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Kurzfassung

Die Dauerbetriebsfestigkeit von Verbrennungskraftmaschinen ist in erheblichem Maÿ vom

Verschleiÿ im System Ventil � Ventilsitzring bestimmt. Für dieses tribologisch beanspruch-

te System werden in dieser Ausarbeitung eine Reihe von neuen Erkenntnissen aufgezeigt.

Mithilfe dieses Wissens sind detaillierte Systembetrachtungen und daraus resultierend Opti-

mierungen möglich.

Erstmals wurde die tribologische Betrachtungsweise für dieses System zur Bestimmung

der verschleiÿverantwortlichen Faktoren umgesetzt. Um den Zugang zu bislang unbekannten

Teilbereichen zu erlangen, wurden verschiedene Aspekte vorwiegend experimentell untersucht.

Es wird der Nachweis erbracht, dass eine getrennte Betrachtung der Ereignisse Auftre�en

und Verbrennungsspitzendruck zulässig und notwendig ist. Das bislang nicht detailliert unter-

suchte Auftre�verhalten kann durch die Erkenntnisse nachvollzogen werden. Es wird gezeigt,

dass signi�kante und örtlich begrenzte Belastungen auftreten. Diese sind charakteristisch für

das jeweilige Antriebssystem. Die Ursachen für die unterschiedlichen Ausprägungen konnten

aufgezeigt werden. Dabei wurden neben Messungen der Sekundärbewegungen des Ventilschaf-

tes auch optische Untersuchungen des Kontaktbereiches Nocken � Flachstöÿel angewendet.

Die Gültigkeit konnte durch die erstmalig vorgenommenen vollmotorischen Messungen mit

neuentwickelten Kraftmessaufnehmern geprüft werden.

Durch anwendungsorientierte Versuche mit einem Hochtemperaturtribometer wird die Aus-

wahl geeigneter Materialpaarungen vereinfacht. Der jeweilige Verschleiÿkoe�zient �ndet in

den Modellbetrachtungen Anwendung.

Unter Berücksichtigung der experimentellen Erkenntnisse wurden in der expliziten Simula-

tionsumgebung LS-DYNA® Modelle zur vereinfachten Untersuchung von Varianten erstellt.

Eine Korrelation mit den vollmotorischen Ergebnissen ist gegeben.

Es wird ein nach tribologischen Gesichtspunkten entwickeltes beschreibendes Modell zur

Bewertung des Verschleiÿrisikos vorgestellt. Es umfasst die theoretischen, experimentellen und

durch Simulation ermittelten Erkenntnisse und bietet Anhaltspunkte zur Prüfung und Opti-

mierung von Systemkomponenten. Darüber hinaus bietet die Ausarbeitung einen intensiven

Einblick in die funktionellen Zusammenhänge des Ventiltriebs von Verbrennungsmotoren.

Schlagworte Ventil, Ventilsitzring, Auftre�verhalten, Sekundärbewegung
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Synopsis

This present thesis displays a number of new insights concerning the tribological system valve

seat � valve seat insert. The outcome results in a detailed system observation creating the

possibility of optimization for the above mentioned system.

For the �rst time, a tribological examination was implemented to determine factors for wear

within this system. In order to gain deeper insights into the speci�c subdomains, di�erent

aspects were experimentally investigated.

Evidence will be shown that a separate examination of the two di�erent events impact

and combustion peak pressure is valid. This allows the characterization and simulation of

the so far uninvestigated moment of the impact. The observed data shows a signi�cant and

likewise localized value of stresses and strains. These are signi�cant for the several valvetrain

drive systems. Additionally, possible sources of the stress values could be identi�ed. For

measurements of the secondary valve stem motion, optical investigations of the interface

cam � follower were used. For the �rst time, validation of the results was performed using

motor-driven measurements with newly developed force measure sensors.

The assortment of material combinations was simpli�ed by application-oriented experi-

ments using a high temperature tribometer. The individually observed wear-coe�cient will

be implemented in a arti�cal system. In the multi-body dynamics coupling simulation LS-

DYNA®, a simpli�ed investigation of di�erent models was developed showing a strong cor-

relation with the motor-driven results.

Furthermore, a model based on the experimental conclusions for a description and validati-

on of the wear risk will also be presented. This model comprises theoretical � and experimental

� as well as simulation-based results. Additionally, reference points for the examination and

optimization of system components are given.

This thesis provides insights into functional connections of the valve train of internal com-

bustion engines. Furthermore, evidence is given for the so far unknown parameters of the

examined system.

Keywords valve, valve seat insert, impact, secondary motion
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Abkürzungen und Formelzeichen

BHKW Blockheizkraftwerk

KWK Kraft-Wärme-Kopplung

V S Ventilsitz

V SR Ventilsitzring

FR Reibungskraft [N ]

FN Normalkraft [N ]

FPruef Prüfkraft [N ]

FZ durch Verbrennungsdruck aufgeprägt Kraft [N ]

Pelektr. abgegebene elektrische Leistung [kW ]

E
′

kombinierter E-Modul
[

N
mm2

]
JV Trägheitmoment des Ventils

[
kgm2

]
WV Verschleiÿvolumen

[
mm3

]
KW Kurbelwinkel, als zeitlicher Bezug [◦]

NW Nockenwinkel, als zeitlicher Bezug [◦]

Θ Nockenwinkel [◦]

AK,nominell Kontakt�äche
[
mm2

]
AK,impakt Erstkontakt�äche Ventilsitz - Ventilsitzring

[
mm2

]
ASitz Ventilsitz�äche

[
mm2

]
R
′

Wirkradius [mm]

µ Reibbeiwert [ ]

f Frequenz [Hz]

k Verschleiÿkoe�zient
[
mm3

N ·m

]
fn Frequenz der Eigenform [Hz]

p Druck [bar]

pmax Verbrennungsspitzendruck [bar]

n Drehzahl
[
min−1

]
ϕx,y Ventilschaftwinkel, relativ zur Ventilführung [◦]

dxn Verlagerung des Ventilschaftes in x-Richtung, relativ zur Ruhelage [µm]

dyn Verlagerung des Ventilschaftes in y-Richtung, relativ zur Ruhelage [µm]

tSim Simulationszeit [ms]

tsoll Geplante Betriebszeit [h]
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z gemessener Ventilweg [mm]

∆lx,y Verlagerung der Ventiltellermitte, relativ zur Ruhelage [mm]

va Ventilauftre�geschwindigkeit
[
m
s

]
ωN Winkelgeschwindigkeit der Nockenwelle

[
s−1

]
rN Radius des Vornockens [mm]

lB Sitzbreite [mm]

ls Ventilschaftlänge bis zum Kegel [mm]

rs Radius Ventilschaft [mm]

ht Höhe des Ventiltellerkegels [mm]

rt Radius Ventilteller [mm]

KA Auftre�faktor [ ]

KD Verformungsfaktor [ ]

Kk Verschleiÿfaktor [ ]

KW Faktor zur Berücksichtigung des Ventilsitzwinkels [ ]

Kn Drehzahlfaktor [ ]

KV F Faktor zur Berücksichtigung des Ventilführungsspiels [ ]

KAuftreff Faktor zur Berücksichtigung des Auftre�verhaltens [ ]

Km Faktor zur Berücksichtigung der bewegten Massen [ ]

KH Faktor zur Berücksichtigung des Hertzschen Kontaktes [ ]

KS Faktor für die Stei�gkeit des Systems [ ]

KS,V T Faktor für die Stei�gkeit des Ventilteller [ ]

KD,V S Faktor zur Berücksichtigung des Ventilschaftdurchmessers [ ]

KD,V T Faktor zur Berücksichtigung des Ventiltellerdurchmessers [ ]

KJ Faktor zur Berücksichtigung des Massenträgheitsmomentes [ ]

KBS Faktor zur Berücksichtigung des Brennsto�es [ ]

Kn,max Faktor zur Abschätzung der Anzahl der Kontaktereignisse [ ]

KKonzept Faktor zur Berücksichtigung des Ventiltriebskonzeptes [ ]

KEinsatz Faktor zur Berücksichtigung des Einsatzortes [ ]
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1 Einleitung

Der Viertakt-Verbrennungsmotor hat in mobiler und stationärer Anwendung eine weite Ver-

breitung gefunden. Ein ausgeprägter Entwicklungsstand ermöglicht eine weitgehend e�zi-

ente und dabei auch skalierbare Energiewandlung. Die Optimierung der Teilkomponenten

und der Regelung der Prozessparameter wird durch zahlreiche Entwicklungsabteilungen welt-

weit vorangetrieben. Fragestellungen und Herausforderungen ergeben sich dabei insbesondere

durch die stetige Erhöhung der Leistungsdichte, die Verbesserung des Wirkungsgrades, stei-

gende Anforderungen bezüglich der Reinhaltung der Luft und auch durch sich verändernde

Betriebs- und Kraftsto�e. Ein wesentliches Bedürfnis ist die Sicherstellung der Zuverlässig-

keit der Verbrennungskraftmaschine unter den vorgesehenen Betriebsbedingungen. In mobiler

Anwendung, z.B. in Kraft- und Nutzfahrzeugen, wird die anwendungsspezi�sche Betriebszeit

weitgehend erreicht. Jedoch nimmt der reine Gasbetrieb im Kraftfahrzeug dabei noch eine

Sonderposition ein. Für diesen Einsatzfall sind Verschleiÿprobleme im Bereich des Ventiltrie-

bes bekannt.

Eine zusätzliche Bedeutung haben Verbrennungskraftmaschinen im Bereich der dezentralen

Energieversorgung erlangt. In diesen Blockheizkraftwerken (BHKW) werden für einen Leis-

tungsbereich von einem Kilowatt bis hin zu mehreren Megawatt sowohl elektrische als auch

thermische Energie bereitgestellt. Dabei kommen sowohl die �üssigen Energieträger Diesel-

kraftsto� und seltener Ottokraftsto� als auch diverse gasförmige Kraftsto�e zur Anwendung.

In diesem Einsatzfall ist der wirtschaftliche Betrieb und damit die maximale Laufzeit von

besonderer Bedeutung. Die für die Auslegung einer solchen Anlage kumulierte Betriebszeit

übersteigt die der mobilen Anwendung um ein Vielfaches.

Die mögliche Gesamtlaufzeit stationärer Aggregate ist in erheblichem Maÿ vom Verschleiÿ

im System Ventil � Ventilsitzring bestimmt. Insbesondere bei gasförmigen Brennsto�en errei-

chen diese Bauteile kritische Verschleiÿzustände, die eine Amortisation der Anlage gefährden

kann. Aus dieser Anforderung heraus ergibt sich ein Untersuchungsbedarf.

Ziel dieser Ausarbeitung ist die systematische Untersuchung des Systems Ventilsitz � Ven-

tilsitzring, die Bestimmung der verschleiÿrelevanten Ein�ussfaktoren und somit das Aufzeigen

der Optimierungsmöglichkeiten. Es soll ein intensives Verständnis des Systems mit den daran

verknüpften Vorgängen gescha�en werden. Dadurch soll ebenfalls die Möglichkeit zur Ab-

schätzung der zu erwartenden Lebensdauer entstehen.
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1 Einleitung

1.1 Das System Ventilsitz – Ventilsitzring und dessen
motorische Bedeutung

Das folgende Kapitel bietet eine Übersicht über die Möglichkeiten zur Ladungswechselsteue-

rung von Viertakt-Verbrennungsmotoren. Den Systemen gemein ist die Verwendung von ke-

geligen Tellerventilen zur selbstverstärkenden Abdichtung des Brennraumvolumens gegen die

Ladungswechselkanäle.

1.1.1 Marktübliche Bauformen

Die derzeitig zumeist verwendeten Bauformen für Ventiltriebe sind in Abbildung 1.11 darge-

stellt. Im Einzelnen sind diese:

1. der Schlepphebel oder auch Schwinghebel, kostengünstige Bauform mit einfacher Mög-

lichkeit zur Einstellung des Ventilspiels, häu�g in Blockheizkraftwerken (auch BHKW)

zur Kraft-Wärme-Kopplung (hier auch KWK) eingesetzt, auch für die Umsetzung sehr

hoher Beschleunigungen geeignet

2. der Kipphebel, verringerte Bauhöhe gegenüber dem Schlepphebel, wartungsfreundlich,

auch mit unten liegender Nockenwelle und Stöÿelstangen, wird ebenfalls häu�g in BHKW

verwendet

3. der Stöÿelantrieb (Tassenstöÿel mit hydraulischem Ventilspielausgleich oder wechsel-

baren Zwischenscheiben zur Einstellung des Ventilspiels), System geringer Bauhöhe,

drehzahlfest, Ventilspielverstellung vergleichsweise aufwendig, häu�g in KFZ-Motoren

verbaut

4. variable Antriebe mit Kombinationen der vorgenannten Systeme, aufwendige Konstruk-

tion zur Optimierung des Ladungswechsels (nicht in der Abbildung)

5. hydraulisch übersetzte und geschaltete Betätigung, aktuell markteingeführte Systeme

zur Optimierung des Ladungswechsels (nicht in der Abbildung)

Die oben genannten Systeme weisen für die weitere Betrachtung bedeutende Gemeinsam-

keiten auf. Unabhängig vom gewählten Antriebskonzept werden Tellerventile mit kegeligem

Sitz verwendet. Der Schlieÿvorgang erfolgt federunterstützt. Die wesentlichen dynamischen

Vorgänge sind durch die Nockenkontur und die geometrischen Bedingungen bestimmt. Kon-

struktive Variationen ergeben sich aus den Anforderungen des Ladungswechsels. Als Beispiel

sei dafür der Ventilsitzwinkel genannt. Dieser beträgt üblicherweise 45°. Es kommen aber

auch Winkel im Bereich 30° bis 10° vor.
1Entnommen und modi�ziert aus [103].
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1.1 Das System Ventilsitz � Ventilsitzring und dessen motorische Bedeutung

Abbildung 1.1: Marktübliche Bauformen von Ventiltrieben

1.1.2 In Entwicklung befindliche Bauformen

Der Wunsch nach einer �exiblen, bedarfsorientierten Ladungswechselsteuerung mit der Mög-

lichkeit zu einer Verlängerung der Bereitstellung des maximalen Ö�nungsquerschnittes führt

zu neuen Ventiltriebsgestaltungen. In der Hauptsache sei dazu die in Abbildung 1.22 darge-

stellte elektromagnetische Ventilsteuerung genannt. Da bei dieser Ausführung die Bindung

an die kinematischen Bedingungen des Kurvengetriebes der Nockenwelle entfällt, lassen sich

deutlich höhere und �exibel verstellbare Ö�nungsgeschwindigkeiten und -wege realisieren. Da-

durch kann eine Optimierung des Ladungswechsels erreicht werden, die sich positiv auf den

Gesamtwirkungsgrad auswirkt. Die Umsetzung hoher Ö�nungs- und Schlieÿgeschwindigkei-

ten bringt bei diesem System jedoch eine mit dem konventionellen Ventiltrieb vergleichbare

mechanische Bauteilbelastung. Zudem ist durch die hohen Beschleunigungen der Energie-

aufwand zum Aufbringen der Betätigungskräfte höher als beim konventionell ausgelegten

harmonischen Nocken. Prinzipiell kann auch eine belastungsorientierte Applikation umge-

setzt werden. Das System bietet dementsprechend geringe oder keine Vorteile bezüglich der

Dauerbetriebsfestigkeit, wird aber voraussichtlich bei Erreichen der Serienreife teurer als kon-

ventionelle Ventiltriebe. Auf die Möglichkeiten der elektromagnetischen Ventilsteuerung wird

im Rahmen dieser Ausarbeitung nicht eingegangen.

2Entnommen aus [103].
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1 Einleitung

Abbildung 1.2: Elektromagnetische Ventilsteuerung

1.1.3 Weitere Möglichkeiten zur Ladungswechselsteuerung

In speziellen Einsatzbereichen �nden weitere Bauformen Anwendung. Abbildung 1.33 zeigt

die nur selten praktisch umgesetzte Zwangssteuerung. Diese ist durch deutliche Nachteile bei

der Nachstellbarkeit, einen emp�ndlichen Aufbau und eine starke Geräuschemission gekenn-

zeichnet. Es lässt sich jedoch mit dieser Konstruktion eine verlängerte Freigabe des maxi-

malen Ö�nungsquerschnittes erreichen, wodurch die Leitungsausbeute erhöht werden kann.

Die ebenfalls in Abbildung 1.3 dargestellte hydraulische Ventilbetätigung �ndet aufgrund

ihres hohen Preises nur in Sonderkonstruktionen wie sehr langsam laufenden Groÿmotoren

(Schi�sdiesel) oder Rennmotoren geringer Lebensdauer Anwendung. Da die hier vorgestell-

ten Forschungsarbeiten auf die Lebensdauererhöhung konventioneller Systeme ausgerichtet

sind, werden diese Systeme und auch die nur in Ausnahmefällen eingesetzten Flach- und

Drehschieberkonstruktionen hier nicht weiter verfolgt.

Abbildung 1.3: Sonderbauformen von Ventiltrieben

3Entnommen aus [103].
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1.2 Fragestellung und Zielsetzung

1.2 Fragestellung und Zielsetzung

Mit zunehmendem Verschleiÿ des Systems Ventilsitz � Ventilsitzring (hier kurz VS � VSR

genannt) ist ein Einsinken des Ventils in den Zylinderkopf verbunden. Diese Lageverände-

rung wird bei einstellbaren Systemen durch ein Wartungsereignis ausgeglichen. Bei Systemen

mit hydraulischer Nachstellung erfolgt eine eigenständige Anpassung durch die Veränderung

des eingeschlossenen Ausgleichsvolumens. Beide Systeme sind zwangläu�g räumlich bezüglich

dieser Nachjustierung begrenzt.

Bauartbedingt ist bei Erreichen der konstruktiv bedingten Verschleiÿgrenze ein Austau-

schen der Komponenten Ventilsitz � Ventilsitzring notwendig. Lediglich für Groÿmotoren ist

dies von vornherein vorgesehen. Üblich ist ein Austausch der Baugruppe Zylinderkopf mit

damit verbundenen hohen Kosten für den Betreiber des Aggregates.

Dementsprechend ist es von hoher Bedeutung, für das System VS � VSR eine Einsatzdauer

zu ermöglichen, die einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen gewährleistet. Ziel dieser Aus-

arbeitung ist die intensive Untersuchung des tribologischen Systems Ventilsitz � Ventilsitzring

und das damit verbundene Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten zur Steigerung der Ein-

satzdauer. Ferner soll durch ein beschreibendes Modell ein Werkzeug gescha�en werden, dass

eine Abschätzung des Verschleiÿrisikos für das betrachtete System ermöglicht.

1.3 Wirtschaftliche Bedeutung der Untersuchungen

Die Wirtschaftlichkeit einer Anlage mit Kraft-Wärme-Kopplung ist über die Anscha�ungs-

und Betriebskosten hinaus durch die Instandhaltungskosten bestimmt. Kleine KWK - Anla-

gen werden zumeist nicht mit Wartungsverträgen angeboten. Die Kosten für auÿerhalb der

regulären Wartung anfallende Reparaturen sind somit im Allgemeinen durch den Anlagen-

betreiber aufzubringen. KWK - Anlagen höherer Leistung werden mit Wartungsverträgen

ausgestattet, die einen möglichst langen Werterhalt und die Sicherstellung der Kalkulation

gewährleisten.

Eine Regelwartung erfolgt üblicherweise alle 2500 - 4000 Betriebsstunden. Sie ist häu�g in

der Motorsteuerung als ein funktionsbeein�ussendes Kriterium hinterlegt. Dementsprechend

ist ein Betrieb ohne durchgeführte Wartung nur eingeschränkt oder gar nicht möglich.

Je nach Hersteller und verwendetem Brennsto� sind für die allgemeine Regelwartung eines

kleinen BHKW (Pelektr. ≤ 10 kW ) 0,01e � 0,015e je erzeugter elektrischer Kilowattstunde zu

erwarten[5]. Im Rahmen dieser Kosten ist lediglich die reguläre Erhaltung des betriebsfähigen

Zustandes abgedeckt.
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1 Einleitung

Beinhaltet sind hierbei:

� Austausch von Motoröl, Filtern, ggf. Zündkerzen

� Einstell- und Messarbeiten (Ventilspiel)

� Reinigung und Schmierung von Komponenten (Generatorlager etc.).

� Auslesen des Steuergerätes

Abbildung 1.4: Vollwartungskosten für Blockheizkraftwerke

Das Verschleiÿrisiko ist von der Regelwartung nicht erfasst. Durch sogenannte Vollwar-

tungsverträge kann auch dafür eine Absicherung vorgenommen werden.

In Abbildung 1.44 sind kalkulierte Vollwartungskosten dargestellt. Einen wesentlichen An-

teil an diesen Wartungskosten nimmt dabei der Austausch des Zylinderkopfes oder der Tausch

des vollständigen Motors aufgrund verschlissener Ventile und/oder Ventilsitzringe ein.

Die Bauteile des Ventiltriebes unterliegen hohen mechanischen Beanspruchungen. Diese ent-

stehen unter anderem durch die mehrachsigen Kontaktkräfte der Betätigung mittels Schlepp-

hebel oder Tassenstöÿel, die Abstützbedingungen in der Ventilführung und die Wechselwir-

kungen zwischen Ventilsitz und Ventilsitzring. Die Betätigungselemente des Ventiltriebes und

4Entnommen aus [5], die neuere Ausarbeitung [6] enthält keine detaillierten Informationen über BHKW

kleiner Leistung mehr, die hier dargestellten Daten sind nach u. a. [107] und [126] zuverlässig.
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1.3 Wirtschaftliche Bedeutung der Untersuchungen

die Ventilführung werden mit Schmieröl versorgt. An diesen Stellen gelingt weitgehend eine

vollständige Trennung der Ober�ächen durch einen Schmier�lm.

Die Beanspruchungen und Verschleiÿmechanismen für das System Ventil � Ventilsitzring

sind detailliert im Folgenden dargestellt. In diesem System ist eine permanente Schmierung

nicht möglich. Da in der Regel bei einem verschlissenen Ventil / Ventilsitzring keine Teilin-

standsetzung vorgesehen ist, muss mit erheblichem Aufwand der Zylinderkopf als Baugruppe

getauscht werden. Dies ist in Einzelfällen schon nach 8.000 Betriebsstunden notwendig ge-

worden. Üblich sind jedoch Laufzeiten von 16.000 Betriebsstunden. Durch konstruktive Maÿ-

nahmen konnte von einem Hersteller eine vorgesehene Laufzeit von 40.000 Betriebsstunden

erreicht werden.

Durch eine deutliche Erhöhung der Lebensdauer dieser Baugruppe können dementspre-

chend die Wartungskosten erheblich gesenkt werden. Zudem entsteht die Möglichkeit, dass

die maximal erreichbaren wartungsfreien Betriebszeiten unterschiedlicher Komponenten zu-

sammenfallen. Dadurch kann eine Generalüberholung oder ein Austausch der Verbrennungs-

kraftmaschine nach Erreichen einer maximalen Gesamtlebensdauer erfolgen. Das dadurch

gegebene Optimierungspotential ist beispielhaft in Abbildung 1.5 dargestellt.

Abbildung 1.5: Mögliches Optimierungspotential der Wartungskosten von BHKW
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1 Einleitung

1.4 Wissenschaftliche Vorgehensweise

Das Ziel der vorliegenden Ausarbeitung ist die Entwicklung eines beschreibenden tribologi-

schen Modells für das System Ventilsitz � Ventilsitzring.

Wesentliche Komponenten des Modells lassen sich nicht aus dem Stand der Technik herlei-

ten. Zur Schlieÿung der Lücken wird experimentell vorgegangen. Dabei bildet das Auftre�-

verhalten des Ventils einen Schwerpunkt. Es werden vereinfachte Vergleichssysteme unter Be-

rücksichtigung der unterschiedlichen Antriebskonzepte verwendet. Fragestellungen, die sich

unmittelbar aus den Prüfstandsversuchen ergeben, werden durch angepasste und weiterfüh-

rende Experimente geklärt. Diese phänomenologische Vorgehensweise wird auch angewendet,

um die Sekundärbewegungen des Ventilschaftes und Verformungen zu erklären. Hierfür wer-

den erprobte und entsprechend angepasste Messverfahren angewendet. Es erfolgt neben einer

singulären Betrachtung von Ereignissen an Kompontentenprüfständen auch die übergreifende

Untersuchung am Versuchsaggregat.

Zum Verständnis der Materialeigenschaften werden vergleichende Versuche mit einem Hoch-

temperaturtribometer durchgeführt. Dabei bieten die beanspruchungsorientierten Erkenntnis-

se der Voruntersuchungen Anhaltspunkte zur Auswahl geeigneter Versuchsparameter. Diese

quantitative Verschleiÿbetrachtung ermöglicht die Zusammenführung von Beanspruchung und

Beanspruchbarkeit.

Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung und Überprüfung eines Simulationsmodells. Unter

Berücksichtigung der Kenntnisse aus dem realen, teilweise simpli�zierten System ermöglicht

der Einsatz der Mehrkörper-Kontakt-Simulation eine vereinfachte Betrachtung für ähnliche

Anwendungen. In dieser Umgebung sind bewertende Untersuchungen möglich, ohne auf zeit-

aufwendige Prüfstandsversuche zurückgreifen zu müssen.

Die Zusammenführung der theoretischen und experimentellen Erkenntnisse ermöglicht die

Bildung eines beschreibenden Modells zur abschätzenden Bewertung des Verschleiÿrisikos.
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2 Tribologische Grundlagen

Der aus dem Altgriechischen abgeleitete Begri� Tribologie bezeichnet die Lehre (gr. logos)

von der Reibung (gr. tribos). Seine Verwendung als Fachterminus geht zurück auf Sir Peter

Jost [64], der den Begri� wie folgt einführte:

�Tribology is the science and technology of interacting surfaces in relative motion

and of related subjects and practices� 1

Die ehemalige DIN 50 323 de�niert die Tribologie gemäÿ Abbildung 2.12 als

�...die Wissenschaft und Technik von aufeinander einwirkenden Ober�ächen in

Relativbewegung. Sie umfasst das Gesamtgebiet von Reibung und Verschleiÿ, ein-

schlieÿlich Schmierung, und schlieÿt entsprechende Grenz�ächenwechselwirkungen

sowohl zwischen Festkörpern als auch zwischen Festkörpern und Flüssigkeiten oder

Gasen ein.� 3

Abbildung 2.1: Tribologisches System

1Siehe [64].
2Entnommen aus [29], Seite 6.
3Entnommen aus [25].
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2 Tribologische Grundlagen

2.1 Reibung und Reibungsmechanismen

Der De�nition der ehemaligen DIN 50 323 Teil 3 entsprechend versteht man unter dem Begri�

der Reibung

�...eine Wechselwirkung zwischen sich berührenden Sto�bereichen von Körpern.

Sie wirkt einer Relativbewegung entgegen. Bei äuÿerer Reibung sind die sich be-

rührenden Sto�bereiche verschieden, bei innerer Reibung ein und demselben Kör-

per zugehörig.�4

Nach [25] werden die Elementarprozesse, die im Kontaktbereich eine Energiewandlung bzw.

eine Bewegungshemmung verursachen, als Reibungsmechanismen bezeichnet. Ausgelöst wer-

den diese durch lokal auftretende Mikrokontakte der Rauheitsspitzen. Die Zahl der Mikrokon-

takte und damit die Reibungskraft nimmt dabei proportional zur Normalkraft FN zu. Daraus

lässt sich durch Einführung der Reibzahl µ als Proportionalitätsfaktor die in Gleichung 2.1

dargestellte Beziehung von der Normalkraft zur Reibungskraft herleiten. Hervorzuheben ist

die Unabhängigkeit der Reibkraft von der Kontakt�äche. Der charakteristische Wert der

Reibzahl wird für verschiedene Kontaktpaarungen empirisch ermittelt.

FR = µ · FN (2.1)

Eine Übersicht über die im Folgenden beschriebenen Reibungsmechanismen gibt Abbildung

2.25.

Abbildung 2.2: Vereinfachte Illustration der grundlegenden Reibungsmechanismen

4Entnommen aus [29], Seite 29
5Entnommen aus [113], Seite 23.
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2.1 Reibung und Reibungsmechanismen

Adhäsion und Scheren: Der Bewegungswiderstand wird durch die Bildung und Zerstörung

von Verbindungen auf atomarer und molekularer Ebene zwischen den Kontaktpartnern

hervorgerufen. Ein�uss auf die Adhäsionskomponente der Reibung haben unter anderem

die Sto�eigenschaften, Elektronenstrukturen, Ober�ächenschichten sowie die Zwischen-

sto�e und Umgebungsmedien.

Plastische Deformation: Durch die Relativbewegung der Kontaktpartner können sich an

den Rauheitsspitzen Mikrokontakte gegenseitig verformen. Die in Form von Deforma-

tionsenergie auftretende Energiewandlung führt zum Bewegungswiderstand.

Furchung: Furchung setzt voraus, dass ein Körper gegenüber seinem Kontaktpartner ei-

ne geringere Härte besitzt. Dies führt dazu, dass Rauhigkeitsspitzen in das weichere

Material seines Gegenkörpers eindringen. Bei einer Tangentialverschiebung wirkt der

Widerstand des Gegenkörpers gegen die Furchung als Reibungskomponente.

Elastische Hysterese und Dämpfung: Elastische Verformungen der Rauhigkeitsspitzen füh-

ren zu einer Umwandlung der kinetischen Energie aus einer Relativbewegung in andere

Energieformen. Bei diesem auch als Energiedissipation bezeichneten Reibungsmecha-

nismus wird der Groÿteil der Energie als Wärme sowie als Schall umgesetzt.

Im Bezug auf die Art des Kontaktes der Reibpartner werden nach der früheren DIN 50 281

gemäÿ [25] die folgenden Reibungsbegri�e unterschieden:

Festkörperreibung: Reibung bei unmittelbarem Kontakt fester Körper

Grenzreibung/Grenzschichtreibung: Festkörperreibung, bei der die Ober�ächen der Reib-

partner mit einem molekularen, z. B. von einem Schmiersto� oder Bestandteilen der

Atmosphäre stammenden, Film bedeckt sind

Flüssigkeitsreibung: Reibung in einem die Reibpartner lückenlos trennenden �üssigen Film,

der hydrostatisch oder hydrodynamisch erzeugt werden kann

Gasreibung: Reibung in einem die Reibpartner lückenlos trennenden gasförmigen Film, der

aerostatisch oder aerodynamisch erzeugt werden kann

Mischreibung: Reibung, bei der Festkörperreibung und Flüssigkeits- bzw. Gasreibung ne-

beneinander vorliegen
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2 Tribologische Grundlagen

Als weiteres Merkmal kann, wie auch in [25] dargestellt, die Art der Relativbewegung der

Kontaktpartner zueinander unterschieden werden:

Gleitreibung: Gleiten bezeichnet eine translatorische Relativbewegung zweier Kontaktpart-

ner, die im Allgemeinen reibungsbehaftet ist. Gleiten und Gleitreibung treten typischer-

weise in Gleitlagern und Führungen auf.

Rollreibung: Rollen bezeichnet eine Drehbewegung eines Körpers, bei der die Drehachse par-

allel zur Ober�äche des Kontaktpartners angeordnet ist. Bei technischen Anwendungen

wird aufgrund des im Kontaktbereich auftretenden Mikroschlupfes diese Bewegung als

Wälzen bezeichnet. Der Widerstand gegen eine Roll- bzw. Wälzbewegung wird als Roll-

bzw. Wälzreibung bezeichnet.

Bohrreibung (Spin): Steht die Drehachse eines Körpers senkrecht zur Ober�äche des Kon-

taktpartners, so bezeichnet man diese Drehbewegung als Bohren oder Spin. Dies kann

als Gleiten um eine Drehachse verstanden werden. Der dabei auftretende Reibungswi-

derstand wird als Bohrreibung bezeichnet.

2.2 Verschleiß und Verschleißmechanismen

Die frühere DIN 50 320 de�niert den Begri� Verschleiÿ folgendermaÿen:

�Verschleiÿ ist der fortschreitende Materialverlust aus der Ober�äche eines fes-

ten Körpers (Grundkörper), hervorgerufen durch mechanische Ursachen, d. h.

Kontakt- und Relativbewegung eines festen, �üssigen oder gasförmigen Gegen-

körpers�6

Nach [25] werden physikalische und chemische Wechselwirkungen, die im Kontaktbereich

eines tribologischen Systems auftreten und zu Sto�- und Formänderungen der beteiligten

Ober�äche führen, als Verschleiÿmechanismen bezeichnet. Diese lassen sich in die kräftemä-

ÿigen, spannungsmäÿigen oder energetischen Mechanismen Ober�ächenzerrüttung und Abra-

sion sowie in die auf atomare und molekulare Wechselwirkungen basierenden Mechanismen

Adhäsion und tribochemische Reaktionen einteilen. Abbildung 2.37 zeigt einen Überblick über

die im Folgenden näher beschriebenen Verschleiÿmechanismen.

6Aus [25], Seite 113.
7Entnommen aus [113], Seite 26.
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2.2 Verschleiÿ und Verschleiÿmechanismen

Abbildung 2.3: Vereinfachte Illustration der grundlegenden Verschleiÿmechanismen

2.2.1 Oberflächenzerrüttung

In direktem Kontakt stehende Ober�ächen eines tribologischen Systems müssen Kräfte auf-

nehmen, wodurch in Kombination mit einer Relativbewegung der Körper Werksto�anstren-

gungen verursacht werden. Die dabei auftretenden Normal- und Tangentialkräfte werden über

die Mikrokontakte aufgenommen, wohingegen bei Flüssigkeitsreibung diese Kräfte über den

Schmier�lm übertragen werden. Periodisch auftretende Beanspruchungen können im Kon-

taktbereich zu einer lokalen Werksto�ermüdung führen. Dies tritt verstärkt in tribologischen

Wechselbeanspruchungen unterworfenen Hertz'schen Kontakten auf.

Durch den ständigen Wechsel von Zug- und Druckspannungen im Grenz�ächenbereich kön-

nen ausgehend von Gitterfehlern an der Ober�äche Submikrorisse entstehen. Diese können

sich bei fortschreitender zyklischer Beanspruchung zu Mikrorissen vereinigen. Das abschnitt-

weise Vordringen der Rissfronten ist mit der volumenbezogenen Ermüdung von Massivmateri-

al (Dauerbruch) vergleichbar. Die Werksto�ermüdung wird maÿgeblich durch die Belastungs-

amplitude und der Zyklenanzahl bestimmt. Nach [25] erfolgt die Einteilung des Ermüdungs-

prozesses im Hinblick auf die Entwicklung der veränderten Mikrostruktur in die folgenden

vier Phasen:

� Inkubationsperiode (Akkumulation von Gitterverzerrungen und -fehlern)

� Entstehung und Entwicklung von Submikrorissen bis zu Mikrorissen

� Rissausbreitung; Vereinigung von Rissen

� Endgültiger Bruch

13



2 Tribologische Grundlagen

2.2.2 Abrasion

Die Abrasion (von lateinisch abrasio �Abkratzung�) wird dadurch gekennzeichnet, dass der

tribologische Gegenkörper gegenüber seinem Grundkörper wesentlich härter ist. Durch ei-

ne Relativbewegung der beiden Körper zueinander kann auf verschiedene Weise aus dem

Grundkörper Material abgetrennt werden. Die Abrasion wird nach [25] in vier Detailprozesse

eingeteilt:

Mikropflügen: Der Grundkörper wird durch ein abrasives Werksto�teilchen des Gegenkör-

pers plastisch stark verformt, wobei an den Rändern der Furchung Material aufgeworfen

wird. Beim idealisierten Prozess �ndet bei einmaligem Auftreten kein Materialabtrag

statt.

Mikroermüden: Bei einer durch Mikrop�ügen vorbelasteten Ober�äche kann durch weitere

abrasive Beanspruchung lokal eine Werksto�ermüdung auftreten und Material abgetra-

gen werden.

Mikrospanen: Hierbei kann ein Teilchen des harten Gegenkörpers einen sogenannten Mi-

krospan aus dem weichen Grundkörper heraustrennen, wodurch an der Ober�äche eine

Furchung auftritt und Materialabtrag statt�ndet.

Mikrobrechen: Dieser Prozess kann insbesondere bei spröden Werksto�en oberhalb einer

kritischen Belastung auftreten und führt durch Rissbildung zu Materialausbrüchen ent-

lang der Furchung.

2.2.3 Adhäsion

Im Gegensatz zu den beiden zuvor beschriebenen Verschleiÿmechanismen treten bei der Ad-

häsion sto�iche Wechselwirkungen auf atomarer und molekularer Ebene auf. Bei der auch

als Kaltverschweiÿung bezeichneten Adhäsion führen hohe lokale Pressungen an einzelnen

Ober�ächenrauheitshügeln zu einem Durchbrechen der Ober�ächendeckschichten und lokalen

Grenz�ächenverbindungen. Dadurch, dass diese eine höhere Festigkeit als das ursprüngliche

Gefüge besitzen, ruft eine Relativbewegung eine Trennung des Materials im Kontaktbereich

und einen Materialübertrag hervor. Dieser adhäsive Materialübertrag wird auch als lokales

�Fressen� bezeichnet. Nach [25] stellt sich für die Adhäsion folgender Ablauf dar:

� Deformation kontaktierender Rauheitshügel unter den wirkenden lokalen Normal- und

Tangentialspannungen

� Zerstörung von Ober�ächendeckschichten
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2.2 Verschleiÿ und Verschleiÿmechanismen

� Bildung adhäsiver Grenz�ächenbindungen in Abhängigkeit der chemischen Eigenschaf-

ten der Kontaktpartner

� Zerstörung von Grenz�ächenbindungen und Materialübertrag

� Veränderung der übertragenden Materialfragmente wie Verfestigungen oder triboche-

mische E�ekte

� Abtrennung übertragender Materialfragmente in Form von Verschleiÿpartikeln

Hierbei gilt, dass beim Kontakt unterschiedlicher Metalle ein Materialübertrag hin zu dem

kohäsiv stärkeren Partner erfolgt.

2.2.4 Tribochemische Reaktionen

Chemische Reaktionen beanspruchter Teile des Systems, die durch eine Relativbewegung

der Kontaktpartner hervorgerufen werden, werden nach [25] als tribochemische Reaktionen

bezeichnet.

� Entfernung reaktionshemmender Deckschichten

� Beschleunigung des Transportes der Reaktionsteilnehmer

� Vergröÿerung der reaktionsfähigen Ober�äche

� Temperaturerhöhung infolge der Reaktionswärme

� Entstehung von Ober�ächenatomen mit freien Valenzen infolge von Gitterstörungen,

die durch plastische Deformationsprozesse hervorgerufen werden

Die Reaktion wird durch erhöhte Temperaturen begünstigt. Auch Gitterfehler verstärken

die tribochemische Reaktion, da durch sie die Reaktionsbereitschaft erhöht wird. Häu�g ist

ein Aufwachsen von Oxidinseln zu beobachten. Diese Oxidinseln können zum Teil den me-

chanischen Belastungen nicht standhalten und neigen zum spröden Abbrechen und somit

zum Entstehen von Verschleiÿpartikeln. Durch die tribochemische Reaktion ändern sich die

Eigenschaften der äuÿeren Grenzschichten der Kontaktpartner. Es kann zu einer erheblichen

Beschleunigung des Verschleiÿes kommen, aber ebenso ist eine deutliche Verringerung der Ver-

schleiÿrate möglich. Die Eigenschaften der sich ausbildenden Oxide sind dafür von erheblicher

Bedeutung.
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2 Tribologische Grundlagen

2.3 Das tribologische System

Im tribologischen System treten Verschleiÿmechanismen nicht getrennt von einander auf.

Neben einem parallelen Auftreten sind die Mechanismen8 durch vielfältige Wechselwirkungen

miteinander verknüpft.

Um ein technisches System aus tribologischer Sicht betrachten zu können ist es notwen-

dig, eine vereinfachende Übersicht zu bilden. Diese sollte alle wesentlichen Ein�ussfaktoren

berücksichtigen. Die Übersicht wird als das gebildete tribologische System bezeichnet.

Die Vereinfachung des Systems erfolgt durch Aufteilung in:

Eingangsgrößen: beabsichtigte, dem System zugeführte Gröÿen, z. B. Bewegungsart, Be-

lastung, Geschwindigkeiten, Beanspruchungsdauer

Ausgangsgrößen: durch das System erzeugte Gröÿen, z. B. Kraft, Drehmoment, Signalgrö-

ÿen

Störgrößen: ungewollte oder zufällige Eingangsgröÿen

Verlustgrößen: Reibung (Wärme, Schwingungen, Emission) und Verschleiÿ (Materialab-

trag)

Struktur des Tribosystems: enthält die Elemente des Systems (Grundkörper, Gegenkörper,

Zwischensto�, Umgebungsmedium), zeigt die Werksto�- und Geometrieeigenschaften

und die Wechselwirkungen.

Tribologische Systeme werden nach ihrer Hauptaufgabe in energiedeterminiert, signaldeter-

miniert und materialdeterminiert unterschieden. Die Hauptaufgabe des Ventils im Verbren-

nungsmotor ist das Abdichten des Verbrennungsraums. Somit kann es als energiedeterminie-

rendes System bestimmt werden.

2.4 Berechnungsmöglichkeiten für Reibung und Verschleiß

Eine unmittelbare Berechnung sowohl für Reibungsprozesse als auch für Verschleiÿereignis-

se führt derzeitig nur eingeschränkt zu Lösungen. Die Bereitstellung eines mathematischen

Zugangs ist Gegenstand einer ganzen Reihe von Untersuchungen. In diesem Abschnitt soll

auf die aktuellen Lösungsvorschläge für Festkörperkontakte eingegangen werden. Insbesonde-

re soll deutlich gemacht werden, dass diese Vorgehensweisen für den vorliegenden Fall nicht

anwendbar sind.

8Weiterführend in [25], Seite 130.
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2.4 Berechnungsmöglichkeiten für Reibung und Verschleiÿ

2.4.1 Die Reibungsenergiedichte

Die energetische Reibungstheorie wurde vor allem von Fleischer, Tross und Kragelski [41, 42,

141, 75] geprägt. Hier eingeführte Gröÿen, wie Reibungsenergiedichte, Verschleiÿenergiedichte

und spezi�sche Arbeit des Verschleiÿes [109], werden mit dem Ziel angewendet, Verschleiÿin-

tensität und Verschleiÿmassenstromdichte zu bestimmen. Insbesondere die Verschleiÿenergie-

dichte stellt dabei die wesentliche Kenngröÿe [42, 135, 110, 111] dar. Die Betrachtungen bieten

Möglichkeiten zur Bewertung verschiedener Materialkombinationen zum Einsatz als tribolo-

gisch beanspruchtes System. Das materialspezi�sche Modell zeigt eine Ausrichtung auf die

Beanspruchbarkeit.

2.4.2 Molekulare Modelle

Ebenso zeigt der Ansatz von Prandlt und Tomlinson [95] in dem erstmals vorgestellten mo-

lekularen Reibungsmodell einen Schwerpunkt im Bereich der Beanspruchbarkeit. Weiter ver-

folgt wurde dies u. a. von Bowden, Tabor und Kragelski9. Aktuell kann das Modell der beweg-

lichen zellulären Automaten [106, 70] als Weiterentwicklung des atomistischen/molekularen

Ansatzes betrachtet werden. Diese Betrachtungen sind derzeitig jedoch noch auf kleine Kon-

taktlängen im Nanometerbereich [127] beschränkt.

2.4.3 Betrachtung mittels Finite-Elemente-Methode

Das stochastische Kontaktmodell von Archard [2] mit der Berücksichtigung der Druckver-

teilung rauher Ober�ächen zeigt auf, dass die Kontakt�äche mit zunehmender Kontaktkraft

nahezu linear ansteigt. Dies und die Vereinfachung der statistisch verteilten Ober�ächentopo-

logie bieten eine vielversprechende Herangehensweise mittels der FEM [35, 36, 37, 38, 57, 90].

In Kombination mit Mehrkörperkontaktsystemsimulationen [17, 120, 28] zeigt sich das Po-

tential aktueller Rechenkapazitäten zur Abbildung von Verschleiÿprozessen.

2.4.4 Lebensdauerberechnung

Kurzzeitige reguläre und irreguläre Betriebszustände �nden in den vorgenannten Ansätzen

nachrangige Beachtung. Diese sind für die Zuverlässigkeit tribologischer Systeme von er-

heblicher Bedeutung. Eine einmalig aufgebrachte Störgröÿe kann ein tribologisches System

insoweit stören, dass seine Funktionsfähigkeit nicht oder nicht mehr dauerhaft sichergestellt

ist. Die Abschätzung der Folgen von Betriebsbedingungen ist eine besondere Herausforderung

[135] und nur selten umfassend möglich. Es ist eine starke Eingrenzung des Systems mit um-

fangreichen Verschleiÿuntersuchungen, Parametervariationen und statististischer Absicherung

9Hervorzuheben ist hier die Einführung des grenzschichtorientierten �dritten Körpers�.
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2 Tribologische Grundlagen

notwendig.

2.5 Verfahren zur Analyse tribologischer Systeme

Die Bildung eines tribologischen Modells und die damit verbundene Bestimmung der system-

relevanten Ein�ussfaktoren stellt eine Vereinfachung dar, die die Voraussetzung für eine mo-

dellhafte Beschreibung ist. In der Hauptsache werden gegenwertig singulär anwendbare Mo-

delle für überschaubare Systeme aufgestellt. Anwendbar sind dafür z. B. die in [10, 102, 145]

beschreibenden Vorgehensweisen:

� SIX SIGMA Analyse,

� Fehler-Möglichkeits- und Ein�ussanalyse, FMEA,

� Fehler-Baum-Analyse, FTA,

� Multivariate Analysen.

Diesen Methoden gemein ist eine Komplexität, die eine Überschaubarkeit erschweren. Zudem

hängt die Aussagefähigkeit unmittelbar vom Kenntnisstand über das System ab. Dieser kann

nie vollständig sein. Daher ist es Ziel der vorliegenden Arbeit, ein Werkzeug zur Abschätzung

von Parametervariationen bereitzustellen. Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den

nachfolgenden Kapiteln wird ein an die Konstruktionsmethodik angelehntes Modell erstellt,

das die Ein�ussfaktoren und deren Wechselwirkungen erfasst und über logische Funktionen

verknüpft.
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3 Stand der Technik

Hauptsächlich wurden bislang Optimierungen im System Ventilsitz�Ventilsitzring mithilfe

experimenteller Methoden durchgeführt. Dazu wurde eine Reihe von Prüfständen entwickelt,

die eine Abbildung des realen Verschleiÿprozesses unter Laborbedingungen ermöglichen sollen.

Nachfolgend erfolgt eine Übersicht über die bekannten Ventilverschleiÿprüfstände:

nach Lewis Ventildrehvorrichtung, Feder direkt auf den Teller wirkend, Verbrennungsdruck

wird durch Hydraulikzylinder simuliert, Zuführung von erwärmter Luft möglich, keine

Standardventilführung [81]

nach Iguarta Tribometer der Firma Falex zur Simulation von Stoÿvorgängen aus rotieren-

dem Antrieb, 150 °C, 40 Hz [61]

nach Chun Linearmotor zum Antrieb des Ventils, Simulation des Verbrennungsdruckes mit-

tels Hydraulikzylinder, Temperaturen bis 900 °C möglich [22]

nach Wang Aufbau nahezu identisch mit Testapparat aus Chun, jedoch erweitert um eine

Feder zum Ö�nen des Ventils [142, 143]

nach Hayashi Stehender Aufbau der angetriebenen Ventiltriebskomponenten, keine Beauf-

schlagung zur Verbrennungsdrucksimulation erkennbar, 50 Hz, 500 °C [56]

nach Fujiki und Onoda Nachbau eines Ventiltriebes (Tassenstöÿel), luftgekühlt, Möglich-

keit zur Erwärmung mittels Gasbrenner [44, 100]

nach Todsen Nachbau eines originalen Ventiltriebes (Schlepphebel, neuerdings auch einstell-

barer Tassenstöÿel und Hydrostöÿel), Antrieb der Nockenwelle mittels Elektromotor,

5 − 50 Hz, wassergekühlt mit Temperaturregelung, Erwärmung mit Gasbrenner [26]

nach Luven Komponentenprüfstand ohne Verbrennungsdruck, zusätzlich Versuche mit Tri-

bometer [83]

verschiedene Pin-on-Disk-[98] oder Ring-on-Disk-Tribometer [112], mittels zumeist han-

delsüblicher Tribometer werden Materialkombinationen vergleichend bewertet.

Für die Nachbildung des Verbrennungsvorganges innerhalb eines Prüfstandes wurde bislang

keine tragfähige Lösung gefunden. ImWesentlichen konzentrieren sich die Untersuchungen auf
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3 Stand der Technik

das Auftre�verhalten und E�ekte, die sich aufgrund von Verformungen und Lagetoleranzen

ergeben. Trotzdem werden zumeist Rückschlüsse auf das gesamte Verschleiÿverhalten getrof-

fen.

Einen Ansatz zur Berücksichtigung eines Teiles der in Kapitel 3.1 aufgeführten Ein�uss-

faktoren und deren Wechselwirkungen erfolgt erstmalig in [81]. Zudem erwähnt diese Aus-

arbeitung erstmals die Möglichkeit einer getrennten Betrachtung von Auftre�ereignis und

Verbrennungsereignis.

Auf die wesentlichen Erkenntnisse der vorgenannten Untersuchungen wird in dem folgenden

Abschnitt eingegangen.

3.1 Tribologische Systembetrachtung

In Abbildung 3.11 ist schematisch das gebildete tribologische System mit den auftretenden

Beanspruchungen dargestellt. Das System spiegelt in geeignetem Umfang die komplexen Zu-

sammenhänge im betrachteten System wieder und wird für die weitere Modellbildung ver-

wendet.

Abbildung 3.1: Tribologische Betrachtung des Systems VS � VSR

1Aufbauend auf [49].

20



3.2 Die relevanten Ein�ussfaktoren

3.2 Die relevanten Einflussfaktoren

Die Betrachtung des gebildeten tribologischen Systems zeigt die wirksamen Beanspruchun-

gen. Diese ergeben sich in der Hauptsache aus den Störgröÿen. Eine wesentliche Charakteri-

sierung kann in mechanisch, thermisch und chemisch wirksame Mechanismen vorgenommen

werden. Die detaillierte Beschreibung der einzelnen Faktoren ist Gegenstand des folgenden

Kapitels. Ebenso wird auf die Besonderheiten im Bereich der mechanischen Faktoren und die

Wechselwirkungen grundsätzlich eingegangen. Die Anwendung der Erkenntnisse erfolgt unter

Berücksichtigung der Ergebnisse aus Experimenten und Simulationen in Kapitel 7, Seite 102.

3.2.1 Mechanische Faktoren

Die mechanischen Ein�ussfaktoren nehmen auf der Beanspruchungsseite eine bedeutende Po-

sition ein. Eine Übersicht bietet der folgende Abschnitt auf Basis der verö�entlichten Unter-

suchungen. Zu groÿen Teilen wurden aufgrund auftretender Probleme empirische Untersu-

chungen vorgenommen, aus denen Lösungen entwickelt wurden. Bewusst wurden auch bis in

das Jahr 1931 datierte Beiträge [48] berücksichtigt.

Anzahl der Einwirkungen: Sie ist von zentraler Bedeutung für den Verschleiÿ am betrach-

teten System und hat unmittelbare Auswirkungen auf alle im Folgenden genannten

Ein�üsse. Mit zunehmender Motordrehzahl und steigender Betriebsdauer nimmt not-

wendigerweise die Anzahl der Einwirkungen zu. Im Einsatz für Pkw kann von mehr

als 500 Mio. Kontaktereignissen ausgegangen werden, bei stationärer Anwendung sind

über 1,5 Mrd. möglich.

Verbrennungsdruck: Nach dem Schlieÿen des Ventils durch die Ventilfeder kann sich durch

Komprimierung der eingeschlossenen Gase der für die Verbrennung notwendige Druck

aufbauen. Ein deutlicher Druckanstieg erfolgt durch die Zündung. Da eine Erhöhung

des Verbrennungsdruckes eine Leistungssteigerung des Motors mit sich führt, gibt es

Bestrebungen zur weiteren Steigerung. Der Verbrennungsdruck ist insbesondere bei Ot-

tomotoren vom Lastzustand des Motorbetriebes abhängig. Der Ventilteller ist auf seiner

Unterseite dem Verbrennungsdruck ausgesetzt. Durch den Verbrennungsdruck wird das

geschlossene Ventil in den VSR gepresst. Die Stei�gkeit des Ventils bestimmt maÿ-

geblich die Relativbewegung im Ventilsitz. Durch die Druckbeanspruchung kann es zu

Verformungen des Zylinderkopfes und somit zu Lageänderungen der Ventilführung und

damit verbunden zu erhöhtem Verschleiÿ kommen [121].
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Auftreffgeschwindigkeit: Die Auftre�geschwindigkeit2 des Ventils [81, 22, 101] ist zusam-

men mit der bewegten Masse des Ventiltriebes die bestimmende Gröÿe für die kineti-

sche Energie3, die während des Schlieÿens des Ventils aufgenommen werden muss. Sie

ist de�niert durch die Nockenform4, die Nockenwellendrehzahl und die Federkraft der

Ventilfeder.

Geometrie: Als geometrische Randbedingungen sind Ventilsitzwinkel [81, 22, 142, 61], Ven-

tilsitzbreite und der Di�erenzwinkel relevant. Der mittlerweile übliche Ventilsitzwinkel

von 45° ist strömungsgünstig [116], bringt jedoch eine Erhöhung der Querkräfte mit

sich. Ein maÿgeblicher Zusammenhang zum Verschleiÿ wird in verschiedenen Unter-

suchungen [49, 50, 116, 86] beschrieben. Die Auswertung der Winkelfunktionen lässt

darauf schlieÿen, dass ein geänderter Ventilsitzwinkel von 30° die Beanspruchungen am

VSR um ca. 30% [79]5 senkt. Die Sitzbreite hat Ein�uss auf die Wärmeabfuhr [138, 26]

des Ventils und auf die Flächenpressung, die durch den Auftre�mpuls und den Ver-

brennungsdruck verursacht wird. Der Ein�uss des Di�erenzwinkels ist noch nicht in

geeignetem Umfang untersucht worden.

Maßabweichungen: Eine Reihe von Untersuchungen [49, 61, 81] nennen als Hauptursache

für den Verschleiÿ das Vorhandensein von Lage- und Formfehlern. Diese entstehen durch

das Spiel in der Ventilführung [49], das Durchbiegen des Zylinderkopfes unter dem Ein-

�uss der Verbrennung [20], Maÿungenauigkeiten, dynamische Positionsverlagerungen

und thermische Verzüge.

Ventildrehung: Durch eine Verdrehung der Ventile kann eine deutliche Verringerung der Be-

anspruchungen erzielt werden. Zum einen wird erreicht, dass sich die Kontaktbereiche

und die sich in begrenzten Bereichen gebildeten Verschleiÿerscheinungen nicht mehr-

malig berühren. Dies würde einen deutlich beschleunigten Verschleiÿ mit sich bringen.

Zum anderen können lokal auftretende stärkere Erwärmungen verringert werden, die

zu ungleichmäÿigen Volumenausdehnungen und Wärmespannungen führen. Der Dre-

himpuls stellt jedoch auch eine zusätzliche Bewegungsrichtung im Kontaktbereich dar

[131, 53]. Die Drehung kann durch zusätzliche Konstruktionselemente6 begünstigt oder

gehindert werden.

2Auch �impact� in [81].
3Im Versuch: [81], [65] und [150].
4Berechnungsmöglichkeit u. a. in [54],131�.
5Neuere Verö�entlichungen [83] sprechen von Erfahrungswerten im Bereich von 50%.
6Z. B. ROTOCAPS, weiterführend in [8], Seite 196.
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Die hier aufgeführten mechanischen Beanspruchungen sind der Zugang zur tribologischen

Betrachtung des Systems. Sie lassen sich mithilfe geeigneter Experimente nachweisen und

quanti�zieren. Für einen groÿen Teil der Beanspruchungen ist dies in den genannten Arbei-

ten punktuell geschehen. Eine Berücksichtigung der Interaktionen zwischen den Faktoren er-

folgt in den bekannten Ausarbeitungen bislang nicht. Insbesondere �ndet die zeitliche Abfolge

gänzlich unterschiedlich wirkender Beanspruchungen wenig Beachtung. Im Folgenden wird die

Trennung der verschieden wirkenden Ereignisse dargestellt. In [121] wurde die Formstei�gkeit

unterschiedlich gestalteter Ventilteller mittels Dehnungsmessstreifen untersucht. Abbildung

3.27 stellt einen Messschrieb dieser Untersuchungen dar. Auf der Beanspruchungsseite sind

zwei signi�kante Ereignisse erkennbar. Zum einen ist dies der Moment der maximalen Kom-

pression, der mit dem Maximum der Dehnung verbunden ist. Das zweite Ereignis stellt den

Moment des Schlieÿens des Ventils dar. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt eine sprunghafte Ände-

rung der gemessenen Dehnungen.

Der Einschlag des Ventils ist somit als eine Stoÿbeanspruchung zu betrachten. In der Aus-

arbeitung wurde nicht auf die damit verbundene spezi�sche Belastung durch eine eventuell

vorhandene verminderte Erstkontakt�äche eingegangen. Zusammenfassend kann festgestellt

werden, dass eine getrennte Betrachtung der Ereignisse Ventilschlieÿen und Verbrennung not-

wendig ist.

Abbildung 3.2: Verformung des Ventiltellers im geschleppten Betrieb

7Entnommen aus [121].
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3.2.2 Thermische Faktoren

Die Grundfunktion des betrachteten Systems bedingt, wie bereits in 3.2.1 erwähnt, ther-

mische Beanspruchungen. Aufgrund ihrer Bedeutung werden diese im Folgenden detailliert

betrachtet.

Verbrennungstemperatur und Temperaturverteilung: Durch den Ein�uss der Verbren-

nung erwärmen sich die dem Prozess ausgesetzten Teile je nach Lage und Funktionalität

in unterschiedlichem Maÿe. Einlassventile werden vorwiegend durch Wärmestrahlung

erhitzt und durch die zugeführten Frischgase intermittierend gekühlt. Da Bereiche des

Einlassventiltellers in den Strom des Abgases ragen (dort ist Konvektion zu erwarten)

und der Ventilteller am Umfang unterschiedlich weit vom momentanen Ort der Verbren-

nung entfernt ist, entsteht eine ungleichmäÿige Temperaturverteilung. Diese kann durch

Ventildrehung verringert werden. Auslassseitig erfolgt vorwiegend konvektiver Wärme-

übergang durch die umströmenden Abgase. Die Erwärmung des Ventiltellers erfolgt

gleichmäÿiger, wobei schon bei geringen Undichtigkeiten starke örtliche Erhitzungen

entstehen. Es werden Temperaturen erreicht, die bezüglich der jeweiligen Warmfestig-

keit problematisch sein können. Die Temperaturen begünstigen in besonderem Maÿe die

chemischen Prozesse im betrachteten System. Die Verbrennungstemperatur ist abhän-

gig von Lastzustand, Drehzahl, Arbeitsverfahren und Zündzeitpunkt [52] und variiert

innerhalb eines mehrzylindrigen Motors. Sie beein�usst wesentlich die chemischen Pro-

zesse im betrachteten System. Eine Senkung der Bauteiltemperatur des Ventiltellers um

bis zu 100 °C lässt sich durch Füllung des Ventilschaftes mit Natrium erreichen [103].

Wärmeleitfähigkeit: Während die Verbrennungstemperatur8 ausführliche Beachtung gefun-

den hat, wurde der Ein�uss der Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Bestandteile des Sys-

tems bislang nur wenig betrachtet. Erheblicher Auswirkungen konnten jedoch nachge-

wiesen werden [26, 138, 94]. Eine Wärmeableitung erfolgt überwiegend über den Ventil-

sitzring [138] und in der Nebensache über die Ventilführung. Ein bei verbesserter Wär-

meleitfähigkeit verringerter Verschleiÿ konnte in Untersuchungen nachgewiesen werden.

In Abbildung 3.3a9 ist der Wärme�uss am Beispiel eines Hohlventils dargestellt. Die

Gestaltung des Ventils hat Ein�uss auf die aufgenommene und abgegebene Wärme [50].

Die Sto�eigenschaften von Grund- und Gegenkörper ändern sich unter dem Ein�uss der

Temperatur. In Abbildung 3.3b10 ist dieser Zusammenhang für die Warmhärte verschie-

dener Werksto�e dargestellt. Sie ist ein wesentliches Kriterium bei der Werksto�auswahl

[93, 15].

8Als wesentliche Systemgröÿe in fast allen Verö�entlichungen, auch variiert.
9Entnommen aus [138].

10Entnommen aus [116].
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(a) Wärme�uss am Beispiel eines Hohlventils (b) Warmhärte für verschiedene Materialien

Abbildung 3.3: Wärme�uss und Materialkennwerte für Ventile

3.2.3 Chemische Faktoren

Die Auswahl einer den Anforderungen hinreichend entsprechenden Materialkombination ist

zentraler Gegenstand vieler Verö�entlichungen. Üblich ist zur Zeit die vorwiegend empirische

Bestimmung einer Materialzusammensetzung und der darauf folgende experimentelle Nach-

weis der Einsetzbarkeit. Die aus bekannten Verö�entlichungen gesammelten Informationen

sind im folgenden Abschnitt aufgeführt.

3.2.3.1 Werkstoffkundliche Betrachtungen

Durch die gröÿtenteils pulvermetallurgische Herstellung von VSR ist ein weites Spektrum

an Materialzusammensetzungen möglich. Es ist jedoch zu beachten, dass sich Eigenschaften

durch spezielle Materialverbindungen erheblich ändern können.

Eisen: verbreitetes Grundmaterial für niedrige bis mittlere Belastungsfälle, kostengünstig.

Einsetzbar, wenn eine ausreichende Tragfähigkeit der Verschleiÿschutzschichten gegeben

ist. Problematisch bezüglich der Warmhärte bei Temperaturen über 427 °C.

Nickel: Grundmaterial für �heavy duty� Anwendungen, hohe Warmhärte, duktil, problema-

tisch mit Schwefel (Schmelztemperaturen: NiS = 797 °C und Ni2S3 = 790 °C)[124, 117],

verringert als Legierungselement in Eisen die Neigung zur Oxidation [132]

Kobalt: Teurer Grundwerksto� für Anwendungen, bei denen eine hohe Warmhärte notwen-

dig ist. Sul�dbildung beachten, Probleme bei 749 °C in Kombination mit Chrom [131]
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(Abplatzen der Chromoxidschicht), Legierungselement zur Steigerung der Warmfestig-

keit, begünstigt die Graphitbildung [144], kann zu Mikrorissen neigen, Widerstandsfähig

gegen Schwefel, bildet Oxide mit niedrigem Gleitreibungskoe�zienten [138].

Kohlenstoff: Wichtigstes Legierungselement von Fe, verantwortlich für die Bildung von Kar-

biden [131], Eisenkarbide (zerfallen bei Temperaturen bis 482 °C), Chrom-, Molybdän-

und Wolframkarbide sind widerstandfähiger und temperaturstabiler. Die Karbide von

Vanadium, Titan, Tantal und Niob bieten das höchste Maÿ an Stabilität und Verschleiÿ-

festigkeit. Katalytische E�ekte in Verbindung mit Schwefel [3].

Chrom: bildet einen stabilen, dünnen Oxid�lm, verschleiÿmindernd [131], erhöht abrasiven

Verschleiÿ, wenn es zu Ablösungen kommt, Legierungsgehalt 15 − 32 % bei Nickel-

und Kobaltbasis, bis zu 35 % bei Eisen als Grundwerksto�, positive Wirkung von

Eisen-Chrom-Karbiden [65], begrenzte Verschleiÿreduzierung, wenn als alleiniges Le-

gierungselement verwendet [132], Karbidbildner mit Verbesserung der Warmfestigkeit,

Wärmeleitfähigkeit wird verringert [144].

Kupfer: erhöht die Wärmeleitfähigkeit [138, 94] und ermöglicht das Ausbilden von Kupfer-

oxiden (verschleiÿmindernd).

Titan: erhöht Widerstandsfähigkeit, aber auch den Bearbeitungsaufwand erheblich, auch als

teurer Grundwerksto� für Spezialanwendungen möglich, aber mit Problemen bezüglich

der Temperaturstabilität [26] und der Wärmeleitfähigkeit. Stark desoxydierend, schwe-

felbindend und karbidbildend [144].

Mangan: erhöht die Stabilität von Chromoxidschichten [3], als MnS temperaturstabiler Schmier-

sto� [56, 51], bei hohem Anteil (über 12 %) starke Kaltverfestigung an der Ober�äche

[144].

Molybdän: erhöht die thermische Stabilität bei Eisen als Grundwerksto�, bedeutend für

die Bildung von Karbiden (siehe Kohlensto�) [149], auch als Festschmiersto� (MoS2),

verringert Sprödigkeit, starker Karbidbildner (Mo2C) [15], Verringerung der Zunderbe-

ständigkeit [144].

Vanadium: zur Ausbildung von hochfesten Karbiden [117], Kornverfeinerung [144].

Silizium: begünstigt ein feinkörniges Gefüge, erhöht die Mikrohärte [56], verbessert Oxida-

tionsbeständigkeit, versprödend [15].

Wolfram: starker Karbidbildner, verbessert Warmfestigkeit und Zähigkeit [144].

Bor: höhere Steckgrenze und Festigkeit möglich, auch Verbesserung der Warmfestigkeit [144],

vermindert Anrissgefahr, stabilisiert Austenit [15].
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3.2 Die relevanten Ein�ussfaktoren

Niob, Tantal: Erhöhung der Warmfestigkeit, sehr starke Karbidbildner (NbC, NbN) [15],

starke Ferritbildner [144].

Weitere: Schwefel (problematisch in Verbindung mit Nickel, Chrom und Titan, positiv in

Verbindung mit Mo und Mn), Phosphor (insbesondere als Reaktionsprodukt Cu3P po-

sitiv [112]), Blei (aus Umweltschutzgründen nicht mehr üblich, sehr gut schmierendes

Oxid, verringert Adhäsion [53]), Aluminium (mit Kupfer [48]), Sticksto� (stabilisiert

austenitisches Gefüge [144])

3.2.3.2 Umgebung / Zwischenstoff

Da im System ein ständiger Austausch zwischen Umgebung und Zwischensto� auftritt, wer-

den diese ebenfalls betrachtet. Rückwirkungen und Beein�ussungen ergeben sich aus den Ver-

brennungsgasen, dem bei der Verbrennung entstehenden Wasser11 und dem durch Blow-By

im Gasstrom be�ndlichen Öl und bei mageren Gemischen durch den Sauersto�gehalt in den

Verbrennungsgasen. Ebenfalls können positive Beein�ussungen durch Ruÿpartikel und Reak-

tionspartikel der Öladditive [86] entstehen. Dieselkraftsto�e zeigen nach bisheriger Kenntnis

keine verschleiÿbeein�ussende Wirkung [86].

3.2.3.3 Ausbildung von Oxidschichten

Auf den Ober�ächen bilden sich Oxidschichten12 aus. Die Ausprägung ist abhängig von der

Zusammensetzung von Grund-, Gegenkörper und insbesondere Zwischensto� und hat eine

zentrale Bedeutung für den Verschleiÿ. Eine zu stark ausgeprägte Oxidschicht verhindert die

e�ektive Wärmeabfuhr, insbesondere des Auslassventils, und neigt zum Abplatzen. Dadurch

werden abrasiv wirkende Partikel in das System eingebracht.

Oxidschichten auf dem Ventilsitz neigen durch die höhere dynamische Belastung des Ventils

zum Abplatzen. Durch eine geeignete Materialauswahl ist dafür zu sorgen, dass am Ventilsitz

keine oder eine sehr dünne, zähe Schicht entsteht. Beim Ventilsitzring hingegen wird eine

ausgeprägte Oxidschicht zur Verminderung des Verschleiÿes eingesetzt.

11Bis zu ein Liter je Liter verbranntem Kraftsto� [13].
12Für die Entstehung verschiedener Oxide bietet [15] Seite 261� weiterführende Informationen.
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3 Stand der Technik

3.3 Die Einflussfaktoren im Überblick

Die Erkenntnisse aus den vorgehenden Abschnitten lassen eine ordnende Betrachtung zu. Im

ersten Schritt erfolgt eine Ordnung nach der vorliegenden Beanspruchungsart. In Abbildung

3.4 ist die Klassierung nach mechanischer (blau), thermischer (rot) und chemischer (grün)

Beanspruchung aufgezeigt.

Abbildung 3.4: Die Ein�ussfaktoren nach Beanspruchungsart

Mithilfe dieser Darstellung lassen sich Zusammenhänge und Orientierungen für weiterge-

hende Untersuchungen herleiten. Sie dient zugleich als Ausgangsbasis für das in Kapitel 7,

Seite 102 aufgestellte beschreibende Modell. Diese Darstellungsform lässt allerdings keine

direkte tribologische Zuordnung zu.

Abbildung 3.5: Zusammenhänge zwischen den Ein�ussfaktoren
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3.3 Die Ein�ussfaktoren im Überblick

In den bisherigen Untersuchungen wurde lediglich in geringem Umfang auf die Wechselwir-

kungen der Verschleiÿfaktoren untereinander eingegangen. In Abbildung 3.5 sind die grund-

sätzlich zu erwartenden Rückwirkungen aufgezeigt. Sie sind von grundlegender Bedeutung

für die Modellbildung.

In Abbildung 3.6 erfolgt eine tribologisch orientierte Klassierung unter Berücksichtigung

des zu erwartenden Verschleiÿmechanismusses. Die Zuordnung einzelner Faktoren ist dabei

zu hinterfragen.

Warmhärte: Diese ist den Materialien zugeordnet und somit einer Forcierung des oxidativen

Verschleiÿes. Dies gibt die realen Vorgänge nur eingeschränkt wieder. Die Warmhärte

ist eine wesentliche Sto�- bzw. Materialgröÿe.

Oxid- und Sulfidbildung: Diese E�ekte sind den chemischen Einwirkungen zugeordnet, ob-

wohl es sich ebenso um Materialabhängigkeiten handelt.

Ventilsteifigkeit: Die Ventilstei�gkeit ist den Materialien und der Geometrie zuzuordnen. In

den vorliegenden Verö�entlichungen wurde sie vorrangig im Zusammenhang mit dem

Verbrennungsdruck betrachtet.

Es wird deutlich, dass kein Ein�uss allein für sich betrachtet werden kann. Ein allgemein

übertragbarer Zusammenhang kann nur unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen dieser

Ein�ussgröÿen gefunden werden.

Da wesentliche Kenntnisse nicht aus allgemein zugänglichen Informationen ableitbar sind,

gilt es im Folgenden, experimentell vertiefte Kenntnis über die grundlegenden und bislang

wenig bekannten mechanischen Vorgänge zu erlangen. Ein Schwerpunkt wird dabei auf das

Auftre�verhalten gelegt. Durch die in den folgenden Kapiteln beschriebenen experimentellen

Untersuchungen soll auch das Verständnis der Systemeigenschaften vertieft werden. Zudem

gilt es, die Grundlagen für Simulationsrechnungen zu scha�en. Verschiedene Materialeigen-

schaften lassen sich mithilfe von Tribometern vereinfacht charakterisieren. Dies gilt auch für

die eben beschriebenen chemischen E�ekte.
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3 Stand der Technik

Abbildung 3.6: Ein�ussfaktoren nach Wirkung
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4 Experimentelle Untersuchungen

4.1 Untersuchungen zum Auftreffverhalten des Ventils

Bislang ist unbekannt bzw. unverö�entlicht, in welchem Maÿe die stoÿförmig wirksame Be-

lastung zum Zeitpunkt des Auftre�en des Ventils in den Ventilsitzring für den Verschleiÿ in

diesem System verantwortlich ist. Verschiedene Quellen1 geben zumeist nicht nachgewiesene

Erfahrungswerte wieder. Der Anteil am Verschleiÿ wird bislang auf die spezi�sche Belastung

für die gesamte Kontakt�äche bezogen.

Im folgenden Abschnitt wird dargelegt,

� dass der Erstkontakt in kinematisch bedingter Vorzugsrichtung erfolgt.

� dass die spezi�sche Belastung höher als bislang angenommenen ist.

� dass der Schlieÿvorgang charakteristisch für den jeweiligen Antrieb ist.

� dass eine getrennte Betrachtung der Belastungsvorgänge Auftre�en und Verbrennung

zulässig ist.

4.1.1 Sekundärbewegungen des Ventils

Um die Existenz des auÿermittigen Schlieÿens nachzuweisen und die Auftre��äche zu detek-

tieren, gilt es, ein vergleichbares System zu �nden, das geeignete geometrische Bedingungen

bietet. Die in Abbildung 4.1 dargestellten Prüfstände sind in ihren Abmaÿen an den Ven-

tiltrieben der Motoren BMW M43, beziehungsweise VW 827/2V orientiert. Sie werden mit

einem drehzahlregelbaren Elektromotor angetrieben, so dass ein Betrieb in dem gesamten

für die genannten Verbrennungsmotoren üblichen Drehzahlbereich möglich ist. Durch die gu-

te Zugänglichkeit und die Austauschbarkeit von Teilkomponenten, wie Ventilführung und

Ventilsitzring, kann die Lage der Bauteile mit hoher Genauigkeit erreicht und reproduziert

werden. Die Möglichkeit zur geometrischen Lagebestimmung der Teile zueinander ist pro-

blemlos und wurde jeweils vor Versuchsbeginn mit Referenzsystemen geprüft. Im Gegensatz

zu herkömmlichen Zylinderköpfen ist eine gute Zugänglichkeit mit Messsystemen gegeben.

1Beispielsweise erwähnen u. a. [8, 14] einen statistisch zufällig auf dem Ventilsitzring verteilten Erstkontakt.
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4 Experimentelle Untersuchungen

Abbildung 4.1: Komponentenprüfstände zur Untersuchung des Ventiltriebs

Der Prüfstand kann mit Verbrennungsgas beheizt betrieben werden. Der Ein�uss des Ver-

brennungsdruckes entfällt jedoch systembedingt. Somit sind mit diesen Prüfständen geeignete

Werkzeuge vorhanden, um den Auftre�vorgang für sich allein zu untersuchen.

4.1.1.1 Voruntersuchungen mittels Dehnungsmessstreifen

Im ersten Schritt sollen die beim Auftre�en wirkenden Reaktionskräfte umfangsverteilt im

Ventilsitzring bestimmt werden. Zu diesem Zweck wurde der im Prüfstand verbaute Ventil-

sitzringträger so modi�ziert, dass eine segmentierte Messung mittels Dehnungsmessstreifen

(DMS) erfolgen kann. Die Aufteilung des Messringes erfolgt in zwölf Teile. Die Stege sind

gezielt geschwächt, um eine messbare Dehnung zu erzielen. Der gewählte Messaufbau kann

jedoch nicht kalibriert werden. Dadurch ist lediglich eine Bestimmung des zeilichen Verlaufes

der statt�ndenden Reaktionen möglich. Auÿerdem muss eine deutlich verminderte Federkraft

(30 N statt 200 N) der Ventilfeder für den Versuch verwendet werden, da sonst bleibende

Verformungen der Segmente zu erwarten sind.

Der Messring wurde bei der Montage in die Achse der Ventilführung positioniert, um einen

minimalen systembedingten Versatz zu gewährleisten. In Abbildung 4.2 ist der vollständig

konfektionierte Messring abgebildet. Die DMS werden in einer Viertelbrücke verschaltet. Eine

in dieser Anordnung mögliche Temperaturdrift wurde durch sehr kurze Messzyklen vermieden.

Die verminderte Emp�ndlichkeit konnte durch eine hohe Verstärkung ausgeglichen werden.

In dem untersuchten Drehzahlbereich von 5 Hz bis 20 Hz (entsprechend 300 - 1200 Um-

drehungen der Nockenwelle beim Viertaktmotor) konnte eindeutig ein zeitlicher Ablauf des
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4.1 Untersuchungen zum Auftre�verhalten des Ventils

Auftre�ens im Verlauf des Schlieÿvorganges festgestellt werden. Die Segmente in Richtung der

Betätigungsrichtung des Schlepphebels zeigen stabil einen auftretenden Erstkontakt (beispiel-

haft dargestellt in Abbildung 4.2). Die Kontakt�äche beim Erstkontakt ist somit wesentlich

kleiner als die nominelle Sitz�äche.

Zur absoluten Höhe der auftretenden Belastungen und zur Gröÿe der tatsächlich wirksamen

Fläche kann jedoch aufgrund der Modi�kationen am Ventiltrieb und der Einschränkungen des

Messverfahrens keine Aussage getro�en werden. Das Federn der Segmente verfälscht auÿerdem

die Massenkräfte.

Dieser Vorversuch zeigt die grundsätzliche Existenz eines auÿermittigen Erstkontaktes. Die

quantitative Betrachtung der Vorgänge erfolgt in den folgenden Abschnitten.

Abbildung 4.2: Messpositionen und Ergebnisse mit dem Segmentring

4.1.1.2 Messung der Ventilschaftlage im bewegten System

Um weitere Kenntnisse über die Kontaktbedingungen zu erlangen, wurde im Folgenden der

Versuchsaufbau verändert. Ausgehend von der Annahme, dass das Ventil unmittelbar vor

dem Schlieÿen als starrer Körper angesehen werden kann, kann durch die Bestimmung der

Ventilschaftverlagerung bezüglich der Ruhelage auf die Position des Ventiltellers geschlossen

werden. Dazu ist die Erfassung der Ventilschaftposition in zwei Ebenen und die Bestimmung

der Position des Ventils in seiner Hauptbewegungsrichtung notwendig. Mittels hochau�ösen-

der Wirbelstromsensoren ist dies möglich. Des Weiteren wird durch einen an der Nockenwelle

montierten Drehwinkelsensor mit 0,1° Teilung der zeitliche Bezug der Messwerte hergestellt.
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4 Experimentelle Untersuchungen

Eine speziell zu diesem Zweck angefertigte Ventilführung wurde mit Einbaumöglichkeiten

(in Abbildung 4.3 mit dx1, dx2, dy1 und dy2 markiert) für diese Sensoren ausgestattet. Bei der

ebenfalls in Abbildung 4.3 dargestellten Ventilführung wurde darauf geachtet, dass die Füh-

rungswand nicht durchbrochen wurde, da sonst eine Verfälschung der Messwerte entsteht. Die

Ober�ächenstruktur der Führungsbohrung wurde durch die gleichen Bearbeitungsprozesse er-

zeugt, die auch bei Standardventilführungen verwendet werden. Dadurch ist gewährleistet,

dass die Wirkung des Schmier�lmes nicht verfälscht wird. Die mechanischen Eigenschaften

des verwendeten Werksto�s sind für diese Versuche hinreichend vergleichbar.

Abbildung 4.3 stellt ebenso die geometrischen Bedingungen dar, die bei dem verwendeten

Messaufbau vorliegen. Als Referenzachse wurde die Ruhelage des Ventils in geschlossenem

Zustand gewählt. Dadurch ist eine Bestimmung der Winkelveränderung während eines Be-

wegungsverlaufes möglich. Der Messaufbau erlaubt prinzipiell die Untersuchungen in dem

gesamten vorkommenden Drehzahlbereich (bis 3500 Umdrehungen pro Minute der Nocken-

welle) und kann auch für andere Ventiltriebskonzepte verwendet werden. Für die durchge-

führten Versuche wurde die Nockenwellendrehzahl auf 2400 min−1 begrenzt.

Abbildung 4.3: Einbausituation und Messpositionen

34



4.1 Untersuchungen zum Auftre�verhalten des Ventils

Die Position des Ventiltellers lässt sich über den gesamten Zyklus in Polarkoordinaten dar-

stellen (vergleiche Abbildung 4.5). Relevant für die Auswertung ist der Zeitpunkt unmittelbar

vor dem Auftre�en des Ventils auf den Ventilsitzring. Aus den jeweils zeitsynchron ermittel-

ten Verschiebungen am oberen Sensor (Index 1) und am unteren Sensor (Index 2) ergeben

sich die dazugehörigen Neigungen in x- und y-Richtung (Gleichungen 4.1 und 4.2).

ϕx = arctan

(
dx2 − dx1
24, 5 mm

)
[◦] ϕy = arctan

(
dy2 − dy1
24, 5 mm

)
[◦] (4.1)

∆lx = tan (ϕx) · 61, 5 mm+ dx1 [mm] ∆ly = tan (ϕy) · 61, 5 mm+ dy1 [mm] (4.2)

Der Ventiltellerversatz in x- und y-Richtung beim Aufprall des Ventiltellers in den Ventilsitz

ergibt sich aus der ermittelten Ventilneigung, aus der Verlagerung am oberen Sensor sowie

aus dem Abstand zwischen oberem Sensor und mittlerer Ventilau�age.

4.1.1.3 Messergebnisse Ventilschaftbewegung

Die Ventilschaftbewegung wurde für die Antriebskonzepte Schlepphebel mit einstellbarem

Ventilspiel, Tassenstöÿel mit einstellbarem Ventilspiel und Tassenstöÿel mit hydraulischem

Ausgleichselement ermittelt. Gemessen wurde in einem Drehzahlbereich der Nockenwelle

(NW) von 300 - 2400 Umdrehungen pro Minute. Dies entspricht 600 - 4800 Umdrehungen pro

Minute an der Kurbelwelle und 5 Hz - 40 Hz am Prüfstand. Die Schrittweite des Kennfeldes

wurde mit 300 min−1 festgelegt. Für jede Messung im Kennfeld wurden 20 Zyklen mit 0,1°

NW-Winkelau�ösung abgetastet.

Abbildung 4.4: Beispielhafte Messergebnisse für den Tassenstöÿeltrieb
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4 Experimentelle Untersuchungen

Antrieb [Hz] Schlepphebel Tassenstöÿel Hydrostöÿel

s−1 bzw. min−1 µm ° µm ° µm °

5 Hz =̂ 300 11,65 67,83 22,13 11,76 40,03 27,39

10 Hz =̂ 600 16,26 44,85 18,02 12,04 31,80 26,35

15 Hz =̂ 900 16,71 28,66 18,35 11,34 28,16 31,51

20 Hz =̂ 1200 19,01 38,57 22,80 14,51 25,05 34,94

25 Hz =̂ 1500 22,62 22,46 29,65 11,14 23,49 28,92

30 Hz =̂ 1800 17,07 39,92 29,02 10,84 20,29 40,91

35 Hz =̂ 2100 18,12 25,91 43,95 10,34 19,17 49,22

40 Hz =̂ 2400 43,69 34,87 51,14 17,59 16,27 60,02

Tabelle 4.1: Tellerversatz der Ventiltriebskonzepte

Die Darstellung der Messwerte erfolgt beispielhaft für den Tassenstöÿeltrieb mit einstellba-

rem Ventilspiel (Einstellwert: 0,10 mm) in Abbildung 4.4. Der Einbauzustand des angetrieben

Teils des Ventiltriebs und der Messaufbau wurden für die Messungen an den untersuchten

Antriebkonzepten nicht verändert. Die Ventildrehung wurde für die Versuche nicht behindert.

Im gesamten Verlauf ist die Sekundärbewegung des Ventilschaftes durch die Betätigung

erkennbar. Bei diesem System ist die Richtungsumkehr an der Stelle der höchsten Nocke-

nerhebung nicht vorhanden, das System nähert sich an diesem Punkt seiner Neutrallage.

Anhand der Ventilhubkurve ist der sanfte Schlieÿverlauf erkennbar. Das Schlieÿen erfolgt

aufgrund der systemeigenen Nockenkontur über einen längeren Zeitraum, die Beschleunigun-

gen des Ventils sind gering. Es ist erkennbar, dass bei einem noch leicht geö�netem Ventil (bei

20 Hz: 0,099 mm) eine Anregung erfolgt. Diese ist durch den partiellen Erstkontakt bedingt.

Dementsprechend kann für diesen Zeitpunkt die Ventiltellerverlagerung bestimmt werden.

Die Versuche bestätigen die Existenz des regulären und charakteristischen auÿermittigen

Schlieÿens, dass durch die Betätigungskräfte und die Öltransportvorgänge2 bedingt ist. Die

Abweichung der Zyklen untereinander liegt im betrachteten Bereich unter 2 %. Auch bei

Versuchen, die über eine gröÿere Zyklenanzahl gefahren wurden, konnten keine gröÿeren Ab-

weichungen erkannt werden.

Die in Tabelle 4.1 dargestellten, mit den Gleichungen 4.1 und 4.2 berechneten, Werte der

Kennfelder zeigen deutlich, dass die Verlagerung im gesamten Drehzahlbereich in jeweils

charakteristischer Weise vorhanden ist. Unter Berücksichtigung der bekannten Auftre�ge-

schwindigkeit und der reduzierten, bewegten Masse des Ventiltriebes kann nun in folgenden

Arbeitsschritten die tatsächliche Auftre�belastung für dieses Vergleichssystem abgeschätzt

werden.

2Zur phänomologischen Erklärung dieser Vorgänge wird vertieft in Abschnitt 4.2, Seite 52 eingegangen.
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4.1 Untersuchungen zum Auftre�verhalten des Ventils

Abbildung 4.5: Lage der Ventiltellermitte unmittelbar vor dem Auftre�en

Abbildung 4.5 stellt die Verlagerungsbahn des Auftre�punktes für die untersuchten Ventil-

triebskonzepte dar. Für die Versuche wurden lediglich die antreibenden Komponenten ausge-

tauscht. Es sind erhebliche konzeptbedingte Unterschiede erkennbar. Deutlich wird erkennbar,

dass übergreifend bevorzugte Bereiche des Erstkontaktes vorhanden sind. Von besonderem

Interesse für die hier vorgenommenen Betrachtungen ist dabei, dass die Auslenkungen für die

Konzepte Schlepphebeltrieb und Tassenstöÿel mit Spiel mit zunehmender Drehzahl steigen.

Im Gegensatz dazu verringert sich die Auslenkung bei dem mit Hydrostöÿel angetriebenen

Ventil mit höherer Drehzahl deutlich.

Da die tatsächliche Auswanderung ist jedoch unmittelbar mit den Verformungen des Ventils

zusammenhängt, wird im Folgenden zu einer direkten Kontaktkraftmessung übergegangen.
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4.1.2 Messungen der Kontaktkräfte im geschleppten Motor

Die im vorangegangenen Abschnitt aufgeführten Messergebnisse deuten auf eine verringerte

Erstkontakt�äche hin. Durch die Annahme eines steifen Ventils können die Untersuchungen

zur Sekundärbewegung nur für einen Teilbereich gültig sein. Zur weiteren Aufklärung der

Kontaktbedingungen ist es notwendig, die Reaktionskräfte umfangsverteilt zu erfassen. Bis-

lang sind keine Arbeiten bekannt, die sich mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt haben.

Die erheblich eingeschränkten Platzverhältnisse und die auftretenden Beanspruchungen

stellen dabei hohe Ansprüche. Zudem darf keine Verfälschung der kinematischen Bedingungen

durch das Messverfahren erfolgen. In Eigenentwicklung hergestellte piezoelektrische Sensoren

genügen durch ihre geringen Abmaÿe (Abbildung 4.6) diesen Anforderungen.

Mithilfe eines modi�zierten Ventilsitzringträgers lassen sich diese Sensoren in unmittelbarer

Kontaktnähe positionieren, ohne die Stei�gkeit des Gesamtsystems maÿgeblich zu verändern.

Die Funktionalität der Sensoren konnte mit Hilfe der Kalibrierung durch die Firma Kistler

Instrumente GmbH3 bestätigt werden.

Abbildung 4.6: Piezoelektrischer Kraftsensor, Eigenentwicklung

3Erstkalibrierung von 12 baugleichen Sensoren mit Zerti�kat vom 29.08.2008.

38



4.1 Untersuchungen zum Auftre�verhalten des Ventils

Abbildung 4.7: Zylinderkopf für vollmotorische Messung der Kontaktkräfte

Für dieses System ist die Verwendung sowohl im Komponentenprüfstand als auch im Ver-

suchsmotor möglich. Nach umfangreicher Erprobung und einem kombinierten Einsatz mit

dem Sekundärbewegungsmessverfahren wurde für dieses System ein Zylinderkopf für voll-

motorische Untersuchungen entworfen (Abbildung 4.74.). Dieser ist modular aufgebaut, um

einen Vergleich der Antriebskonzepte Rollenschlepphebel, spielbehafteter Tassenstöÿel und

Tassenstöÿel mit hydraulischem Ventilspielausgleichselement zu ermöglichen. Ein Wechseln

des Antriebskonzeptes ist möglich, ohne die angetriebenen Komponenten zu demontieren.

Das System bietet zudem rückmessfähige Bezugspunkte, um eine möglichst hohe Präzision

für unterschiedliche Versuchsreihen zu erreichen.

Für die Versuche mit diesem Aufbau wurde ein Einzylinder-Versuchsmotor im geschlepp-

ten Betrieb verwendet. Es �ndet keine Verbrennung statt. Die Drosselklappenstellung wurde

variiert (vgl. Tabelle 4.2), um unterschiedliche Kompressionsenddrücke zu erreichen. Ferner

sind Rückschlüsse auf den Ein�uss der Ladungswechselströmungen möglich. Die zu verglei-

chenden Konzepte wurden mit jeweils unveränderten angetriebenen Komponenten aufgebaut.

Die Messwertaufzeichnung erfolgt kurbelwinkelabhängig mit einer Au�ösung von 0,1° Kur-

belwinkel. In jedem Messpunkt wurden 20 Zyklen aufgezeichnet.

4Entnommen und modi�ziert aus [39]
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4 Experimentelle Untersuchungen

Antrieb s−1 bzw. min−1 Drosselklappenstellung

12,5 Hz =̂ 750 8° 14° 70°

25 Hz =̂ 1500 8° 14° 70°

50 Hz =̂ 3000 8° 14° 70°

Tabelle 4.2: Versuchsumfang zur Kontaktkraftmessung

4.1.2.1 Kontaktkräfte bei Schlepphebelantrieb

Der Schlepphebeltrieb hat eine weite Verbreitung in Aggregaten für den Antrieb von Kraft-

fahrzeugen und Blockheizkraftwerken gefunden. Aus diesem Grund soll im folgenden Ab-

schnitt eine vertiefte Betrachtung dieses Konzeptes erfolgen.

Durch die Reaktionskräfte bei dem gegen die Federkraft wirkenden Ö�nen des Ventils

ergibt sich eine Querkraft, die durch den Schmier�lm zwischen Ventilschaft und Ventilführung

und die Ausweichneigung der Ventilfeder modi�ziert wird. Die in Abschnitt 4.1.1.3, Seite

35, dargestellten Untersuchungen haben dies gezeigt. Mit der Messung der unmittelbaren

Kontaktkräfte soll nun geprüft werden, inwieweit die getro�enen Vereinfachungen anwendbar

sind. Ebenso gilt es zu prüfen, ob eine steigende Drehzahl eine verstärkte Auslenkung des

Ventiltellers bedingt. Dies sollte zwangsläu�g zu ansteigenden Impulsen führen. Zudem muss

sich das Schlieÿen als schwingungsbehafteter zeitlicher Verlauf darstellen.

Die in diesem Konzept eigene, über eine auf einem Kreisbogen verlaufende, Betätigungs-

richtung des Ventils lässt eine ausgeprägte Anregung von Sekundärbewegungen im Rahmen

der regulären Betätigung erwarten. Die Gründe dafür sind der reibungsbehaftete Kontakt

zwischen Betätigungselement und Ventil und der sich verändernde Berührpunkt. Eine ähnli-

che kinematische Situation liegt auch bei unten liegendem Ventiltrieb mit Stöÿelstangen als

Übertragungselemeten vor. Daher kann davon ausgegangen werden, dass sich die Dynamik

ähnlich verhält.

Abbildung 4.8: Positionen für die Kontaktkraftmessung, Rollenschlepphebel
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4.1 Untersuchungen zum Auftre�verhalten des Ventils

Der Abbildung 4.8 ist die Positionierung der Sensoren zu entnehmen. In Abbildung 4.9

sind beispielhaft die Messergebnisse einzelner Zyklen für die unterschiedlichen Lastpunkte

bei einem eingestellten Ventilspiel von 0,2 mm dargestellt.

Signi�kant ist die ähnliche Ausprägung des Erstkontaktes. Bei der hier dargestellten Dreh-

zahl von 3000 min−1 wird 45° versetzt von der Rollenschlepphebellage der Erstkontakt ver-

zeichnet. Die Veränderung des Lastzustandes zeigt keinen erheblichen Ein�uss. Insoweit kann

die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Erkenntnisse der geschleppten Versuche auch

für befeuerte Versuche anwendbar sind. Die Streuungen der Messwerte zum Zeitpunkt des

maximalen Kompressionsdruckes werden in Abschnitt 4.3, Seite 64, eingehender untersucht

und begründet.

Abbildung 4.9: Kontaktkräfte im Schlepphebeltrieb, 3000 min−1, Variation der Drosselklap-

penstellung
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4 Experimentelle Untersuchungen

Durch die Variation der Drosselklappenstellung erfolgt die Veränderung der Reaktions-

kräfte infolge der Kompression. Der mit vollständig geö�neter Drosselklappe erreichte Druck

entspricht näherungsweise einem Verbrennungsdruck im Teillastbetrieb für ottomotorische

Arbeitsverfahren, beispielsweise bei Betrieb mit Erd- oder Biogas. Eine detaillierte Berück-

sichtigung der Auswirkungen umströmender Fluide auf das dynamische Verhalten des Ventils

erfolgt nicht.

Die weiteren betrachteten Drehzahlen sind in den Abbildungen 4.10 und 4.11 dargestellt.

Eine intensive transiente Belastung, also ein Stoÿ, ist zum Zeitpunkt des Schlieÿens erkennbar.

Diese übersteigt bei erhöhten Drehzahlen die Beanspruchung durch den Kompressionsdruck.

Zudem werden die vermuteten unterschiedlichen Beanspruchungsformen sichtbar.

Abbildung 4.12 zeigt die Auswirkungen des partiellen Erstkontaktes. Eine erste Reaktions-

kraft entsteht um 45° versetzt zur Lage des Rollenschlepphebels entgegen der Windungsrich-

tung der Feder. Dieser erste Kontakt erfolgt 4,1° KW vor dem Schlieÿereignis. Der gesamte

Schlieÿvorgang erstreckt sich bei dieser Drehzahl über eine erhebliche Zeitspanne von 7,5°

KW. Die gemessenen transienten Belastungen sind nicht zufällig verteilt. Es ist eine eindeuti-

ge Vorzugsrichtung erkennbar, die durch die Kinematik des Antriebes begründet ist. Weitere

E�ekte, wie die Anregung des Ventilkörpers in den Eigenfrequenzen und das Nachschwingen

der Ventilfeder, werden abgebildet.

(a) Vergleichsskalierung (b) Detaillierte Skalierung

Abbildung 4.10: Kontaktkräfte im Schlepphebeltrieb, 750 min−1
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4.1 Untersuchungen zum Auftre�verhalten des Ventils

(a) 1500 min−1 (b) 3000 min−1

Abbildung 4.11: Kontaktkräfte im Schlepphebeltrieb, weitere Drehzahlen

Abbildung 4.12: Detailbetrachtung des Schlieÿvorganges, 3000 min−1, Schlepphebeltrieb
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4 Experimentelle Untersuchungen

Der bekannte E�ekt des �Wiederaufspringens des Ventils� lässt sich aus den Messdaten

ableiten. O�ensichtlicher ist jedoch eine über den Umfang verteilte, mit Ventiltellerschwin-

gungen überlagerte, an verschiedenen Stellen kontaktierende Bewegung in den Sitz bis zum

vollständigen Verschlieÿen.

Zusammenfassend werden die Vermutungen aus den Untersuchungen zur Sekundärbewe-

gung in vollem Umfang bestätigt. Mit dem vorgestellten Messaufbau steht dementsprechend

ein validiertes Werkzeug zur Untersuchung variierter Konzepte und Konstruktionen zur Ver-

fügung.

4.1.2.2 Kontaktkräfte bei Tassenstößelantrieb

Für die Messungen am Tassenstöÿeltrieb wurden, wie oben beschrieben, die angetriebenen

Komponenten des Ventiltriebes beibehalten. Die Versuchsdurchführung erfolgte analog zu den

Schlepphebelmessungen. Die in Abbildung 4.13 dargestellten Messpositionen wurden beibe-

halten.

Die in Abbildung 4.14 dargestellten Kontaktkräfte für den Tassenstöÿeltrieb (Versuch mit

0,1 mm Ventilspiel) zeigen eine qualitativ ähnliche Ausprägung. Die Intensität des Erstkon-

taktes verringert sich jedoch erheblich gegenüber dem Schlepphebeltrieb. Auch in diesem Fall

werden die Ergebnisse der Sekundärbewegungsmessung bestätigt. Deutlich erkennbar ist ein

dem Schlieÿen vorausgehender, punktueller Erstkontakt, dessen zeitliche Abtrennung stärker

ausgeprägt ist als beim Schlepphebeltrieb. In Kapitel 4.2, Seite 52, wird aufgezeigt, wodurch

diese Querkraftbeein�ussung entsteht. Die Erstkontaktkraft verstärkt sich erwartungsgemäÿ

mit zunehmender Drehzahl, erreicht jedoch nicht (in dem betrachteten Drehzahlbereich) das

Niveau des Kompressionsspitzendruckes. Der Ein�uss der Drosselklappenstellung ist gering.

Eine wirksame Dämpfung ist dem System eigen. Die Federschwingungen werden in den Kon-

taktkräften abgebildet.

Abbildung 4.13: Positionen für die Kontaktkraftmessung, Tassenstöÿel
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4.1 Untersuchungen zum Auftre�verhalten des Ventils

Ein Nachspringen des Ventils ist zu erkennen, aber bei höheren Drehzahlen zu erwarten.

Die Beanspruchungen infolge des Erstkontaktes sind bei diesem System deutlich geringer,

jedoch sind auch hier örtlich begrenzte Bereiche mit Stoÿbelastung nachgewiesen.

(a) Drehzahlvergleich (b) Lastvergleich

Abbildung 4.14: Kontaktkräfte im Tassenstöÿeltrieb

4.1.2.3 Kontaktkräfte bei Hydrostößeltrieb

Für die Versuche mit dem Hydrostöÿeltrieb wurde die Messposition nach Abbildung 4.13 bei-

behalten. Die Ergebnisse der Versuche mit o�ener Drosselklappe sind in Abbildung 4.15 für

die verschiedenen Drehzahlen dargestellt. Es zeigen sich noch frühzeitigere Erstberührungen,

die jedoch in der Intensität gering sind. Das Schlieÿverhalten ist stärker als zeitübergreifen-

der Prozess dargestellt als beim Schlepphebeltrieb. Bei erhöhten Drehzahlen kommt es zum

Verlust der Kontaktkräfte. Dies kann die Dichtheit des Systems beein�ussen.

Begründet werden diese Vorgänge zum einen durch nicht vorhandenen Spiel zwischen No-

cken und Nockenfolger mit einer stärkeren Auswirkung hydrodynamischer E�ekte. Zum an-

deren erzeugt die Druckbeaufschlagung des Hydrostöÿels im Nockengrundkreis eine Abstüt-

zungsmöglichkeit gegen die Federkraft. Durch diese Prozesse begründet ist ebenso, dass bei

3000 min−1 ein vollständiges Wirken der Federkraft erst nach bis zu 80 °KW vorhanden ist.

Dies wird durch den Vergleich der Konzepte Tassenstöÿel � Hydrostöÿel (Abbildung 4.16)

deutlich. Der Kompressionsdruck hat auf diese E�ekte eine positive Auswirkung. Eine Be-

ein�ussung durch den später einsetzenden Verbrennungsdruck ist nicht zu erwarten. Der am

Ölaggregat eingestellte und nicht variierte Wert ist charakteristisch für den Betriebspunkt.
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4 Experimentelle Untersuchungen

(a) Drehzahlvergleich (b) Detaillierte Betrachtung

Abbildung 4.15: Kontaktkräfte im Hydrostöÿeltrieb

(a) Tassenstöÿel (b) Hydrostöÿel

Abbildung 4.16: Vergleich Tassenstöÿel � Hydrostöÿel
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4.1 Untersuchungen zum Auftre�verhalten des Ventils

4.1.2.4 Validierung des Messaufbaus

Die grundlegende Fragestellung bezüglich der Aussagefähigkeit des verwendeten Messaufbaus

kann durch die Verwendung eines im Gewicht deutlich reduzierten Ventils geklärt werden.

Ausschlieÿlich für diesen Fall wurde ein Ventil aus Aluminium gefertigt, das in seinen Abma-

ÿen identisch mit dem verwendeten Stahlventil ist. Mit diesem Ventil wurden lediglich kurze

Prüfstandsversuche durchgeführt. Eine motorische Einsetzbarkeit ist nicht beabsichtigt. In

Abbildung 4.17 sind die Ergebnisse für die Lastpunkte bei 3000 min−1 für den Schlepphebel-

trieb dargestellt.

Es zeigt sich anhand der Messdaten:

� dass der partielle Erstkontakt abgebildet wird (Abbildung 4.18).

� dass das Auftre�en in vergleichbaren Regionen statt�ndet.

� dass in diesem Fall nur ein geringer Ein�uÿ durch Ladungswechselgase erkennbar wird.

� dass die Stoÿbelastung direkt von der Masse abhängig ist, dementsprechend ist die

verzögernde Wirkung der Nockenkontur gering.

Die Versuche bestätigen die Anwendbarkeit des Messaufbaues und der Sensoren. Zudem

wird die positive Auswirkung gewichtsoptimierter Bauweise deutlich.

(a) Standardventil (b) Aluminiumventil

Abbildung 4.17: Kontaktkräfte im Schlepphebeltrieb, Vergleich Standard � Aluminium
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4 Experimentelle Untersuchungen

(a) Drehzahlvergleich (b) Lastvergleich

Abbildung 4.18: Vergleich der Betriebspunkte, Aluminiumventil

Als weitere Validierungsmöglichkeit ist eine Modi�zierung des Spiels zwischen Ventilschaft

und Ventilführung möglich. Auch diese, in Abbildung 4.19 dargestellten, Untersuchungen

bestätigen den Messaufbau.

Abbildung 4.19: Vergleich des Auftre�ereignisses, Schlepphebel, 3000 min−1
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4.1 Untersuchungen zum Auftre�verhalten des Ventils

4.1.2.5 Zusammenfassende Bemerkungen zur Kontaktkraftmessung

Die vorab beschriebenen Erkenntnisse basieren auf einer Reihe von Versuchsläufen, die nicht in

vollem Umpfang mit in diese Ausarbeitung ein�ieÿen können. Die ausgewählten Darstellungen

von Messdaten sind repräsentativ für den jeweiligen Betriebspunkt. Von zentraler Bedeutung

für die Einordnung der Daten, die Bewertung ihrer Gültigkeit und die Anwendbarkeit der

Einzelzyklen ist die Zyklenabweichung (dargestellt für den Schlepphebeltrieb bei 3000 min−1

in Abbildung 4.20) der Messreihen. In der Darstellung sind die Zyklenmittelwerte (blau)

und die jeweilige Zyklenstreuung (rot) für die einzelnen Sensoren aufgezeigt. Es zeigt sich,

dass erst zu einem nicht mehr als Erstkontakt zu bezeichnenden Zeitpunkt nennenswerte

Abweichungen eintreten. Eine deutliche Streuung tritt in den Bereichen auf, die, bedingt durch

das Setzverhalten des Ventils, mit intensiven Schwingungen verbunden sind. Die anderen

untersuchten Konzepte zeigen eine vergleichbare Reproduzierbarkeit (vergleiche Abbildungen

4.21 und 4.22).

Die Auswertung zeigt, dass für die Messreihen üblicherweise eine Abweichung der Zyklen

im Bereich unter 10 % erreicht wird.

Abbildung 4.20: Zyklenstreuung der Messreihe, Schlepphebel, Stahlventil, 3000 min−1
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Abbildung 4.21: Zyklenstreuung der Messreihe, Tassenstöÿel, Stahlventil, 3000 min−1

Abbildung 4.22: Zyklenstreuung der Messreihe, Schlepphebel, Aluminiumventil, 3000 min−1
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Eine besonderes Verhalten zeigt das Konzept des Hydrostöÿels (dargestellt in Abbildung

4.23). Hier wird deutlich, dass insbesondere der mit dem Erstkontakt beaufschlagte Sensor

unter 45° eine erhebliche Steuung der Messdaten aufweist. Zurückzuführen ist dies auf die im

folgenden Kapitel weiterführend untersuchten Kontaktbedingungen im Bereich des Antriebes.

In Zusammenwirkung mit der verhältniÿmäÿig geringen Mess�äche der eingesetzten Sensoren

bewirken die ölhydraulischen E�ekte eine verstärkte Streuung.

Abbildung 4.23: Zyklenstreuung der Messreihe, Hydrostöÿel, Stahlventil, 3000 min−1

Unter Berücksichtigung der Einbausituation der Sensoren kann nicht vollständig ausge-

schlossen werden, dass Erstkontaktkräfte von höherer Intensität in den Bereichen zwischen

den Sensoren auftreten, die geometrisch bedingt nicht erfasst werden. Dies wäre nur mit

weiteren umfänglich verteilten Sensoren abbildbar, erscheint jedoch nach Bewertung der Ge-

samtheit der Versuche aus dem vorangegangenen Kapitel als nicht notwendig.

Zusammenfassend sind bei den Versuchen sehr komplexe Schlieÿvorgänge deutlich gewor-

den, die in der Modellbildung in Abschnitt 7, Seite 102, berücksichigt werden.
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4.2 Die Kontaktbedingungen zwischen Nocken und
Nockenfolger

Die Versuche zur Sekundärbewegung und zur Kontaktkraftmessung werfen die Frage auf, aus

welchen Gründen grundsätzlich eine Anregung zur Querbewegung bei den Stöÿelkonzepten

entsteht. Weiterhin ist zu klären, warum sich die Sekundärbewegung beim Konzept Hydrostö-

ÿel abweichend von der des Tassenstöÿels ausprägt. Ursächlich dafür ist der schmiersto�be-

haftete Kontakt zwischen Nockenwelle und Stöÿel. Zur Durchführung der klärenden Versuche

wurde der in Abbildung 4.1, Seite 32 gezeigte Versuchsstand dahingehend verändert, dass eine

transparente Tassenstöÿellau�äche verwendet werden kann. Diese wurde aus dem Glaswerk-

sto� N-BK7 hergestellt. Zur Sicherstellung eines vergleichbaren Benetzungsverhaltens wurde

die Lau�äche angeschli�en. Zudem musste der optische Querschnitt durch einen modi�zierten

Tassenstöÿel erweitert werden.

Abbildung 4.24: Prüfstand zur Untersuchung der Kontaktbedingungen zwischen Nocken und

Nockenfolger
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Abbildung 4.25: Prinzipielle Kennwerte der verwendeten Nockenkontur

Der neue Stöÿel wurde so konzipiert, dass die entfallende bewegte Masse des originalen

Ventiltriebs ausgeglichen wird. Der geänderte und für die Versuche verwendete Aufbau ist in

Abbildung 4.24 dargestellt. Das Spiel zwischen Nockenwelle und Tassenstöÿel kann stufenlos

und rückmessbar eingestellt werden. In Abbildung 4.255 sind die prinzipiellen Kennwerte der

verwendeten Nockenkontur abgebildet. Die Flächenpressung ist für den statischen Betrieb

ohne Massenträgheit für den Hydrostöÿeltrieb berechnet. Bei der Spaltgeschwindigkeit han-

delt es sich um die laterale Verlagerungsgeschwindigkeit des Kontaktpunktes von Nocken und

Stöÿel. Der Verlauf der hydrodynamisch wirksamen Geschwindigkeit ist für eine Nockenwel-

lendrehzahl von 1200 1
min dargestellt.

Für das Ablichten von Ölverteilungen werden an der Fachhochschule Hannover zwei Ver-

fahren angewendet. Bei der �Scattered-Light-Methode� erfolgt eine durchscheinende Beleuch-

tung. Dieses Verfahren bildet insbesondere Re�exe an den Kanten des Schmier�lms ab und

eignet sich dementsprechend für Untersuchungen des Benetzungsverhaltens. Es benötigt im

Regelfall eine durchscheinende oder streifende Beleuchtung und kann hier nicht unmittelbar

angewendet werden. Bei der �Fluoreszenz-Methode� be�nden sich Beleuchtung und Aufnah-

meeinrichtung auf derselben Seite. Bei dieser Methode wird die Eigenschaft des Motorenöls

5Erstellt mit freundlicher Unterstützung von Herrn Prof. Dr.-Ing. H. Schwarze und Dipl.-Ing. J.-D. Gerken

vom Institut für Tribologie und Energiewandlungsmaschinen der TU Clausthal.
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genutzt, auftre�endes Licht zu absorbieren und anschlieÿend wieder zu emittieren. Zur Stei-

gerung der Eigen�uoreszenz wird dem Öl für die Versuche ein Farbsto� beigemischt. Das

Verfahren bildet im Gegensatz zum vorgenannten Verfahren auch Schmier�lme ab, die ledig-

lich eine Kontakt�äche benetzen.

Zur optimalen Anregung ist es bei dieser Methode notwendig, lediglich bestimmte Fre-

quenzereiche des sichtbaren Lichtes zu verwenden. Für die Beleuchtung wird eine Lichtquelle

benötigt, die einen hohen Anteil Licht in der Wellenlänge 400 - 460 nm aussendet. In die-

sem Bereich wird das verwendete Fluoreszenzmittel aktiviert. Der auf der Beleuchtungsseite

verwendete Blau�lter grenzt den benötigten Bereich ein. Das verwendete Fluoreszenzmittel

emittiert ab einer Wellenlänge von 480 nm. Durch eine geeignete, aufnahmeseitig angebrachte

Filterkombination wird eine kontrastreiche Aufnahme des Schmier�lmes gewährleistet.

4.2.1 Untersuchungen mit der Hochgeschwindigkeitskamera

Für die Hochgeschwindigkeits�lmuntersuchungen wurde die Kamera �Redlake Y4� der Firma

�imaging solutions GmbH� verwendet. Dieses Modell kann bei einer Au�ösung von 1024x1024

Pixeln 3000 Bilder pro Sekunde erfassen. Durch Reduzierung der Au�ösung lassen sich Bildra-

te und Emp�ndlichkeit erhöhen. Für die phänomenologischen Untersuchungen wurde im ers-

ten Schritt eine Bildrate von 6000 Bildern pro Sekunde gewählt. Dadurch sind auch bei hohen

Drehzahlen aussagekräftige Bilder erzeugbar. Abbildung 4.27 stellt diese Aufnahmen dar. Sie

lassen jedoch keine Rückschlüsse auf die Schmier�lmdicke zu. Erkennbar wird jedoch eine

durch Kavitation bedingte Veränderung des Schmier�lms bei einem Nockenwinkel von 220°.

Dies ist der Moment bei dem die ablaufende Flanke des Nockens in den Grundkreisradius

übergeht und das Ventil schlieÿt. Die �uoreszierende Wirkung des dem Öl beigemischten

Fluoroles wird erst mit einer geeigneten Filterkombination auf Beleuchtungs- und Aufnah-

meseite sichtbar. Diese beschränken das Licht auf die notwendigen Wellenlängen und erhöhen

damit den Kontrast. Jedoch geht damit eine deutliche Verringerung der e�ektiven Lichtmenge

einher. Aus diesem Grund verringert sich der Bereich der Bildschärfe. Die maximal mögliche

Bildrate kann lediglich mit 1000 Bildern pro Sekunde gewählt werden. Diese Aufnahmen sind

in Abbildung 4.26 dargestellt.

Bei den mit Filtern aufgenommenen Bildern sind deutlich die am Nocken vorbeiführen-

den Öltransportvorgänge erkennbar. Ebenso wird der sich in Bewegungsrichtung aufbauende

Schmierkeil sichtbar. Der mit der verringerten Lichtmenge einhergehende, reduzierte Schärfe-

bereich ermöglicht jedoch keine Aufnahmen, die den Kontaktbereich innerhalb der Nockener-

hebung darstellen (Bilder: Tasse_10Hz_mitFilter_180° und Tasse_20Hz_mitFilter_180°).

In den Videosequenzen ist eine mit zunehmender Drehzahl steigende Tendenz zum Auf-

schwimmen sichtbar (Bilder: Tasse_20Hz_ohneFilter_0° und Tasse_20Hz_ohneFilter_0°).

Die Aufnahmen wurden für die in Tabelle 4.3 dargestellten Drehzahlen durchgeführt.

54



4.2 Die Kontaktbedingungen zwischen Nocken und Nockenfolger

Abbildung 4.26: Aufnahmen mit der Hochgeschwindigkeitskamera, mit Filtersystem
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Abbildung 4.27: Aufnahmen mit der Hochgeschwindigkeitskamera, ohne Filtersystem
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4.2 Die Kontaktbedingungen zwischen Nocken und Nockenfolger

Antrieb [Hz] Drehzahl [min−1] 6000 Fps [°NW] 1000 Fps [°NW]

5 Hz 600 0,3° 1,8°

10 Hz 1200 0,6° 3,6°

15 Hz 1800 0,9° 5,4°

20 Hz 2400 1,2° 7,2°

25 Hz 3000 1,5° 9,0°

30 Hz 3600 1,8° 10,8°

35 Hz 4200 2,1° 12,6°

40 Hz 4800 2,4° 14,4°

Tabelle 4.3: Schrittweite der Hochgeschwindigkeitsaufnahmen

4.2.2 Aufnahmen mittels positionsgetriggerter Stroboskopie

Da die Hochgeschwindigkeitsaufnahmen nicht die gewünschte Abbildungsqualität zeigten,

wurde im Anschluss die Zielpunktfotogra�e angewendet. Dabei wurde für die Bildaufnah-

me eine Digitalkamera mit einem 90 mm/2.8 Makroobjektiv verwendet. Bei einer Sensor-

emp�ndlichkeit von ISO800 konnte eine Blendeneinstellung auf Stufe 8 gewählt werden. Die

Beleuchtung erfolgte durch einen triggergesteuerten Blitz. Durch Veränderung der Trigger-

position konnte der gesamte Bewegungsverlauf über mehrere Zyklen aufgenommen werden.

Ein Vergleich an gleicher Position aufgezeichneter Bilder zeigt eine ähnliche Charakteristik.

Abweichend von den Hochgeschwindigkeitsaufnahmen wurde zudem eine zum Nocken feste

Winkelmarkenscheibe mit aufgenommen, um die aktuelle Bildposition zweifelsfrei zu bestim-

men.

Abbildung 4.28: Zielpunktaufnahme, maximale Auswanderungsgeschwindigkeit, 20 Hz,

100 µm Spiel
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Die Abbildung 4.28 stellt beispielhaft den Moment der beginnenden maximalen Auswan-

derungsgeschwindigkeit des Nockens dar. Die Kontaktbedingungen verändern sich zu diesem

Zeitpunkt vom Gleiten zum Rollen. Aufgrund der Aufnahmen kann davon ausgegangen wer-

den, dass zu diesem Zeitpunkt Mischreibungskontakt statt�ndet. Für die Zeitpunkte der ma-

ximalen Auswanderung (beidseitig) und der maximalen Stöÿelerhebung konnten gleichmäÿige

Schmier�lmverteilungen festgestellt werden.

Eine Zuordnung der Ursache für die Sekundärbewegungen bietet sich für den Zeitpunkt des

Überganges von dem harmonischen Bereich des Nockens in die Ö�nungs- bzw. Schlieÿ�anke.

Hier erfolgt eine schnelle Änderung des Druckes im Schmierspalt mit damit verbundenen

Transportvorgängen des eingeschlossenen Ölvolumens. Die damit verbundene Änderung des

Druckes im Schmierspalt ist in Abbildung 4.296 skizziert. Diese kurzzeitige Druckänderung

ist für die Queranregung des Tassenstöÿels verantwortlich.

Zur Untersuchung der Konzepte wurde das Spiel zwischen Nockenwelle und Tassenstö-

ÿel variiert. Dabei repräsentiert der Versuch ohne Spiel (Abbildung 4.30) den Ventiltrieb

mit hydraulischem Ventilspielausgleich. Diese Aufnahmen zeigen eine weitgehend gleichmäÿe

Schmier�lmverteilung. Ein Aufschwimmen wird nicht erkennbar.

Die Versuche mit 37 µm (Abbildung 4.31) und 100 µm (Abbildung 4.32) sind geeignet,

den Tassenstöÿel mit einstellbarem Ventilspiel abzubilden. Beispielhaft sind hier die Posi-

tionen Beginn der Auswanderung (110 °NW), Nockengrundkreis (0 °NW) und Rückkehr in

den Grundkreis (250 °NW) abgebildet. Bei einem voreingestellten Spiel wird dabei Kavi-

tation sichtbar. Dies ist in den Bildern Tasse_10Hz_110°_37, Tasse_20Hz_110°_37, Tas-

se_10Hz_110°_100, Tasse_20Hz_110°_100 und im Ansatz in Tasse_20Hz_250°_100 er-

kennbar. Die zeitliche Zuordnung ist der Abbildung 4.257 zu entnehmen.

Abbildung 4.29: Zusammenhang Schmierspaltdruck und Nockenbewegung

6Angelehnt an [133, 134].
7Siehe auch [96, 133, 146, 134].
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4.2 Die Kontaktbedingungen zwischen Nocken und Nockenfolger

Abbildung 4.30: Zielpunktaufnahmen mit Filter, kein voreingestelltes Spiel
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4 Experimentelle Untersuchungen

Abbildung 4.31: Zielpunktaufnahmen mit Filter, voreingestelltes Spiel 37 µm
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4.2 Die Kontaktbedingungen zwischen Nocken und Nockenfolger

Abbildung 4.32: Zielpunktaufnahmen, voreingestelltes Spiel 100 µm
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4 Experimentelle Untersuchungen

4.2.3 Ergebnisse der optischen Untersuchungen

Die Aufnahmen zeigen durchgehend einen dünnen Schmier�lm im Kontaktbereich, der sich

auÿerhalb des oben aufgeführten Kalibrierbereiches be�ndet. Aus diesem Grund ist die quan-

titative Bestimmung lediglich für angrenzende Bereiche möglich. Zur genauen Bestimmung

der Schmier�lmdicken im Spalt könnte ein geschwärzter Nocken und eine veränderte Kali-

briereinrichtung verwendet werden.

Abbildung 4.33 zeigt die Ventilschaftsekundärbewegungen für den Ventiltrieb mit hydrauli-

schem Ventilspielausgleichselement (links) und den spielbehafteten Tassenstöÿeltrieb (rechts)

bei einer Antriebsdrehzahl von 1200 min−1 Nockenwelle. Die untere Kurve bildet den Ven-

tilweg ab. Deutlich sind in diesen Verläufen antriebsbedingte Anregungen erkennbar. Diese

wurden zyklenstabil mit einer Abweichung unter 2 % mit dem in Abbildung 4.3 dargestellten

Aufbau gemessen.

Zum Zeitpunkt des beginnenden Ventilhubs ist bei diesen Messungen eine Anregung erkenn-

bar, die mithilfe der optischen Untersuchungen durch den plötzlichen Druckanstieg begründet

werden kann. Dieser Druckanstieg �ndet auÿerhalb der Stöÿelmitte statt und führt daher zu

einer Kippbewegung des Stöÿels, die über den reibungsbehafteten Kontakt am Ventilschaften-

de auf das Ventil übertragen wird. Dabei verhält sich das System ohne Spiel stabiler. Jedoch

führt der höhere Mischreibungsanteil beim Ventiltrieb mit Hydroelement dort zu einer stär-

keren Anregung während der Auslenkung.

Abbildung 4.33: gemessene Sekundärbewegungen des Ventilschaftes, hier 20 Hz
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4.2 Die Kontaktbedingungen zwischen Nocken und Nockenfolger

Abbildung 4.34: Kontrastverstärkte Aufnahme, Zeitpunkt: beginnende Auswanderung

Aufgrund der hier vorgestellten Untersuchungen ist anzunehmen, dass der während des

Abwälzens am Grundkreis nicht vorhandene freie Spalt beim Betrieb ohne Spiel (Hydro-

stöÿel) die Ölmenge auf dem Nocken grundsätzlich reduziert. Daher ist dort eine geringere

Schmier�lmdicke zu verzeichnen. Dies führt dazu, dass schneller Mischreibung entsteht als

bei spielbehafteten Systemen.

Unabhängig von dem Spiel zwischen Nocken und Tassenstöÿel führt der Transport der

verdichteten Ölmenge zu einem erhöhten Druck im Schmierspalt und somit zu einem An-

stieg der Viskosität. Zu den Zeitpunkten des Ö�nens und des Schlieÿens kommt es zu einer

Queranregung des Stöÿels und somit zu einer Anregung des Ventilschaftes, die einen auÿer-

mittigen Erstkontakt zwischen Ventil und Ventilsitzring erklärt. Dieses Ereignis ist durch

sichtbar auftretende Kavitation eindeutig zuzuordnen.

Der relevante Zeitpunkt ist in Abbildung 4.34 als kontrastverstärktes Di�erenzbild unter

Abzug des Streulichtes mit den jeweiligen Zuordnungen dargestellt. Zur verbesserten Erkenn-

barkeit der Strukturen wurde eine Schwarzweiÿumwandlung durchgeführt.

Die Ergebnisse der optischen Untersuchungen decken sich mit den Erkenntnissen ande-

rer Arbeiten8. Insbesondere die Bereiche mit verringerter hydrodynamischer Tragkraft und

erhöhtem Druck im Schmierspalt konnten optisch erfasst werden.

8Vgl. beispielsweise [146, 119] und insbesondere [96, 133].
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4 Experimentelle Untersuchungen

4.3 Das Verformungsverhalten des Ventils unter Einfluss des
Verbrennungsdruckes

Kompressions- und Verbrennungsdruck bedingen eine Durchbiegung des Ventiltellers, die eine

Belastung für Ventil und Ventilsitzring darstellt. Die Verformung des Ventiltellers führt zu

einer wälzenden Beanspruchung des Kontaktbereiches. Die Bewegung, die das Ventil hier-

bei auf dem Sitz vollzieht, ist bislang nicht bekannt. Die Intensität ist, wie in Abbildung

4.359 dargestellt, abhängig vom gewählen Ventilsitzwinkel. In einer Untersuchung10 wird die

Möglichkeit aufgezeigt, die entstandenen Riefen auszumessen oder die Verformung mittels

FEM zu bestimmen. Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Strukturstei�gkeit der

Bauteile einen groÿen Ein�uss auf die sich ausbildende Verformung des Ventiltellers hat. In

unterschiedlichen Verö�entlichungen wird auf die Ventiltellerverformung und die notwendige

Stei�gkeit des Ventils hingewiesen. Lediglich eine Untersuchung11 beurteilt diese Thematik

intensiver. Hierbei wurden unterschiedliche Ventilformen mit DMS bestückt und in einer Vor-

richtung mit Druck beaufschlagt.

Abbildung 4.35: Verhältnis der Kräfte am Ventilsitz, Sitzwinkelvariation

9Entnommen aus [50].
10Vorgeschlagen in [81], Seite 117.
11Siehe [121].
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4.3 Das Verformungsverhalten des Ventils unter Ein�uss des Verbrennungsdruckes

Bei den bislang bekannten Prüfständen stellt die Darstellung der realen Verbrennung eine

Herausforderung dar. Die Simulation des Verbrennungsdruckes erfolgt zumeist über Punkt-

lasten12 oder über eine hydraulische Druckbeaufschlagung13.

Durch die nachfolgend beschriebenen Untersuchungen soll geklärt werden, wie das Verfor-

mungsverhalten des Ventils zu bewerten ist. Insbesondere gilt es der Fragestellung nachzu-

gehen, ob eine gleichmäÿig verteilte Beanspruchung innerhalb der Kontakt�äche vorhanden

ist. Hierzu wurde ein Prüfstand entwickelt, der es ermöglicht, die Tellerdurchbiegung unter

Ein�uss einer realen Verbrennung zu erfassen. Ausgangspunkt der Überlegungen ist die An-

nahme, dass eine ebene, kreisförmige Fläche unter zentraler Druckbelastung unsymetrische

Verformungs�guren einnimmt. Die Reaktionskräfte an der umlaufenden Abstützung sind so-

mit ungleichmäÿig verteilt. Als anschauliches Beispiel sei hierfür der Tiefziehvorgang von

Ronden ohne Niederhalter und die dabei auftretende Faltenbildung aufgeführt. Ursache da-

für sind Inhomogenitäten im Gefüge und zwangsläu�g ungleichmäÿige Abstützbedingungen

bis in den Bereich der Ober�ächenrauheiten.

Es wurde eine Druckkammer entworfen und gebaut, die in ihren Innenmaÿen einem Brenn-

raum entspricht. Das zu untersuchende Ventil wurde in üblicher Weise positioniert. Die best-

mögliche Ausrichtung und Maÿhaltigkeit wurde beachtet. Der Ventilsitzring wurde mit dem

zu untersuchenden Ventil zusammen eingeschli�en. Das Spiel in der Ventilführung ist insoweit

angepasst, dass keine Wechselwirkungen damit auftreten können. Zur Beurteilung der Deh-

nungen des Ventiltellers wurden Tellerventile mit zwölf Dehnungsmessstreifen appliziert. Die

Position der Messtellen kann Abbildung 4.3614 entnommen werden. Es ist zu beachten, dass

acht Sensoren auf der Tellerunterseite und vier Sensoren in der Ventilhohlkehle angebracht

wurden. Die Beschaltung erfolgt als Viertelbrücke.

(a) Positionierung der Dehnungsmess-

streifen

(b) Appliziertes Ventil

Abbildung 4.36: Anordnung der Dehnungsmessstreifen zur Beurteilung der Formstei�gkeit

12Siehe z. B. [143], Seite 54.
13Siehe z. B. [81],S. 60.
14Entnommen aus [47]
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4 Experimentelle Untersuchungen

4.3.1 Statische Versuche zur Ventilverformung

Für erste funktionale Testläufe erfolgt ein Aufbau der vorgenannten Kon�guration mit der

Aufprägung einer statischen in der Kalotte des Ventils wirkenden Kraft. Rückführbar gemes-

sen wird diese mit einer in Wirkrichtung montierten Kraftmessdose. Die Last wird stufenweise

in den Gröÿen 500 N, 1000 N, 1500 N und 1900 N aufgeprägt.

Die gemessene Verformung des Ventils ist in Abbildung 4.37 dargestellt. Es wird deutlich,

dass die oben getro�ene Annahme einer ungleichmäÿigen Verformung zutri�t. Die Prüfung

geometrischer Bedingungen der verwendeten Bauteile erfolgt durch Verdrehung des Ventils

in 90°-Schritten und die darau�olgende stufenweise Belastung.

Der verwendete Aufbau eignet sich nicht zur vollmotorischen Untersuchung im bewegten

Bauteil, zeigt aber in geeignetem Maÿe die Verformungsungleichmäÿigkeiten und die daraus

resultierenden unterschiedlichen Kontaktbedingungen.

(a) Variation der statischen Prü�ast (b) Variation der Lage zum Ventilsitzring

Abbildung 4.37: Vergleich der Verformung unter statischer Belastung

4.3.2 Dynamische Versuche zur Ventilverformung

Zur dynamischen Untersuchung der Ventilverformung steht, wie oben erwähnt, eine Druck-

kammer zur Verfügung. Diese Druckkammer lässt sich mit statischem Druck bis zu einem

Wert von 200 bar beaufschlagen. Ebenso ist eine Verbrennung möglich. Dazu wird in der

Kammer ein zündfähiges Propan/Butan � Luft � Gemisch erzeugt und mittels Zündkerze

ent�ammt. Die Gemischzusammensetzung wurde für einen Verbrennungsdruck von 80 bar

bestimmt.
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4.3 Das Verformungsverhalten des Ventils unter Ein�uss des Verbrennungsdruckes

Messstelle Dehnung [mm
m ] Kontaktwinkel [°] spez. Belastung [ N

mm2 ]

VT1 0,805 0,232° 169,05

VT2 0,923 0,248° 193,83

HK4 0,919 0,248° 193,09

VT3 0,719 0,219° 151,07

VT4 0,827 0,234° 173,67

HK3 0,746 0,223° 156,72

VT5 0,945 0,251° 198,45

VT6 0,886 0,243° 186,06

HK2 0,694 0,215° 145,74

VT7 0,828 0,235° 173,88

VT8 0,786 0,229° 165,06

HK1 0,754 0,224° 158,34

Tabelle 4.4: Kontaktwinkel durch Tellerdurchbiegung

Abbildung 4.38: dynamische Verformung des Ventiltellers
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4 Experimentelle Untersuchungen

Abbildung 4.38 zeigt die Messergebnisse der Versuche. Die Position VT5 (270°) be�ndet

sich unmittelbar in der Nähe des strukturgeschwächten Bereiches in der Umgebung der Zünd-

kerzenbohrung.

Die vermutete, ungleichmäÿig im Radius verteilte Dehnung konnte durch die Versuche

bestätigt werden. In Tabelle 4.4 sind die damit korrespondierenden Winkel aufgeführt, die

sich aufgrund der Verformungen im Kontaktbereich ausbilden. Ebenso sind die sich ergeben-

den spezi�schen Belastungen im angrenzenden Kontaktbereich aufgeführt. Es wird deutlich,

dass die ungleichmäÿige Verformung einen Ein�uss auf die Kontaktbedingungen und deren

Auswirkungen zum Zeitpunkt der Verbrennung aufweisen. Die Intensität der Verformungsun-

gleichmäÿigkeit ist, wie in Abschnitt 4.3.1 gezeigt, direkt vom Verbrennungsdruck abhängig,

die Ausprägung des Verformungsbildes jedoch nicht.
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5 Rechnerische Untersuchungen mit der
Finite-Elemente-Methode

Die Grundidee der Finite-Elemente-Methode ist es, eine Gesamtstruktur in endlich kleine �

�nite � Teile zu zerlegen. Diese Teile werden durch Ansatzfunktionen in Form von Di�eren-

tialgleichungen beschrieben, die wiederum numerisch gelöst werden. Somit handelt es sich

bei der Finite-Elemente-Methode um ein Näherungsverfahren. Je nach Anwendungsbereich

besitzt die beschreibende Funktion eine charakteristische Gröÿe. Für die im Folgenden be-

trachteten Festigkeitsprobleme ist es die Verschiebung. Aus den Funktionen lassen sich durch

Ableiten weitere Gröÿen wie Spannungen oder Dehnungen ermitteln. Die FEM ist dabei nicht

nur auf mechanische Probleme beschränkt, sondern lässt sich zum Beispiel auch auf die Strö-

mungsdynamik oder auf elektrische und magnetische Problemstellungen übertragen.

Die Verbreitung der FEM schreitet mit der Steigerung an Rechenleistung immer weiter

voran. Viele FEM-Programme unterstützen mittlerweile den Import und die automatische

Vernetzung von CAD-Modellen. CAD-Anwendungen bieten teilweise für den Anwender un-

komplizierte, einfache FEM-Funktionen, mit denen aus der Entwicklungsumgebung heraus

die Lösungsansätze [92] auf ihre Brauchbarkeit hin untersucht werden können.

Der Begri� Impakt oder Stoÿ bezeichnet eine kurzzeitig auftretende, hochkonzentrierte

Strukturbelastung und stellt einen komplexen Spezialfall der Festkörpermechanik dar. Unter-

suchungen von Impaktvorgängen sind sowohl im zivilen, als auch im militärischen Bereich von

Bedeutung. Als Beispiele seien hier das Aufprallverhalten in Kraftfahrzeugunfällen [55] oder

der Beschuss von Panzerungen durch Projektile zu nennen. Aufgrund verschiedener E�ek-

te stellt die Analyse von Impaktvorgängen hohe Anforderungen. Die innerhalb von wenigen

Millisekunden entstehenden Trägheitse�ekte sind maÿgeblich für Wellenausbreitungen inner-

halb der betro�enen Struktur verantwortlich. Der durch das Auftre�en ausgelöste Impuls

wird durch Interaktion der Moleküle in der Gitterstruktur zeitlich verzögert in den Festkör-

per weitergegeben. Die sich ausbreitenden Schwingungswellen können sowohl von elastischer,

plastischer als auch diskontinuierlicher Natur sein, sich längs oder quer zur Lastrichtung

ausbreiten, sich überlagern sowie re�ektiert werden. Die Physik des Prozesses wird dadurch

maÿgeblich beein�usst. Aufgrund der hohen Intensität und der örtlich begrenzten Kraftein-

wirkung können Stoÿvorgänge lokal extreme Verformungen und dauerhafte Schädigungen der

Struktur hervorrufen. Bei der Modellbildung müssen unterschiedliche Elastizitäten der Kon-

taktpartner berücksichtigt werden [35].
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5 Rechnerische Untersuchungen mit der Finite-Elemente-Methode

Für die hier behandelten Vorgänge �ndet LS-DYNA® Verwendung, um die zuvor beschrie-

benen Impaktvorgänge im Ventilteller beim Erstkontakt mit dem Ventilsitzring zu untersu-

chen und Teile der Kinematik des Ventiltriebes zu simulieren. Der in LS-DYNA® eingesetzte

explizite Lösungsalgorithmus eignet sich besonders für nicht-lineare und hochdynamische Pro-

blemstellungen.

Zum sogenannten Preprocessing � der Vorbereitung aller wichtigen Berechnungsdaten, wie

dem Import und der Vernetzung der Modelle, der De�nition äuÿerer Kräfte oder der Fest-

legung der Kinematik � wird hier die gra�sche Benutzerober�äche des FEM-Programms

ANSYS®1 verwendet. Mithilfe eines Texteditors können die von ANSYS® erzeugten LS-

DYNA®-Eingabedateien - engl. k-�le - vor dem Lösen verändert werden. In der Eingabedatei

können Simulationsparameter, wie Bewegungsvorgaben oder Materialeigenschaften, variiert

werden. Dem Gleichungslöser LS-DYNA®2 wird anschliessend das k-�le übergeben. Zur Aus-

wertung aller errechneter Daten wie resultierende Kräfte, Spannungen oder Verformungen,

dem sogenannten Postprocessing, wird das Programm LS-PrePost®3 genutzt.

Abbildung 5.1: Vernetztes Ventil

1ANSYS 11.0 Academic Teaching Introductory (Modalanalyse) bzw. Academic Research LS-DYNA
2LSTC LS-DYNA Version ls971s R2
3LSTC LS-PrePost 2.1
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5.1 Modalanalyse des freischwingenden Ventils

5.1 Modalanalyse des freischwingenden Ventils

Die Modalanalyse bezeichnet ein numerisches Verfahren, mit dem man ein schwingungsfähi-

ges System bezüglich seines Eigenschwingungsverhaltens charakterisieren kann. Dabei wer-

den unter anderem die Eigenfrequenzen und die Eigenschwingungsformen bestimmt. Die Ei-

genfrequenz bezeichnet eine Frequenz, mit der ein System nach einer einmaligen Anregung

schwingen kann. Die individuelle Schwingform, die das System dabei annimmt, nennt man

Eigenschwingungsform oder Modalform. In der Technik sind Eigenfrequenzen von Interes-

se, da in diesem Frequenzbereich liegende Anregungen bei Bauteilen Resonanzen anregen.

Dies äuÿert sich zum Beispiel in Form von Vibrationen. Neben negativen Auswirkungen auf

den Betriebskomfort können Bauteile durch Resonanzschwingungen auch überbeansprucht

werden.

Um neben den Rückschlüssen auf das reale Verhalten eine Vergleichbarkeit mit den weiter-

gehenden Untersuchungen zu gewährleisten, wird die Modalanalyse des Ventils auf Grundlage

der gleichen Vernetzung durchgeführt. Abbildung 5.14 zeigt das aus über 12.000 Elementen

bestehende Netz.

Die Wahl der Fixierung des Ventils hat wesentlichen Ein�uss auf die ermittelten Eigen-

frequenzen. Für die vorliegenden Versuche wird das obere Ventilschaftende vorgelegt. Grund

hierfür ist, dass das Ventil im System Ventil-Ventilsitzring-Ventiltrieb über den dort sitzenden

Kontakt zum Ventilfederteller axial gehalten und bewegt wird. Von einer Festhaltung über

die Führung wird abgesehen, da dort Spiel vorliegt und das in diesem Bereich auftretende

Verformungsbild von Interesse ist.

Die Abbildungen 5.25 a bis f zeigen die dazugehörigen Eigenschwingungsformen. Die ersten

sechs ermittelten Eigenfrequenzen sind in Tabelle 5.1 aufgeführt:

Tabelle 5.1: Ermittelte Eigenfrequenzen

Eigenform Eigenfrequenz

f1 243,5 Hz

f2 1211 Hz

f3 2519 Hz

f4 7189 Hz

f5 7613 Hz

f6 15932 Hz

4Entnommen aus [16]
5Entnommen aus [16]
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5 Rechnerische Untersuchungen mit der Finite-Elemente-Methode

(a) f1 = 243, 5 Hz (b) f2 = 1211 Hz

(c) f3 = 2519 Hz (d) f4 = 7189 Hz

(e) f5 = 7613 Hz (f) f6 = 15932 Hz

Abbildung 5.2: Vergleich der Eigenschwingungsformen
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5.2 Untersuchung des Auftre�-Stosses am System Ventil-VSR-Führung

Die dargestellten Verformungsbilder des Ventiltellers könnten im Falle eines tatsächlichen

Auftretens starken Ein�uss auf die Kraftübertragung im Kontakt Ventilteller-Ventilsitzring

haben. Von den ermittelten Eigenfrequenzen kann insbesondere die fünfte (f5 = 7, 6 kHz)

von Bedeutung sein. Abbildung 5.36 zeigt das im realen Versuch ermittelte Schwingungsbild

im VSR infolge des Erstkontaktes mit dem VS. Die Abweichung im Vergleich zu der durch

die Modalanalyse bestimmte Eigenfrequenz ist durch den Ein�uss anderer Ventiltriebskom-

ponenten auf das Schwingungsverhalten des Ventils zu erklären.

Abbildung 5.3: Kontaktkraft infolge des Erstkontaktes

5.2 Untersuchung des Auftreff-Stosses am System
Ventil-VSR-Führung

Im Anschluss an den im vorherigen Abschnitt beschriebenen vereinfachten Erstkontaktver-

such werden nun Untersuchungen am Ventil unter Hinzunahme des Ventilsitzringes und der

Ventilführung durchgeführt. Abbildung 5.47 zeigt eine Übersicht des zu untersuchenden Sys-

tems Ventil-Ventilsitzring-Ventilführung. Hierbei sind insbesondere das Schwingungsverhalten

des Ventiltellers im Kontaktbereich mit dem VSR sowie der Ein�uss des Schmier�lmes in der

Ventilführung von Interesse.

6Teilmessergebnisse aus Kapitel 4.1.2.
7Entnommen aus [16]
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5 Rechnerische Untersuchungen mit der Finite-Elemente-Methode

Abbildung 5.4: System Ventil-VSR-Führung

Zur Abschätzung der Wirkung einzelner Ein�ussfaktoren werden diese schrittweise zum

Berechungsmodell hinzugefügt und validiert. Dadurch sollen Kumulationen von Fehlern ver-

mieden werden.

Die Arbeitsschritte erfolgen dabei wie folgt:

1. Ventilsitzring�äche als starres Schalenmodell, Ventilsitzring mit radialem Versatz

2. Ventilsitzring als elastisches Volumenmodell, Ventilsitzring mit radialem Versatz

3. Einführung einer Belastung durch den Verbrennungsdruck

4. Einführung von Dämpferelementen zur Darstellung der dynamischenWirkung des Schmier-

�lms zwischen Ventilschaft und Führung

5. Ventilsitzring zentriert, Ventil mit Schiefstellung des Schaftes in der Führung

Der unter Punkt 3 genannte Verbrennungsdruck führt im Rahmen dieser Untersuchung

in erster Linie zu einer Erhöhung der Reibkraft im Kontaktbereich von VSR und VS und

somit zu einer stärkeren Dämpfung auftretender Schwingungen. Im Weiteren werden nur

die Untersuchungen zu den Punkten 4 und 5 dargestellt. Diese Kon�gurationen verwenden

beide die unter Abschnitt 5.2.1 beschriebenen Dämpferelemente zur Schmier�lmsimulation

und werden in Abschnitt 5.2.4 einander gegenübergestellt.
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5.2 Untersuchung des Auftre�-Stosses am System Ventil-VSR-Führung

5.2.1 Dämpferelemente zur Schmierfilmsimulation

Die Verbindung von Ventilschaft und Führung ist sowohl spielbehaftet als auch mit einer

Schmierung versehen. Diese Schmierung hat Ein�uss auf das dynamische Verhalten des Ventils

und muss daher in den vorliegenden Berechnungen mitberücksichtigt werden. Dies wird über

sogenannte Dämpferelemente realisiert. Durch Vorgabe (*DEFINE_SD_ORIENTATION )

in der LS-DYNA®-Eingabedatei wird die dämpfende Wirkung auf die radiale Richtung -

damit senkrecht zur Schaftober�äche - begrenzt. Eine Dämpfung in axialer Richtung spielt

hier nur eine untergeordnete Rolle und wird daher vernachlässigt.

Die Dämpferkomponenten selbst bestehen jeweils nur aus einem Balkenelement mit zwei

Knoten. Der eine Knoten liegt auf dem entsprechenden Knoten des Ventilschaftes, der an-

dere liegt ortsfest im Raum. Der Abstand entspricht dem Betrag des Spiels zwischen Schaft

und Führung. Die Elemente werden von den Schalenelementen der Ventilführung umgeben.

Dadurch ist das Auftreten von Festkörper-, bzw. Mischkontakt möglich. Abbildung 5.5 zeigt

den mit Dämpferelementen versehenen Abschnitt des Ventilschaftes.

Abbildung 5.5: Ventilschaftabschnitt mit Dämpferelementen
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5.2.2 Versatz des VSR

Wie zuvor beschrieben, liegt der Ansatz der vorliegenden Untersuchungen darin, dass das

Ventil aufgrund vielfältiger Ein�üsse nicht zentriert auf den Ventilsitzring tri�t. Stattdessen

tri�t der Ventilteller zunächst nur mit einem Teil seiner Kontakt�äche auf den VSR. Um

dies in erster Näherung darzustellen, wird der Ventilsitzring in x-Richtung mit einem Ver-

satz von 50 µm verschoben. Dies erzwingt einen lokal begrenzten Erstkontakt auf der der

Verschiebungsrichtung entgegengesetzen Seite.

Das Ventil wird über eine Starrkörperbewegung eines an den Ventilkeilnuten liegenden

Schalennetzes axial ausgelenkt. Der Erstkontakt erfolgt bei einer Geschwindigkeit von vV =

1 m
s , was wie im vorherigen Kapitel beschrieben der im realen Betrieb maximal zu erwartenden

Auftre�geschwindigkeit entspricht. Nach dem Ende der Bewegung verharrt der Starrkörper

in dieser Lage, sodass der Ventilteller ausschwingen kann. Für den Kontakt Ventilteller-VSR

wurde ein Reibbeiwert von µ = 0, 6 angenommen. Im weiteren Verlauf wird auf die untere

Seite des Ventiltellers ein Druck von p = 90 bar aufgebracht, um den Verbrennungsdruck zu

simulieren. Abbildung 5.6a zeigt das Verformungsbild des Ventiltellers durch Einwirkung des

lokalen Erstkontaktes. Es ist zu erkennen, dass die wesentliche Deformation im Bereich des

Erstkontaktes auftritt. Im Bereich der zum Erstkontakt zeigenden Hohlkehle treten erhöhte

Spannungen auf.

5.2.3 Schiefstellung des Ventilschafts in der Ventilführung

Als weitere Verfeinerung des Berechnungsmodells wird anstelle eines Versatzes des VSR der

Ventilschaft unter einer Schiefstellung in der Ventilführung platziert. Dies entspricht wesent-

lich genauer der grundlegenden Annahme, dass kinematische Beein�ussungen des tribologi-

schen Gesamtsystems Ventil-Ventilsitzring-Ventiltrieb zu einer Schiefstellung des Ventils zum

Zeitpunkt des Erstkontaktes führen können. Während der Untersuchungen wurden zwei ver-

schiedene Varianten des Versuchsaufbaus verwendet:

� Ventilschaft mit Schiefstellung in der Führung, Bewegung über Starrkörper an den

Ventilkeilnuten

� Ventilschaft mit Schiefstellung in der Führung, Bewegung über Pendelstäbe am oberen

Ventilschaftende

Für die Betrachtung des Erstkontaktes sind die Unterschiede allerdings unwesentlich, wes-

halb die Ergebnisse exemplarisch anhand der ersten Variante vorgestellt werden. Die sich

infolge der Erstberührung ergebenen Verformungen des Ventiltellers lassen sich aus Abbil-

dung 5.6b entnehmen. Eine eingehendere Bewertung der Verformungscharakteristika wird in

Abschnitt 5.2.4 vorgenommen.
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5.2.4 Vergleich der beiden Varianten

In der folgenden Gegenüberstellung - siehe Abbildungen 5.6a und 5.6b8 - ist zu erkennen,

dass beide Varianten in erster Näherung ein vergleichbares Verformungsbild zeigen. Jedoch ist

deutlich zu sehen, dass bei einer Schiefstellung des Ventils die Verformung imWesentlichen auf

den Bereich des Erstkontaktes beschränkt ist und dort ausgeprägter auftritt. Dies lässt darauf

schlieÿen, dass, wie in Abschnitt 4.1.2 beschrieben, eine örtlich begrenzte Krafteinwirkung

in Kombination mit lokal extremen Verformungsraten zu einer dauerhaften Schädigung der

Struktur führen kann.

(a) Verformungsbild: Versatz des VSR (b) Verformungsbild: Schiefstellung in der Führung

Abbildung 5.6: Gegenüberstellung der Verformungsbilder

5.2.5 Untersuchungen des Erstkontaktes

Die Ergebnisse der durchgeführten rechnerischen Untersuchung werden zu einem besseren

Verständnis der Ergebnisse der Prüfstandsversuche herangezogen9.

Analog zu den Prüfstandsversuchen werden die Kontaktkräfte zwischen VSR und VS an

zwölf gleichmäÿig über den Umfang verteilten Elementen des VSR ermittelt und gra�sch

ausgewertet. Wie Abbildung 5.710 zeigt, werden die ausgewählten Elemente zeitlich versetzt

durch den Kontakt mit dem VS belastet. Neben dem zeitlichen Versatz ist zu erkennen,

dass durch den Kontakt beim Schlieÿen des Ventils eine Schwingung angeregt wird. Diese

kann aus den vorliegenden Daten mit einer Frequenz von f = 8, 5 kHz quanti�ziert werden.

Anzumerken sei hier, dass diese Frequenz mit einer in Abschnitt 5.1 ermittelten Eigenform

korrespondiert. Zur Betrachtung der Beanspruchungen des Ventils und des VSR durch die,

8Entnommen aus [16]
9Siehe Abschnitt 4.1.1.1, 32.

10Entnommen aus [16]
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infolge des örtlich begrenzten Erstkontaktes auftretende, Spannung ist eine Bestimmung der

in Abbildung 5.8 dargestellten Erstkontakt�äche unerlässlich.

Abbildung 5.7: Mit FEM beschriebener Erstkontaktes und dazugehörige Messpunkte

Abbildung 5.8: Fläche des Erstkontaktes
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Die Fläche des Erstkontaktes zwischen VT und VSR lässt sich aus den errechneten Daten

ermitteln. Dazu werden die Kontaktelemente ins Verhältnis zur Gesamtanzahl der Elemente

des VS gesetzt und mit der Ventilsitz�äche multipliziert (Gleichung 5.1).

AK, Impact = AV S, Impact =
nElemente, V S, Impact

nElemente, V S
·AK, nominell = 8, 7 mm2 (5.1)

Daraus ergibt sich, wie in Gleichung 5.3 dargestellt, das Verhältnis der Erstkontakt�äche

zur nominellen Kontakt�äche unter einer Druckbeanspruchung (Gleichung 5.2).

AK, nominell = 127, 6 mm2 (5.2)

AK, Impact

AK, nominell
= 6, 8% (5.3)

5.3 Theoretische Ventiltriebsuntersuchung

Ziel dieser erweiterten theoretischen Untersuchungen ist es, neben dem Auftre�verhalten in-

folge einer Schiefstellung des Ventilschaftes in der Führung auch den Ein�uss modi�zierter

Ventiltriebskomponenten auf das Ventil zu betrachten. Dazu wird beispielhaft für ein Auslass-

ventil ein Modell eines kompletten Ventiltriebes vom Nocken bis zum Ventil erstellt. Dieses

soll in der Simulation mehrere Betriebszyklen durchlaufen, um das Verhalten im eingeschwun-

genen Zustand betrachten zu können. Im Folgenden werden zunächst die Umsetzungen der

einzelnen Ventiltriebskomponenten beschrieben.

5.3.1 Modellerzeugung der Ventiltriebskomponenten

5.3.1.1 Ventil

Im Gegensatz zum im vorangegangen Kapitel beschriebenen Berechnungsmodell wird nun

zusätzlich berücksichtigt, dass es sich bei dem Ventil um ein Bimetallbauteil handelt. Da-

zu wird das vorhandene Ventilmodell lediglich im Bereich der Fügung von Ventilteller und

Ventilschaft zerteilt und anschlieÿend mit zwei verschiedenen Materialien vernetzt.

Die Unterseite des vernetzten Ventiltellers wird zusätzlich mit einer Schicht Schalenele-

mente vernetzt. Die Elemente sind deckungsgleich zu den vorhandenen und nutzen dieselben

Knoten. Durch die Verwendung sogenannter Nullelemente werden keine weiteren Stei�gkeiten

hervorgerufen. Die Schale dient lediglich der Aufbringung einer Druckbelastung, was im Falle

einer direkten Belastung der Volumenelemente des Ventils aufgrund nicht identischer Ele-

mentkoordinatensysteme zu Schwierigkeiten führen kann. Die genannte Druckbelastung stellt

den Verbrennungsdruck im Brennraum dar. Zur Abbildung der realen Flammfrontcharakte-

ristik wurde eine Belastungskurve aus Prüfstandsmessdaten erzeugt. Der in der Berechnung

verwendete maximale Verbrennungsdruck beträgt p = 90 bar.
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5.3.1.2 Ventilsitzring

Das CAD-Modell des VSR wird wie zuvor mit elastischen Volumenelementen vernetzt. Dies

gibt die Möglichkeit, das Verformungsbild des VSR infolge des Erstkontaktes mit dem Ven-

tilteller zu betrachten.

5.3.1.3 Ventilführung

Ebenfalls unverändert bleibt das System Ventilschaft � Ventilführung, bei dem die Führungs-

�äche mit starren Schalenelementen vernetzt wird. Wie im Abschnitt 5.2.1 beschrieben, wird

auf diese Weise in Kombination mit der Verwendung von Dämpferelementen zur Schmier-

�lmsimulation das tribologische System Ventilschaft-Ventilführung abgebildet. Es wird die

Simulation von Mischreibung, bzw. mit Durchstoÿen des Schmier�lms auch Festkörperkon-

takt, ermöglicht.

5.3.1.4 Ventilfedern

Zur Berücksichtigung der Ventilfedern stehen im Wesentlichen drei unterschiedliche Möglich-

keiten zur Verfügung:

� Federn als Volumenmodell

� vereinfachte Federn aus Balkenelementen

� Federelemente

Alle drei Varianten bieten jeweils verschiedene Vor- und Nachteile, weshalb abgewogen

werden muss, auf welchem Weg die Ventilfedern in der Simulation betrachtet werden sollen.

Volumenmodelle bieten den Vorteil, dass vorhandene CAD-Daten einfach importiert werden

können. Nachteilig wirkt sich jedoch aus, dass es aufgrund einer groÿen Anzahl an Elementen

zu einem nicht unerheblichen Bedarf an Rechenkapazität kommt. Darüber hinaus kann die

Geometrie der Feder zu Fehlern bei der Vernetzung führen.

Bei Balkenmodellen ist von Vorteil, dass nur eine geringe Anzahl an Elementen notwendig

ist, um die prinzipielle Geometrie der Feder hinreichend genau abzubilden. Auÿerdem lassen

sich durch APDL-Skripte verschiedenste Federn durch Parameteränderung einfach generieren.

Als Nachteil kann angesehen werden, dass dadurch die Geometrie nur vereinfacht dargestellt

werden kann.

Federelemente zeichnen sich ebenfalls durch eine geringe Anzahl an Elementen aus. Al-

lerdings wird hierbei nicht die Geometrie, sondern nur die Federcharakteristik abgebildet.

Dadurch werden unsymmetrische Belastungen bzw. Wechselwirkungen vernachlässigt.
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Für den vorliegenden Fall bietet das Balkenmodell die besten Eigenschaften. Die Fehler

durch eine vereinfachte Geometrie können vernachlässigt werden, die Erzeugung der beiden

verwendeten Federn, deren Maÿe und Kennwerte bekannt sind, ist vergleichsweise einfach und

die geringe Elementanzahl sichert eine hohe Rechene�zienz.

Bei dem verwendeten Balken handelt es sich um einen Belytschko-Schwer resultant beam.

Dieser Typ ermöglicht, durch Vorgabe des Radius die Werte der Querschnitts�äche, des Flä-

chenträgheitsmoments sowie des Trägheitsmoments automatisch zu bestimmen und in der

Berechnung zu berücksichtigen.

Die in einem Vorversuch ermittelten Kennlinien zeigen, dass die Balkenmodelle die Kenn-

daten der vorliegenden Federn hinreichend exakt abbilden.

Beide Ventilfedern werden vorgespannt verbaut. Da dies in der Simulation nicht als Zah-

lenwert vorgegeben werden kann, muss ebenfalls eine Vorspannung ausgeführt werden. Dazu

wird der Federträger um 8,2 mm in z-Richtung11 verschoben. Bei dem Federträger handelt es

sich um ein nur für die Simulation gestaltetes Bauteil, dessen Geometrie im Kontaktbereich

zu den Ventilfedern der des sogenannten Ventilführungsträgers entspricht. Aus der Vorspan-

nung resultiert eine Federkraft von F = 200 N . Um Schwingungen entgegenzuwirken, wird

der Federträger gleichmäÿig beschleunigt und nach dem halben Vorspannweg gleichmäÿig

verzögert. Darüber hinaus werden Schwingungen in den Federn durch die Funktion *DAM-

PING_PART_STIFFNESS gedämpft.

5.3.1.5 Ventilfederteller mit Ventilkegelstücken

Zur Vereinfachung des Modellaufbaus �ndet ein CAD-Modell Verwendung, bei dem der Ventil-

federteller bereits mit den Ventilkegelstücken verbunden ist. Damit wird die Formschlüssigkeit

der Bauteile umgesetzt.

5.3.1.6 Rollenschlepphebel

Bei dem in dieser Simulation verwendeten Übertragungselement handelt es sich um einen

Rollenschlepphebel. Die im tribologischen Kontakt zu anderen Ventiltriebskomponenten ste-

hende Lau�äche der Rolle sowie die Kontakt�äche des Schlepphebels zum Ventil werden

mit rechteckigen Schalenelementen vernetzt, um ein gleichmäÿiges Gleiten zu gewährleisten.

Die Vernetzung der sonstigen Struktur�ächen erfolgt mit Dreieckselementen, da sich diese

besser der komplexen Geometrie anpassen. Die Verwendung von Schalenelementen dient der

Reduzierung der Rechenzeit. In einem Vergleichsmodell wird das 3D-Modell mit Volumenele-

menten vernetzt und eine Berechnung bis zum ersten Berechnungsschritt gestartet. Die dabei

ermittelten Werte von Masse, Massenschwerpunkt und Trägheitstensor lassen sich auslesen

11Entspricht der axialen Richtung des Ventilschaftes.
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und auf das Schalenmodell übertragen12. Dadurch erreicht man, dass die Konturen mit einer

vergleichsweise geringen Anzahl von Elementen abgebildet und gleichzeitig die dynamischen

Eigenschaften des Volumenmodells berücksichtigt werden können. Da der Rollenschlepphe-

bel als Starrkörper angenommen wird, sind Vorgänge im Inneren des Volumenkörpers ohne

Relevanz.

Abbildung 5.9: Vernetzter Rollenschlepphebel

Die Lagerung des Rollenschlepphebels erfolgt über einen starren Balken, der seinen Ur-

sprung im Mittelpunkt des Kugelgelenks hat und ortsfest im Raum liegt. Um einen Kon-

takt des Rollenschlepphebels mit dem Balken zu erreichen, wird zusätzlich ein Schalenele-

ment zwischen dem Lagermittelpunkt und der Kugelschale de�niert, sodass ein Knoten des

Schlepphebels und ein Knoten des Balkens zusammenfallen. Durch die Funktion *CONS-

TRAINED_JOINT_SPHERICAL bilden diese beiden Knoten ein Kugelgelenk, um welches

der Rollenschlepphebel im Raum gedreht werden kann.

Auf eine Lagerung der Rolle wird in dem vorliegenden Modell bewusst verzichtet, da von

einem Abrollen auf der Nockenober�äche keine wesentlichen Ein�üsse auf das dynamische

Verhalten des betrachteten Systems erwartet werden. Durch die Annahme eines reibungsfreien

Kontaktes wird das Abrollen hinreichend genau abgebildet.

5.3.1.7 Nocken

Das Volumenmodell des Nockens wird analog zum Vorgehen beim Schlepphebel mit Schalen-

elementen vernetzt. Allerdings wird der Massenschwerpunkt auf den Mittelpunkt des Grund-

kreises verschoben, da bei der Rotation eines Starrkörpers keine weitere Drehachse de�niert

werden kann. Alle Freiheitsgrade, mit Ausnahme der Rotation um die y-Achse, werden ein-

geschränkt. Der Nocken wird wie im realen Betrieb gedreht und setzt somit den Ventiltrieb

in Bewegung. Als Nockenwellendrehzahl wird n = 1200 min−1 angenommen.

12In der LS-DYNA®-Eingabedatei unter *PART_INERTIA.
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Dazu folgt nach der unter Abschnitt 5.3.1.4 beschriebenen Vorspannung der Ventilfedern

die Beschleunigungsphase des Nockens. Die Bewegungsvorgabe erfolgt über die Winkelge-

schwindigkeit ωN . Analog zur Vorspannung wird bei diesem Vorgang der Nocken ebenfalls

unter einer gleichmäÿigen Beschleunigung in Bewegung gesetzt, um Schwingungsproblemen

entgegenzuwirken.

5.3.1.8 Das Ventiltriebsmodell in der Übersicht

Zusammenfassend zeigt Abbildung 5.1013 das in ANSYS® erzeugte Volumenmodell des Ven-

tiltriebes. Anzumerken ist hierbei, dass die beiden Ventilfedern nicht dargestellt werden, da

es sich hierbei um Balkenmodelle handelt.

Abbildung 5.10: Modellaufbau unter ANSYS®

13Entnommen aus [16]
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5.3.2 Simulationsrandbedingungen

Neben der Übertragung von Kräften und Bewegungen über die Kontakt�ächen der Ventil-

triebskomponenten soll auch der dämpfende Ein�uss der Kontaktreibung auf das Schwin-

gungsverhalten in der Simulation berücksichtigt werden. Den entsprechenden Kontakten wer-

den je nach Sto�-, Ober�ächen- und Kontaktart Reibbeiwerte vorgegeben. Tabelle 5.214 zeigt

hierzu einen Überblick über die Kontaktde�nitionen zwischen den einzelnen Ventiltriebskom-

ponenten. Darüber hinaus wird das System mit der funktion *CONTROL_HOURGLASS

stabilisiert.

Tabelle 5.2: Kontaktde�nitionen zwischen den Ventiltriebskomponenten

Grundkörper Gegenkörper Kontakttyp Reibbeiwert

VT VSR ASTS 0,6

Ventilschaft Rollenschlepphebel ASTS 0,015

Ventilschaft Ventilführung ASTS 0,1

Ventilschaft Ventilfederteller ASTS 0,2

Ventilsitzring Zylinderkopf ASTS 0,0

Ventilfeder, äuÿere Ventilfederteller ANTS 0,0

Ventilfeder, innere Ventilfederteller ANTS 0,0

Ventilfeder, innere Federträger ANTS 0,0

Ventilfeder, äuÿere Federträger ANTS 0,0

Schmier�lmelemente Ventilteller ANTS 0,0

Schmier�lmelemente Ventilschaft ANTS 0,0

Nocken Rollenschlepphebel ASTS 0,0

5.3.3 Auswertung

Die Schiefstellung des Ventilschaftes hat wesentlichen Ein�uss auf das Auftre�verhalten des

Ventilsitzes auf den VSR. Aus diesem Grund soll zunächst im Hinblick auf die in Abschnitt

5.2 getro�enen Annahmen das Bewegungsbild des Ventils unter Beein�ussung der Kinematik

des Ventiltriebes untersucht werden.

Im zweiten Schritt sollen Vergleichsrechnungen zu den vorangegangen Prüfstandsversuchen

erfolgen. Dazu wird die Ventilbewegung analog zu bereits durchgeführten Messungen unter-

sucht.

14Erklärung der Abkürzungen: ASTS = Automatic Surface To Surface, ANTS = Automatic Node To Surface.
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5.3.3.1 Bewegungsverhalten des Ventils

(a) tSim = 42, 68 ms (b) tSim = 43, 12 ms

(c) tSim = 43, 56 ms (d) tSim = 44, 0 ms

Abbildung 5.11: Verschiebungsvektoren der Ventilbewegung in der Schlieÿbewegung

Die Simulation des gesamten Ventiltriebes zeigt, wie in den Abbildungen 5.1115 a bis d dar-

gestellt, dass der Ventilschaft durch eine vom Rollenschlepphebel ausgelöste Biegebeanspru-

chung eine Taumelbewegung innerhalb der Ventilführung ausführt. Der Schaft bewegt sich

dabei auf der gesamten Distanz des Schmierspaltes. Abbildung 5.1216 zeigt, dass der Schaft

unmittelbar vor dem Erstkontakt schief in der Führung steht und sich dabei an den diago-

nal gegenüberliegenden Kanten abstützt. Das freie, nur vom Ventilteller gestützte Schaftende

wird deutlich stärker auf Biegung beansprucht. Damit sind die im Abschnitt 5.2 ermittelten

Aussagen zur Schiefstellung des Ventils zum Zeitpunkt des Erstkontaktes bestätigt.

15Entnommen aus [16].
16Entnommen aus [16].
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Abbildung 5.12: Schiefstellung des Ventils unmittelbar vor dem Erstkontakt mit dem Ventil-

sitzring (tSim = 46, 64 ms)

Wie Abbildung 5.1317 zu entnehmen ist, bewegt sich der Schwerpunkt des in der Ventilfüh-

rung be�ndlichen Ventilschaftabschnittes infolge der Krafteinwirkung des Schlepphebels in

Richtung der Nockenwelle (Kraftrichtung beim Ö�nen des Ventils). Dieser Verlagerung wirkt

in kleinen Teilen die Vorspannung der Ventilfedern sowie im Wesentlichen die Wirkung des

Verbrennungsdrucks am Ventilteller entgegen. Dies lässt darauf schlieÿen, dass durch den Ver-

brennungsdruck der VS im VSR zentriert wird. Trotz dieser entgegengerichteten Bewegung

stellt sich in den ersten vier Zyklen eine dauerhafte Verlagerung ein. Gemessen an der Ge-

samtverschiebung ist die Verlagerung quer zur Kraftrichtung gering und wird einer Drehung

des Ventils zugeordnet.

Ein Vergleich der Ergebnisse erfolgt in Anlehnung an die in Abschnitt 4.1.1.2 beschiebenen

experimentellen Untersuchungen. Um aus dem Simulationsmodell Messwerte zu generieren,

werden an den entsprechenden Stellen vier Knoten selektiert, deren Verschiebung in x- bzw.

y-Richtung über die Zeit betrachtet wird. Als Bezug wird zusätzlich die Hubkurve des Ventils

dargestellt. Dieser Aufbau kann allerdings nicht wie im praktischen Versuch die Schmierspalt-

änderung an vier ortsfesten Messpunkten, sondern lediglich die Verschiebung der vier Knoten,

bezogen auf ihren Ursprung, abbilden. Das bedeutet, dass bleibende Lageänderungen, wie sie

zum Beispiel infolge einer Drehung des Ventils auftreten, ebenfalls dargestellt werden.

17Entnommen aus [16].

86



5.3 Theoretische Ventiltriebsuntersuchung

Abbildung 5.13: Knotenverschiebungen in x- und y-Richtung in Abhängigkeit der Zeit

Die Messwerte (Abbildung 5.1418) zeigen, dass auch während des Ö�nungsvorganges ei-

ne Bewegung des Schaftes in der Führung vorhanden ist. Alle Messwerte erreichen nach

dem Schlieÿen des Ventils annähernd ihre ursprüngliche Lage. Durch die Verschiebung der

Messwerte der Messstellen dx1 und dx2 in Ordinatenrichtung wird die Drehung des Ventils

berücksichtigt.

Abbildung 5.14: Simulierter Verlauf der Seitenbewegung; nN = 1200 min−1

18Entnommen aus [16].
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Wie im realen Versuch bewirkt das Ö�nen des Ventils maÿgeblich die Ventilschaftbewe-

gung. Die Neigung des Ventilschaftes nach den vorliegenden Messwerten beträgt unmittelbar

vor dem Erstkontakt 0,015◦. Die Unterschiede in der Darstellung der Messergebnisse gehen

hauptsächlich auf die unterschiedlichen Messmethoden zurück. Darüber hinaus haben die

verwendeten Übertragungsglieder ebenfalls Ein�uss auf die Neigung des Ventils.

5.3.3.2 Erstkontakt von VS mit VSR in der Simulation

Wie bereits in den vorherigen Abschnitten beschrieben, ruft die Schiefstellung des Ventil-

schaftes einen ungleichmäÿigen Erstkontakt mit dem VSR hervor. Die in Abbildung 5.1519

dargestellte Erstkontakt�äche gibt nicht die tatsächlich auftretende Fläche wieder. Bedingt

durch die geringere Abtastrate aufgrund der längeren Simulationszeit kann das Erstkontakt-

verhalten des Ventils nicht vollständig genau aufgelöst werden. Die Ergebnisse entsprechen

der unter Abschnitt 5.2 beschriebenen rechnerischen Untersuchung (vgl. Abbildung 5.8).

Aufgrund der, im Vergleich den Untersuchungen aus Abschnitt 5.2.5, Seite 77, geringeren

Geschwindigkeit beim Erstkontakt von vV ≈ 0, 5 m
s beträgt die Bewegungsenergie nur 25%

der Energie des vorangegangenen Versuchs. Dies hat zur Folge, dass auch der Impuls, der auf

die Sitz�äche übertragen wird, deutlich kleiner ist.

Das Schwingungsverhalten nach dem Erstkontakt zeigt ein vergleichbares Bild. Daher kann

davon ausgegangen werden, dass für den Verschleiÿ infolge des Einschlages in den Ventilsitz-

ring hauptsächlich hohe Nockenwellengeschwindigkeiten von Interesse sind. Dies gilt insbe-

sondere für Geschwindigkeiten nahe der maximalen Auftre�geschwindigkeit von 1 m
s .

Abbildung 5.15: Spannungen nach von-Mises und Verformungsbild infolge des Erstkontaktes

(tSim = 146, 96 ms)

19Entnommen aus [16].
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5.3 Theoretische Ventiltriebsuntersuchung

5.3.3.3 Verhalten des Ventils unter Einfluss des Verbrennungsdruckes

Das Zusammenspiel von Krafteinwirkung durch den (Erst-)Kontakt zwischen VS und VSR

sowie der periodischen Druckbelastung durch Verdichtung und Verbrennung des Luft-Gas-

Gemisches im Brennraum führt zum in Abbildung 5.16 dargestellten Spannungsverlauf in

der Hohlkehle des Ventils. Der abgebildete Verlauf gibt exemplarisch die Belastung für ein

Element in diesem Bereich wieder. Dies ist vergleichbar mit den in den Abschnitten 3.2.1 und

4.3 beschriebenen und Abbildung 3.2 dargestellten Untersuchungen.

Es ist deutlich zu erkennen, dass der bei den DMS-Untersuchungen festgestellte Spannungs-

verlauf mit einem starken Spannungsan-, bzw. -abfall beim Schlieÿen, bzw. Ö�nen des Ventils

sowie der dazwischen liegenden Beanspruchung infolge des Verbrennungsdruckes in vergleich-

barer Form auch in der vorliegenden rechnerischen Untersuchung nachgewiesen werden kann.

Zur näheren Bestimmung der Lage des Ventilsitzes im VSR sollen die auftretenden Spannun-

gen im Kontakt von VS und VSR infolge des Erstkontaktes und primär unter Beanspruchung

des Verbrennungsdruckes untersucht werden. Abbildung 5.1720 zeigt die in Anlehnung an

DMS- oder Piezosensoruntersuchungen ausgewählten Knoten sowie die dazugehörigen Span-

nungskurven für einen Takt.

Abbildung 5.16: Spannungsverlauf an der Ventilhohlkehle bei einer Nockenwellendrehzahl von

nNW = 1200 min−1

20Entnommen aus [16]
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5 Rechnerische Untersuchungen mit der Finite-Elemente-Methode

Abbildung 5.17: Verlauf der von-Mises-Spannung an der Sitz�äche des VSR (nNW =

1200 min−1)

Die Verteilung und der zeitliche Verlauf der Spannung infolge des Erstkontaktes mit dem

Ventilsitz sowie der anschlieÿenden Druckbeanspruchung zeigen deutliche Unterschiede. Die

Spannungen treten für die einzelnen Messpunkte zeitlich versetzt auf. Insbesondere unter der

Beanspruchung des Verbrennungsdruckes zeigen sich aufgrund der asymmetrischen Lage des

VS im VSR starke Unterschiede in der Intensität der auftretenden von-Mises-Spannungen.

Die beim Rückgang der Druckbeanspruchung auftretenden Unterschiede im Spannungsver-

lauf, wie zum Beispiel gleichbleibende Spannungswerte oder unterschiedlich hohe Steigungen

der Kurven, sind als Indizen für Relativbewegungen der beiden Ventiltriebskomponenten zu-

einander anzusehen. Dadurch hervorgerufene Spannungsspitzen, sowie die Kontaktbewegung

unter einer hohen Belastung, können als verschleiÿfördernd angesehen werden.

5.3.3.4 Drehung des Ventiltellers

Neben einem ungleichmäÿigen Erstkontakt ist die Drehung des Ventiltellers ebenfalls von

groÿem Interesse. Zum einen spielt diese bei Einlassventilen hinsichtlich einer gleichmäÿigen

Verteilung thermischer Belastungen eine wichtige Rolle. Zum anderen fördert eine zusätzliche

Drehung des Ventils beim Erstkontakt mit dem VSR den Verschleiÿ an beiden tribologi-

schen Kontaktpartnern. Abbildung 5.1821 stellt exemplarisch die Drehung des Ventils für den

Zeitpunkt tSim = 49, 94 ms dar.

Ein zeitlicher Versatz des Kontaktschlusses zwischen Ventilfeder und den Vorspannkom-

ponenten Ventilteller und Federträger führt dazu, dass das Ventil zunächst entgegengesetzt

gedreht wird. Dies legt nahe, dass die Windungsrichtung der Ventilfedern in der rechnerischen

Untersuchung für die Drehung verantwortlich ist.

21Entnommen aus [16]
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5.3 Theoretische Ventiltriebsuntersuchung

Abbildung 5.18: Drehung des Ventiltellers (tSim = 49, 94 ms)

Abbildung 5.1922 zeigt die Verschiebung eines Knotens in x- und y-Richtung und damit

� neben dem von der Schiefstellung des Ventilschaftes verursachten Versatz � die Drehung

des Ventils im Bezug auf die ursprüngliche Lage. Es ist deutlich zu erkennen, dass sich die

Drehung des Ventils unter dynamischer Beanspruchung durch die Vorspannungs-, bzw. die

Ö�nungs- und Schlieÿbewegung des Ventils ändert. Darüber hinaus stellt sich nach drei bis

vier Zyklen ein Zustand ein, bei dem die Ö�nungsbewegung eine Drehung verursacht, die

aber durch das Schlieÿen des Ventils fast vollständig kompensiert wird.

Abbildung 5.19: Stufenweise Drehung Ventiltellers

22Entnommen aus [16]

91



5 Rechnerische Untersuchungen mit der Finite-Elemente-Methode

5.4 Simulationsmodelle zur vergleichenden Untersuchung der
Antriebskonzepte

Die vorgenannten Untersuchungen wurden lediglich auf den Rollenschlepphebel bezogen. Für

vergleichende Betrachtungen ist es von Bedeutung, auch das Antriebskonzept Tassenstöÿel

durch die Simulation abzubilden. Dieses Modell beinhaltet sämtliche Komponenten des Ven-

tiltriebes, wie Ventilsitzring, Ventilfedern, Ventilfederteller und -au�ager, sowie die Übertra-

gungselemente Rollenschlepphebel, bzw. Tassenstöÿel mit den dazugehörigen Nocken. Mit

den aus 40.000 Elementen bestehenden Modellen werden Berechnungen bei Nockenwellen-

drehfrequenzen von 10, 20, 30 und 40 Hz durchgeführt. Diese Drehzahlen ergeben sich aus

den in Prüfstandsversuchen verwendeten Drehzahlbereichen.

Die Betrachtung des Erstkontaktes zwischen Ventilsitz und Ventilsitzring zeigt, dass auch

das Simulationsmodell mit komplett abgebildetem Ventiltrieb einen auÿermittigen Erstkon-

takt sowie ein Nachschwingen des Ventils bis zum endgültigen Schlieÿen vorhersagt. Bei-

spielhaft für das in allen Simulationsläufen zu beobachtende Verhalten sind in Abbildung

5.2123 Einzelbilder der Ventilbewegung bei Verwendung eines Rollenschlepphebels für eine

Nockenwellendrehfrequenz von 20 Hz dargestellt.

Abbildung 5.20: Simulationsmodelle: Rollenschlepphebel und Tassenstöÿel

23Entnommen aus [16]
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5.4 Simulationsmodelle zur vergleichenden Untersuchung der Antriebskonzepte

Abbildung 5.21: Schlieÿvorgang, Rollenschlepphebel,(nNW = 1200 min−1)
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5 Rechnerische Untersuchungen mit der Finite-Elemente-Methode

Es ist zu erkennen, dass das Ventil unmittelbar vor dem Erstkontakt schief steht. Infolge des

Auftre�ens kommt es zu einer Verformung des Ventiltellers und einem Abprallen des Ventils

vom Ventilsitzring. Im weiteren Verlauf wiederholen sich diese Vorgänge, ehe die Anpress-

kraft der Ventilfeder zu einem endgültigen, allerdings nicht zentrierten Schlieÿen des Ventils

führt. Die dabei auftretenden Biegebeanspruchungen führen zu Belastungen im Bereich der

Hohlkehle und im Übergangsbereich zum Ventilschaft.

Der Vergleich der beiden Ventiltriebkonzepte zeigt allerdings einen erheblichen Unterschied

im zeitlichen Versatz zwischen dem Erstkontakt und dem voll�ächigen Anliegen des Ventil-

sitzes auf dem Ventilsitzring. Während das Ventil bei einer Nockenwellendrehfrequenz von

20 Hz unter Verwendung eines Tassenstöÿels bereits nach 3,5° NW vollen Kontakt zum VSR

hat, benötigt es im Ventiltrieb mit einem Rollenschlepphebel 17° NW. Dies ist mit der unter-

schiedlich starken Auslenkung des Ventils unmittelbar vor dem Erstkontakt zu erklären.

Die in Abbildung 5.22 dargestellten Ergebnisse zeigen, dass das verwendete Modell die im

realen Versuch ermittelten Charakteristika nicht vollständig abbilden kann. Allerdings zeigt

sich beim Tassenstöÿel eine tendenzielle Stabilisierung des Ventils bei höheren Drehzahlen.

Der im Simulationsmodell spielfrei im Kontakt zum Nocken stehende Tassenstöÿel ähnelt in

dieser Verwendung dem Hydrostöÿel. Dieser ist durch eine Stabilisierung bei hohen Dreh-

zahlen gekennzeichnet. Weiterhin ist au�ällig, dass die Auslenkung wie im realen Versuch

tendenziell einen Versatz von etwa 45° zur Drehachse hat und nicht in Kraftrichtung der An-

regung durch den Nocken liegt. Der wesentlich geringere Betrag der Auslenkung ist auf das

vereinfachte Schmier�lmmodell zurückzuführen.

Abbildung 5.22: Schlieÿvorgang, Gegenüberstellung Simulation � Experiment
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5.4 Simulationsmodelle zur vergleichenden Untersuchung der Antriebskonzepte

Aufgrund der vielen Ein�ussfaktoren des Systems kann nicht eindeutig bestimmt werden,

warum sich das Verhalten von dem des realen Systems unterscheidet. Die in Abschnitt 4.2

dargestellten Versuche weisen darauf hin, dass Schmiersto�strömungen und hydrodynamische

E�ekte im Kontaktbereich von Tassenstöÿel und Nocken wesentlichen Ein�uss auf die Ven-

tilschaftlage haben. Diese Vorgänge können in ihrer Gänze noch nicht durch das verwendete

Simulationsmodell erfasst werden.

Unabhängig von den zuvor beschriebenen Abweichungen der Simulationsergebnisse sind

grundsätzliche Übereinstimmungen mit den realen Versuchen vorhanden. Die Berechnungen

zeigen für beide Ventiltriebskonzepte, dass sich der Bereich des zu erwartenden Erstkontaktes

über alle Drehfrequenzen, für das jeweilige System charakteristisch, auf einen Abschnitt des

VSR von 60° bis 90° beschränkt. Aufgrund der hohen Komplexität der Schmierungsbedin-

gungen und der noch nicht hinreichend beschriebenen Phänomene bedarf es der speziellen

Formulierung von Schmier�lmelementen. Beschreibende Ersatzmodelle stellen eine erste Nä-

herungslösung dar. Mit den hier vorgestellten Ventiltriebmodellen können unter LS-DYNA

prinzipielle Charakteristika nachgebildet werden. Es wurde somit ein Simulationswerkzeug ge-

scha�en, mit dem es möglich ist, neue Ventil- und Ventilsitzgeometrien auf ihre grundsätzliche

Eignung hin zu untersuchen.
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6 Experimentelle Ermittlung von
Verschleißkennwerten

Im vorherigen Kapitel wurde das Verständnis für eine Reihe mechanischer Fragestellungen

gescha�en. Der folgende Abschnitt ist darauf ausgerichtet, eine vertiefte Kenntnis über die

üblichen Materialkombinationen zu erlangen. Insbesondere die sich mit der Temperatur ver-

ändernden Materialeigenschaften und sich ausbildende Oxide stehen dabei im Mittelpunkt

der Untersuchungen.

Das an der Fachhochschule Hannover zur Verfügung stehende Hochtemperaturtribome-

ter (Abbildung 6.1)1 SRV4 der Firma Optimol Instruments GmbH® ermöglicht die gezielte

Untersuchung der kombinierten tribologischen Eigenschaften von Materialpaarungen. Dabei

können bei parametrierbaren Belastungsbedingungen Reibbeiwerte und Verschleiÿneigungen

betrachtet und verglichen werden. Das Gerät ermöglicht eine oszillierende Relativbewegung

von bis zu 4 mm mit einer Taktrate von 1 - 511 Hz. Die Belastung zwischen den zu prüfenden

Proben kann 1 - 2000 N betragen. Zudem kann die untere Probe auf bis zu 900 °C aufgeheizt

werden.

Abbildung 6.1: Hochtemperaturtribometer SRV4, Optimol Instruments

1Quelle: Optimol Instruments GmbH® .
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(a) Gegenkörper (b) Kalotte des Grundkörpers

Abbildung 6.2: Verschleiÿvolumenbestimmung

Für die vergleichenden Untersuchungen der Materialien von Ventilsitzring � Ventilsitz wur-

de die Temperatur in einer Rampe innerhalb von 2,5 Stunden auf 800 °C (Auslasspaarungen),

beziehungsweise 500 °C (Einlasspaarungen) erhöht. Dabei wurden die Oszillation und die Be-

lastung konstant gehalten. Anhand der mit einem lichtoptischen Digitalmikroskop ausgeführ-

ten Aufnahmen ist ein Vergleich der Verschleiÿvolumina für verschiedene Werksto�paarungen

möglich.

Der Reibwertverlauf gibt Auskunft über den Ein�uss der Temperatur auf die Kontaktbe-

dingungen der Werksto�kombinationen. Damit bietet er einen unmittelbaren Zugang zu der

Bewertung der Auswirkung sich bildender Oxidschichten. Ein vergleichsweise hoher Reibbei-

wert von mehr als 0,7 ist üblich für trocken reibende Kontakte.

Für die Versuche wurden Grundkörper mit identischer Zusammensetzung und Fertigung

hergestellt, wie sie auch für Ventilsitzringe Verwendung �nden. Die Herstellung erfolgte von

der Firma �Bleistahl�. Die Gegenkörper sind typisch für den Ventilsitz. Für die vergleichen-

den Untersuchungen wurde eine ebene Kontakt�äche von 0, 785 mm2 (Kontaktdurchmesser:

1 mm) gewählt. Nach Gleichung 6.1 ergibt sich eine Flächenpressung von 127,32 N
mm2 .

Die Berechnung des Verschleiÿvolumens ergibt sich gemäÿ den Abbildungen 6.2a und 6.2b.

Dafür wurden die Proben mit dem lichtoptischen Mikroskop vermessen. Mithilfe der Gleichung

6.2 lässt sich, mit dem Bezug zur umgesetzten Reibarbeit, aus den ermittelten Volumendi�e-

renzen (WV ) der Verschleiÿkoe�zent k für den jeweiligen Versuch bestimmen.

p =
FN

A
=

100N

0, 785 mm2
= 127, 32

N

mm2
(6.1)

k =
WV

2 · sOszi · fPruef · t · FN

[
mm3

N ·m

]
(6.2)
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6 Experimentelle Ermittlung von Verschleiÿkennwerten

6.1 Versuche für Einlassventilpaarungen

Die im Folgenden behandelten Versuche wurden mit üblichen Materialkombinationen durch-

geführt. Dabei wurde die Temperatur der Heizplatte im Verlauf der Versuche auf 500 °C

erhöht und nach Erreichen der Temperatur gehalten. Beispielhaft sind in der Abbildungen

6.3 die Verläufe des Reibbeiwertes über den Versuchsverlauf sowie in Abhängigkeit zur Pro-

bentemperatur dargestellt. Aus den über die Temperatur aufgetragenen Reibbeiwerten kann

entnommen werden, dass bei diesen Versuchen keine erhebliche aktive Beteiligung sich ausbil-

dender Oxide statt�ndet. Der zum Teil stark schwankende Verlauf des Reibbeiwertes deutet

auf vermehrt wirksame Adhäsion hin. Eine Reihe von Versuchen zeigen einen deutlich erhöh-

ten Reibeiwert und ein höheres Verschleiÿvolumen an Grund- und Gegenkörper. Bei diesen

Paarungen ist davon auszugehen, dass die Warmhärte nicht in ausreichendem Maÿe gegeben

ist.

Teilweise kann beginnende Oxidbildung aus dem Grundkörperwerksto� heraus festgestellt

werden. Ansteigende Reibbeiwerte führen in diesem Fall nicht zu gröÿerem Verschleiÿvolu-

men. In der Abbildungen 6.4 sind beispielhaft die Aufnahmen der Tribometerproben darge-

stellt. Die Ober�ächen in der Verschleiÿspur sind bei diesen Versuchen weitgehend metallisch

blank mit nur vereinzelt erkennbaren Oxiden. Die hauptsächlich identi�zierbare Verschleiÿart

stellt die Abrasion mit plastisch deformierten Bereichen dar. Eine Zerrüttung konnte nicht

zugeordnet werden.

Die Ergebnisse der Versuchsreihe für Einlassventilpaarungen zeigen, dass sowohl erhöhter

Verschleiÿ des Grundkörpers, als auch verstärkter Materialabtrag am Gegenkörper möglich

sind. Dies und auch die Intensität des Verschleiÿes deckt sich mit den Erfahrungen des Her-

stellers.

Abbildung 6.3: Beispielhafter Verlauf des Reibbeiwertes für Einlasspaarungen
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6.2 Versuche für Auslassventilpaarungen

Den Versuchen gemein ist die temperaturbedingt geringe Ausprägung von verschleiÿmin-

dernden Oxiden. Für diesen Einsatzfall kann dementsprechend der Einsatz von eingelagerten

Festschmiersto�en empfohlen werden. Auch die Verwendung von bei geringen Temperaturen

reagierenden Legierungselementen2 sowie die Verbesserung der Wärmeleitung bei Beibehal-

tung der Warmhärte steht für diese Anwendung im Mittelpunkt.

Das verwendete Versuchsprogramm kann für die Untersuchung neuer Materialzusammen-

setzungen angewendet werden. Die ermittelten Verschleiÿkoe�zienten be�nden sich im Be-

reich hochbelasteter Werksto�kombinationen3. Der durch die Versuche bestimmte Verschleiÿ-

koee�zient erstreckt sich über den Bereich von k = 1, 85 · e−05 mm3

N ·m bis k = 1, 24 · e−04 mm3

N ·m .

Abbildung 6.4: Beispielhafte Probenkontur nach Versuch bis 500°C

6.2 Versuche für Auslassventilpaarungen

Für die Versuche mit Auslassventilpaarungen stehen die Ein�üsse sich bildender Oxide im

Vordergrund. Zusätzlich wurden auch mit P37-Auftragsschweiÿungen modi�zierte Proben als

Gegenkörper berücksichtigt.

Auch in diesem Fall erfolgt die Bewertung der ermittelten Verschleiÿkoee�zienten. Beispiel-

hafte Verläufe der Reibbeiwerte sind in den Abbildungen 6.5 dargestellt. Hierbei wird ab einer

Temperatur von ca. 600 °C eine Verringerung des Reibbeiwertes sichtbar. Der Verschleiÿko-

e�zient wird gegenüber den Versuchen bis 500 °C nicht signi�kant abgesenkt. Die Versuche

zeigen zu weiten Teilen eine ausgeprägte Stabilität des Reibbeiwertes und eine vorteilhafte

Verteilung der Verschleiÿvolumina. Paarung mit besonderer Eignung zeigen auÿerdem die

Bildung einer verschleiÿmindernden Zwischenschicht, die durch eine Verringerung des Reib-

beiwertes bei hohen Temperaturen sichtbar wird. Es ist vorwiegend adhäsiver Verschleiÿ zu

verzeichnen. Der Verschleiÿenergieeintrag scheint erhöht, da unbeanspruchte Flächen ausge-

2Siehe Abschnitt 3.2.3, z. B. Al, Ti, eventl. Zr, Si.
3Vgl. hierzu z. B. [23], Seite 32.
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6 Experimentelle Ermittlung von Verschleiÿkennwerten

prägte Oxidschichten aufzeigen.

Gegenüber den Versuchen mit 500 °C ergeben sich vergleichbare Reibbeiwerte, obwohl die

Verschleiÿvolumina geringer sind. Die optische Betrachtung zeigt geringere, aber erkennba-

re adhäsive und abrasive Verschleiÿmechanismen. Im Temperaturbereich zwischen 500 °C

und 750 °C erfolgt bei verschiedenen Paarungen eine Aktivierung des Kontaktbereiches, die

zur Oxidbildung und zu einer im Folgenden abgesenkten Verschleiÿneigung führt. Die Hart-

sto�beschichtung führt zumeist zu einem massiven abrasiven Verschleiÿ mit verminderter

Oxidbildung in der Zwischenschicht.

Die Versuche bieten eine Zugangsmöglichkeit zur Bewertung der kombinierten Verschleiÿ-

neigung verschiedener Werksto�kombinationen. Zudem entsteht die Möglichkeit, mit gerin-

gem zeitlichen Aufwand erste Hinweise bezüglich der Einsatzbarkeit neuer Materialien auf-

zuzeigen. Eine gezielte Analyse der Reaktionsedukte und -produkte ist nicht Bestandteil der

Ausarbeitung. Der Verschleiÿkoe�zient wird in einem Bereich von k = 2, 20 · e−05 mm3

N ·m bis

k = 6, 50 · e−05 mm3

N ·m bestimmt.

Abbildung 6.5: Beispielhafter Verlauf des Reibbeiwertes für Auslasspaarungen

6.3 Versuche in inerter Umgebung

Weiterhin wurde eine Versuchsreihe unter reaktionshemmender Umgebung durchgeführt. Da-

durch sollten rein temperaturabhängige Unterschiede verdeutlicht werden. Die ermittelten

Verschleiÿkoe�zienten betragen für die in Abbildung 6.6 dargestellten Verläufe k = 1, 44 ·
e−05 mm3

N ·m und k = 4, 20 · e−05 mm3

N ·m . Es lassen sich drei Versuchsabschnitte unterscheiden.

1. Die höhere Härte des Grundwerksto�es D führt zu einer Verlängerung des Einlaufver-

schleiÿes. Die Ober�ächenrauheiten bleiben erheblich länger bestehen. Der Versuchsab-
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6.3 Versuche in inerter Umgebung

schnitt ist von abrasivem Verschleiÿ gekennzeichnet.

2. Auch in diesem Abscnitt tritt überwiegend abrasiver Verschleiÿ auf. Der erhöhte Ver-

schleiÿwiderstand des Grundwerksto�es D wird durch ein verzögertes Auslaufen des

Einlaufverschleiÿes ersichtlich.

3. Die sich verringernde Warmhärte führt zu zunehmendem adhäsiven Verschleiÿ. Dies

zeigt sich deutlich durch den inharmonischen Verlauf des Reibbeiwertes. Insbesondere

der Grundwerksto� G hat eine für diesen Fall nicht ausreichende Härte.

Diese Versuche eignen sich zur ersten Bewertung von grundsätzlichen Eigenschaften vonWerk-

sto�paarungen, bei denen Modi�kationen der Legierungsbestandteile vorgenommen wurden.

Sie bieten die Möglichkeit zur Abschätzung der wesentlichen Eigenschaften Warmhärte und

Neigung zu adhesivem Verschleiÿ. Sie erlauben keine Rückschlüsse auf die im vorliegenden

Anwendungsfall bedeutenden Vorgänge der Oxidschichtbildung und sind dementsprechend

nur ergänzend anwendbar.

Abbildung 6.6: Reibwertverlauf in inerter Umgebung
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7 Modell zur Bewertung des Verschleißrisikos

Das diesem Abschnitt vorgestellte Modell ist mit dem Ziel entwickelt worden, eine orientie-

rende Bewertung des Verschleiÿrisikos zu ermöglichen.

Wie in Abschnitt 2.4 dargelegt, stellt ein auf Koe�zienzen basierendes Modell einen für den

vorliegenden Anwendungsfall erfolgversprechenden Ansatz dar. Ziel ist es dabei, eine Aussage

über die grundsätzliche Eignung einer konstruktiven Lösung zu tre�en.

Für die Umsetzung des Modells wurde die Anwendung Microsoft Excel ausgewählt. Eine

Umsetzung in Programmierumgebungen, wie beispielsweise JAVA oder C, ist ebenso möglich

und bietet sich, zur Erweiterung und Verbesserung der Anwendbarkeit, nach erfolgter Anpas-

sung und Validierung des Modells an. In Abbildung 7.1 ist die Eingabemaske dargestellt.

Für die Anwendung und Gewichtung der Faktoren wird konsequent zwischen Auftre�- und

Verbrennungsereignis unterschieden.

Abbildung 7.1: Maske zur Eingabe der zu bewertenden Kenngröÿen
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7.1 Faktoren und deren Gewichtung bezüglich der Auftre�emp�ndlichkeit

7.1 Faktoren und deren Gewichtung bezüglich der
Auftreffempfindlichkeit

Der Koe�zient zur Abschätzung der Auftre�emp�ndlichkeit des Systems basiert auf Bestim-

mungsgröÿen, die aus den experimentellen Untersuchungen abgeleitet werden. Dabei werden

die den Abbildungen 3.5 und 3.6, Seite 28f, dargestellten Zusammenhänge berücksichtigt. Für

die Umsetzung der in Abbildung 7.2 dargestellten Gewichtung werden den Bestimmungsgrö-

ÿen überwiegend numerische Kennwerte im Bereich von 1 ... 10 über den Eingabebereich

linear in Wirkrichtung zugeordnet.

Abbildung 7.2: Bewertung der Ein�ussfaktoren auf die Auftre�emp�ndlichkeit

Die Bestimmungsgröÿen sind:

Das Ventilführungsspiel KV F : Bei einer Vergröÿerung des Spiels in der Ventilführung er-

gibt sich eine zunehmende mögliche Verlagerung des Ventiltellers gegenüber der Ru-

helage, mit der Folge der Verringerung der Erstkontakt�äche und einem Anstieg der

spezi�schen Belastung (vrgl. Kap. 4.1 und 5.2). Dieser Ein�uss ist erheblich, er be-

stimmt zudem auch die Verschleiÿneigung der Ventilführung. Das Spiel ist für Einlass-

und Auslasssysteme unterschiedlich in einem Bereich von 15 µm bis 60 µm.

Die Drehzahl n: Die mit der Drehzahl zunehmende Auftre�geschwindigkeit ist konzeptab-

hängig konstruktiv gegeben und bestimmt zudem die im Verlauf der vorgesehenen Be-

triebszeit zu erwartende Belastungshäu�gkeit. Die ebenfalls konzept- und drehzahlab-

hängige Intensität der Verlagerung des Ventiltellers zum Schlieÿzeitpunkt ist von heraus-

ragender Bedeutung (vrgl. Kapitel 4.1, 4.2 und 5.2). Der Eingabewert wird numerisch

zur Berechnung der Schlieÿgeschwindigkeit va nach [54] verwendet.

Die bewegte Masse Km: Im Zusammenwirken mit der Drehzahl ergibt sich der zu ertragen-

de Auftre�mpuls. Der Kennwert wird für den Bereich von 0, 07 kg bis 0, 2 kg gebildetet.

Der Verschleißkoeffizient Kk: Dieser werksto�paarungsabhängige Parameter erlaubt eine

Berücksichtigung der Belastbarkeit der verwendeten Variante (vrgl. Kapitel 6). Für

das Auftre�verhalten ist dieser Wert von geringerer Bedeutung. Die Berücksichtigung

erfolgt als Kennwert für den Bereich von k = 1, 0 · e−06 mm3

N ·m bis 1, 0 · e−04 mm3

N ·m .
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7 Modell zur Bewertung des Verschleiÿrisikos

Der kombinierte E-Modul E′: Mithilfe des aus den Eingabewerten gebildeten kombinierten

E-Moduls ist eine Bestimmung des elastischen Kontaktes nach der Hertzschen Theorie

möglich (vrgl. insbesondere [25] Seite 38). Die Anwendung erfolgt als Kennwert KH .

Die Steifigkeit des Ventiltellers KS,V T : Eine unmittelbare Rückwirkung auf den Erstkon-

takt und die sich danach ausprägenden Schwingungsformen ergeben sich durch die Stei-

�gkeit des Ventiltellers (vrgl. Kapitel 5.1, 3.2.1 und [121]).

Der Durchmesser des Ventilschaftes KD,V S: Über den Ventilschaftdurchmesser kann ge-

zielt Ein�uss auf Schwingungsverhalten und Elastizität des Ventiltellers genommen wer-

den (vrgl. Kapitel 5.1). Ein weiter Teil der Untersuchungen ist in diesem Rahmen mit

Geometrien für stationäre Anwendungen (Durchmesser = 7 mm) durchgeführt worden.

In mobiler Anwendung sind geringere Durchmesser möglich und üblich, die zu einem

Absenken der bewegten Massen und auch zu einer erhöhten Schwingungsneigung des

Ventiltellers führen.

Weitere verwendete übergreifende Bestimmungsgröÿen sind in Abschnitt 7.3, Seite 106 auf-

geführt.

Nach Bildung eines von der Geometrie und der Drehzahl abhängigen Unterfaktors:

Kn = f (va,Km,KS,V T ,KD,V S , rN ,Θ) (7.1)

und dem Hinzuziehen der Betrachtungen zum Auftre�verhalten:

KAuftreff = f (Kn,KV F , lV F , lV , lV,V F ,KKonzept) (7.2)

wird unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten der Auftre�faktor für die kurzzeitorientierte

Betrachtung gebildet:

KA =
2 ·Kn + 2 ·Km + 2 ·KH +Kk +KAuftreff

8
(7.3)
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7.2 Faktoren und deren Gewichtung bezüglich der Verbrennungsdruckemp�ndlichkeit

7.2 Faktoren und deren Gewichtung bezüglich der
Verbrennungsdruckempfindlichkeit

Ebenso wie in den im vorherigen Abschnitt dargestellten Zusammenhängen wird die Kenn-

zahl zur Beschreibung der Emp�ndlichkeit des Systems bezüglich des Verbrennungsdruckes

de�niert. Auch hier �nden die Erkenntnisse der experimentellen und theoretischen Untersu-

chungen Anwendung. Wie vorab werden für zusammenführende Berücksichtigung gemäÿ der

in Abbildung 7.3 dargestellten Wichtung die jeweiligen Koe�zienten im Bereich von 1 ... 10

bestimmt oder die Zahlenwerte direkt verwendet.

Abbildung 7.3: Bewertung der Ein�ussfaktoren auf die Verbrennungsdruckemp�ndlichkeit

Der Verbrennungsspitzendruck pmax: Der Verbrennungsdruck ist maÿgeblich bestimmend

für die Flächenpressung im Kontaktbereich und somit eng mit dem adhäsiven Ver-

schleiÿanteil verknüpft. Aus Kapitel 4.3, Seite 64 wird deutlich, dass darüber hinaus

auch eine wälzende Bewegung im Kontaktbereich vorhanden ist. Ebenso verformt sich

der Zylinderkopf in Abhängigkeit seiner elastischen Nachgiebigkeit (vgl. u. a. [50, 31,

20]). Zur Bestimmung der durch den Verbrennungsspitzendruck aufgeprägten Kraft

wird dieser Wert direkt verwendet.

Der Verschleißkoeffizient Kk: Der aus dem Tribometerversuch ermittelte Koe�zient (sie-

he Kapitel 6) berücksichtigt die spezi�schen Eigenschaften der Werksto�paarung. Die

Kennzahl wird für den Bereich von 1, 0 · e−06 mm3

N ·m bis 1, 0 · e−04 mm3

N ·m bebildet.

Der Ventilsitzwinkel KW : Der Sitzwinkel de�niert, wie groÿ die in der Kontakt�äche wir-

kenden Reaktionskräfte ist (vgl. u. a. [81, 50, 79]). Die Verwendung erfolgt als Kennwert.

Der Durchmesser des Ventilschaftes KD,V S: Über den Ventilsteg werden die verbliebe-

nen Reaktionskräfte bis hin zu den Antriebskomponenten kompensiert. So kann bei-

spielsweise bei Konzepten mit hydraulischem Ventilspielausgleich eine Abstützung auf

der Nockenwelle erreicht werden.

Die Steifigkeit des Systems KS: Verbrennungsdruckbedingte Relativbewegungen im Kon-

taktbereich werden durch eine erhöhte Stei�gkeit des angrenzenden Systems vermindert

[129]. Dieser Kennwert
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7 Modell zur Bewertung des Verschleiÿrisikos

Die Steifigkeit des Ventiltellers KS,V T : Die Formgebung des Ventiltellers hat einen Ein-

�uss auf das Verformungsverhalten (vgl. u. a. [121, 86, 50]).

Die Sitzbreite lB, der Reibbeiwert µ und der kombinierte E-Modul E′: In gleicher Weise

wie bei den Betrachtungen zum Auftre�verhalten werden die Faktoren gemäÿ der je-

weiligen Wirkung berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der mit dem Verbrennungsspitzendruck zusammenhängenden Sta-

bilität:

KS = f (KD,V T ,KV F ,KS,V T ,KW , pmax, ρ) (7.4)

wird der kurzzeitorientierte Verformungsfaktor wie folgt bestimmt:

KD =
2 ·KS + 2 ·Kk +KD,V S +KH +KS +KEinsatz

8
(7.5)

7.3 Gemeinsame Einflussgrößen und berücksichtigte Formeln

Neben den vorab genannten Faktoren sind noch weitere Eingaben erforderlich, die zum Teil

für den Auftre�faktor, für den Verformungsfaktor und auch für die betriebszeitorientierten

Betrachtungen berücksichtigt werden:

Der Durchmesser des Ventiltellers KD,V T : Er wird benötigt zur Berechnung der durch

den Verbrennungsdruck aufgeprägten Kraft, der Kontakt�äche und zur Abschätzung

des Massenträgheitsmomentes (üblich: 0,02 � 0,05 m bei Anwendung in PKW oder

BHKW).

Die geschätzte Kegelhöhe des Tellers KJ : Dient zur Abschätzung des Massenträgheits-

momentes mit einem Zylinder�Kegel�Modell JV (üblich: 0,01 � 0,02 m).

Dichte des Ventilwerkstoffes ρ: s.O.

Länge der Ventilführung lV F : Berechnung der maximal möglichen Verlagerung des Ventil-

tellers zum Zeitpunkt des Schlieÿens (vgl. Abschnitt 4.1.1.2, Seite 33).

Länge des Ventils lV : s.O.

Spiel in der Ventilführung lV,V F : s.O.

Wirkende Masse m: Setzt sich aus Ventil-, 1/2 Feder-, (Tassenstössel-,) Federteller- und

Federkeilmasse zusammen und ist konstruktiv bekannt (üblich: 0,07 � 0,2 kg).

106



7.4 Anwendung der gebildeten Koe�zienten

Federkraft bei geschlossenem Ventil FFeder: Setzt in Abhängigkeit mit wirkender Masse

und Nockenwinkel die mögliche Maximaldrehzahl fest (üblich: 150 � 600 N).

Einfederung bei geschlossenem Ventil lFeder: Bestimmt die statische Belastung des Kon-

taktbereiches durch die Federvorspannung (üblich: 0,005 � 0,01 m).

Nockenwinkel Θ: bestimmt die Auftre�geschwindigkeit des Ventils (üblich: 10° � 20°).

Radius des Vornockens rN : s.O. (üblich 0,015 � 0,025 m)

Ventiltriebskonzept KKonzept: Berücksichtigung der Besonderheiten des verwendeten An-

triebskonzeptes gemäÿ der experimentellen und simulierenden Untersuchungen.

Einsatzbestimmung KEinsatz: Anpassung an unterschiedliche Einsatztemperaturen für die

Verwendung im Auslass-, bzw. Einlassbereich.

Maximaldrehzahl nmax: Konstruktive Auslegung der maximal möglichen Drehzahl des Mo-

tors.

Anteil Maximaldrehzahl Kn,max: Lediglich Motoren stationärer Anwendung werden über-

wiegend in der Nenndrehzahl betrieben. Dieser Faktor dient zur Abschätzung der An-

zahl der Kontaktereignisse.

Geplante Betriebszeit tsoll: s.O. und Zielwert des Modells zur Abschätzung der Ausfall-

wahrscheinlichkeit.

Brennstoff KBS: Dient der Implementierung des verwendeten Kraftsto�es und der Berück-

sichtigung der Auswirkungen dessen.

7.4 Anwendung der gebildeten Koeffizienten

Mithilfe der vorab beschriebenen Koe�zienten wird die betriebszeitorientierte Betrachtung

vorgenommen. Die aus den Eingabegröÿen bekannten Gröÿen werden für die Bestimmung

des zu erwartenden Auftre�mpulses bei voll�ächigem Kontakt und der maximalen durch den

Verbrennungsspitzendruck wirksamen Kraft. Mithilfe der Koe�zienten werden diese Rechen-

werte modi�ziert und für einen einzelnen drehzahlbezogenen Zyklus dargestellt.

Abbildung 7.4: Beispielhaftes Ergebnis für abgeschätzte Faktoren
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7 Modell zur Bewertung des Verschleiÿrisikos

7.4.1 Kurzzeitorientierte Anwendung des Modells

Für einen beispielhaft gewählten realistischen und in der Abbildung 7.1 dargestellten Fall

ergeben sich die Faktoren wie in Abbildung 7.4. Diese bieten die Möglichkeit zu einer ersten

Abschätzung der zu erwartenden Beanspruchungen und deren Aufteilung.

Diese Faktoren für die Berechnung der kurzzeitorientierten spezi�schen Belastungen ange-

wendet. In Abbildung 7.5 ist dies für einen einzelnen Zyklus im Einlassbereich dargestellt.

Der berechnete Verlauf deckt sich mit den Erkenntnissen aus den experimentellen Untersu-

chungen1 und den Ergebnissen der Simulation2.

Abbildung 7.5: Möglicher Verlauf der spezi�schen Belastungen

1Vgl. 4.1.2, Seite 38.
2Vgl. 5.2.5, Seite 77.
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7.4.2 Betriebszeitorientierte Anwendung des Modells

Um eine betriebszeitorientierte Bewertung der verschleiÿrelevanten Faktoren zu ermöglichen,

ist es notwendig, Koe�zienten mit einem höheren Detaillierungsgrad zu scha�en. Idealerweise

sollten diese die spezi�schen Verläufe der Verschleiÿarten berücksichtigen. Angelehnt an [87]

werden die hauptsächlich wirksamen Verschleiÿbestandteile durch Idealisierung auf einfache

Zusammenhänge zurückgeführt und über .

In Abbildung 7.6 ist ein idealisierter normierter Verlauf der Bestandteile dargestellt. Dieser

bildet typische zeitbezogene Verschleiÿvorgänge ab und bildet die Grundlage für die betriebs-

zeitorientierte Betrachtung.

Vab = cab · eaab·t Verlaufsform für abrasiven Verschleiÿbestandteil (7.6)

Vad = cad · eaad·t Verlaufsform für adhäsiven Verschleiÿbestandteil (7.7)

Vox = cox · eaox·t Verlaufsform für oxidativen Verschleiÿbestandteil (7.8)

Vzr = czr · t Verlaufsform für Verschleiÿbestandteil durch Zerrüttung (7.9)

Abbildung 7.6: Mögliche Verlaufsformen verschiedener Verschleiÿarten
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7 Modell zur Bewertung des Verschleiÿrisikos

Für die Berechnung der Verschleiÿbestandteile wird eine wirkorientierte3 Verknüpfung der

Ein�ussfaktoren zur Bestimmung der Koe�zienten für die Gleichungen 7.6 bis 7.9 gebildet.

Die Betriebszeit wird für den Betrachtungsfall normiert. Die additive Zusammenführung der

Mechanismen führt zu einem Verschleiÿverlauf, der mit einem kritischen Schwellwert zu verse-

hen ist. Durch geeignete Bildung und Variation der Koe�zienten wird erreicht, dass der Wert

1 als Schwellwert gilt. Mit Erreichen dieses Wertes wird eine unwahrscheinliche Zuverlässigkeit

prognostiziert. Die Eingabewerte nach Abbildung 7.1 werden für die betriebszeitorientierte

Betrachtung, wie in Bild 7.7 dargestellt, zu den Koe�zienten unter Berücksichtigung der

Wechselwirkungen verrechnet.

Abbildung 7.7: Faktoren für die betriebszeitorientierte Betrachtung

3Für die Bestimmung der Wirksamkeit und Abhängigkeit der Verschleiÿmechanismen werden die Erkennt-

nisse aus Kapitel 3.1, Seite 20 (insbesondere Abbildungen 3.5 und 3.6) angewendet.
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7.5 Beispiele für die Anwendung des Berechnungsmodells

7.5 Beispiele für die Anwendung des Berechnungsmodells

Das entwickelte Modell bietet trotz der Notwendigkeit zur Weiterentwicklung eine erste Mög-

lichkeit zur Abschätzung der Zuverlässigkeit. In den folgenden Abschnitten sollen die Auswir-

kungen begrenzter Veränderungen wichtiger Parameter gezeigt werden. Die Anwendung des

Modells erfolgt dabei für den Schlepphebeltrieb bei einer für Blockheizkraftwerke angestreb-

ten Betriebszeit von 64.000 Stunden. Die Variationen erfolgen über den Verbrennungsspit-

zendruck, das Ventilführungsspiel, die Ventilführungslänge, die Drehzahl und die Stei�gkeit

des Ventiltellers.

7.5.1 Erhöhte Beanspruchung durch Auftreffen

Die für den ersten betrachteten Fall (Abbildung 7.8) gewählten Kenngröÿen im konstruktiv

üblichen Bereich führen zu einer intensiven Beanspruchung des Systems durch das Auftref-

fen. Dies wird durch den Au�tre�faktor 10 kenntlich. Das Berechnungsmodell liefert auf der

kurzzeitorientierten Seite eine erhebliche spezi�sche Belastung von über 400 N
mm2 . Durch die

örtliche Begrenzung und die transiente Wirksamkeit ist eine Überbeanspruchung wahrschein-

lich. Für das Ereignis des Verbrennungsdruckmaximums ergibt das Modell eine spezi�sche

Belastung von 60 N
mm2 . Dieser Wert ist unkritisch. Die projektierte Einsatzzeit wird mit der

hier vorgestellten Variante nicht erreicht. Die als kritisch anzusehende Verschleiÿkennzahl

wird bereits bei 40% der Betriebszeit erreicht. Die intensive Auftre�belastung hat dement-

sprechend zwingend ein Wartungsereignis zur Folge.

Abbildung 7.8: Auswirkung einer erhöhten Auftre�beanspruchung
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7 Modell zur Bewertung des Verschleiÿrisikos

7.5.2 Erhöhte Beanspruchung durch Verbrennungsdruck

Auch für den zweiten Fall wurden die Variationen im konstruktiv möglichen Rahmen getätigt.

Hier wird ein auf den Verbrennungsdruck emp�ndliches System beschrieben (Abbildung 7.9).

Zum Zeitpunkt des Auftre�ens werden bei einem Auftre�faktor von 2 unproblematische

85 N
mm2 erreicht. Diese Belastung ist auch mit herkömmlichen Materialkombinationen be-

herrschbar. Das Erreichen dieses Wertes ist jedoch mit einer aufwendigen Ausführung der

Ventilführung, die Einhaltung der geringstmöglichen Form- und Lagetoleranzen und mit ge-

ringen Ventilgeschwindigkeiten verbunden. Hier bestehen Ansatzpunkte für eine Optimierung.

Die zum Zeitpunkt des maximalen Verbrennungsdruckes mit einem Verformungsfaktor von

10 prognostizierten 1050 N
mm2 stellen die Grenze des Ertragbaren dar. Diese hohe Belastung

ist nur durch eine gezielte Auswahl geeigneter Materialien und ideale Bedingungen möglich.

Insbesondere ist es notwendig auf die schützende Wirkung von Oxidschichten im Kontaktbe-

reich zurückzugreifen.

Die Betrachtungen zur Betriebszeit ergeben bei dieser Auswahl der Faktoren, dass die ge-

wünschte Betriebsdauer nicht erzielt wird. Auch in diesem Fall muss ein Wartungsereignis

erfolgen. Dies wird bei 65% der geplanten Dauer durch Erreichen der Verschleiÿkennzahl 1

deutlich. Erkennbar wird zudem ein erhöhter Einlaufverschleiÿ und darauf folgend ein kurz-

fristiger Bereich mit verhältnismäÿig geringem Verschleiÿ.

Abbildung 7.9: Auswirkung einer erhöhten Verbrennungsdruckbeanspruchung
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7.5.3 Ausgewogene Beanspruchungen

Die gezielte Anpassung der Parameter führt zu Faktoren mit ausgewogener Belastung (Ab-

bildung 7.10). Diese Umsetzung berücksichtigt optimale geometrische, mechanische und ther-

mische Bedingungen.

In der Kurzzeitbetrachtung erreichen die Belastungen des Auftre�ens und des Verbren-

nungsspitzendruckes ähnliche Intensitäten von 210 N
mm2 . Zum Zeitpunkt des Auftre�ens er-

gibt sich der charakteristische transiente Verlauf. Die hier erreichte Belastung kann auch bei

stoÿförmiger Wirkung ertragen werden. Auch der Verbrennungsdruck erreicht bei der Kurz-

zeitbetrachtung unkritische Werte.

Die Betriebszeitbetrachtung zeigt, dass für die hier gewählten Parameter ein Erreichen der

gewünschten Betriebszeit möglich ist. Die Verschleiÿkennzahl erreicht den Wert von 0,65 und

signalisiert damit eine gewisse Sicherheit gegen vorzeitigen Ausfall.

Die hier dargestellten Anwendungsbeispiele des Modells zeigen den grundsätzlichen funk-

tionalen Umfang. Die weitreichenden Möglichkeiten zur Eingabe der unterschiedlichen Para-

meter erö�nen eine Vielzahl von Betrachtungsmöglichkeiten. Während die kurzzeitorientierte

Betrachtung zum derzeitigen Stand als gut abgesichert betrachtet werden kann, ist die Be-

triebszeitbetrachtung als Hypothese aufzufassen, die es noch durch geeignete Versuche zu

validieren gilt.

Abbildung 7.10: Verlauf bei ausgewogener Beanspruchung
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8 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnten wesentliche Aufschlüsse über die verschleiÿver-

antwortlichen Vorgänge im System Ventilsitz � Ventil erlangt werden. Die einzelnen Ergeb-

nisse und deren Bedeutung sind zusammenfassend Inhalt dieses Abschnittes. Zudem wird

deutlich gemacht, an welchen Stellen ein weiterer Untersuchungsbedarf besteht.

Das tribologische System Ventilsitz – Ventilsitzring: In der Ausarbeitung wird eine kon-

sequente Umsetzung der tribologischen Betrachtungsweise verfolgt. Dieses Vorgehen

führt zu einer eindeutigen Zuordnung von Ein�ussfaktoren und der Bestimmung der

Abhängigkeiten. Ebenso entsteht dadurch die Grundlage zur Modellbildung. Es werden

individuelle Charaktaristika aufgezeigt. Diese Vorgehensweise wurde in vergleichbarem

Umfang bislang noch nicht umgesetzt.

Die Trennung von Auftreff- und Verbrennungsdruckereignis: Ein neuer Weg der Betrach-

tungsweise ist die konsequente Trennung der grundsätzlich unterschiedlich wirkenden

Beanspruchungen die sich durch das Auftre�en und durch den Verbrennungsspitzen-

druck ergeben. Es konnte der Nachweis erbracht werden, dass diese neue Vorgehensweise

möglich und zielführend ist.

Die Bedeutung des Auftreffereignisses: Die Beanspruchung durch das Auftre�ereignis wur-

de bislang unterschätzt. Es konnte der Nachweis erbracht werden, dass im üblichen

Auslegungsbereich eine deutliche Stoÿbelastung auftritt. Diese ist vom Antriebskon-

zept abhängig und nicht, wie bislang vermutet, statistisch zufällig im Kontaktbereich

verteilt. Vielmehr konzentriert sich die Belastung mit geringer Streuung auf eine eng

eingegrenzte Fläche. Insbesondere bei dem Antriebskonzept Schlepphebel treten hohe

transiente Beanspruchungen auf.

Die Ursachen der Sekundärbewegung des Ventils: Die Sekundärbewegungen für hebel-

übersetzte Ventiltriebe sind durch die wälzende Relativbewegung der Antriebselemente

eindeutig zuzuordnen. Der Kontaktbereich Nocken � Flachstöÿel wurde mittels Fluo-

reszenzaufnahmen zur Erfassung der Schmier�lmdicke untersucht. Für Flachstöÿelkon-

zepte konnte eine Erklärung für Sekundärbewegungen durch Kavitation und spontante

Druckänderung im eingeschlossenen Schmierspalt im Bereich der Radienübergänge ge-

funden werden.
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Fluoreszenzaufnahmen des Kontaktbereiches Nocken – Flachstößel: Durch die opti-

schen Untersuchungen des Kontaktbereiches Nocken � Flachstöÿel werden sowohl Be-

reiche mit Mischreibungskontakt als auch Transportvorgänge von Ölwellen und Kavi-

tationen sichtbar. Unterschiedliche Schmier�lmdicken können erfasst werden.

Die Auswirkungen der Sekundärbewegung des Ventils: Die Sekundärbewegungen füh-

ren bei den üblichen Antriebskonzepten zwangsläu�g zu einer deutlich verminderten

Erstkontakt�äche. Diese wird im Rahmen geringer Streuungen beibehalten. Der im

Umfang variierende Verschleiÿ von Ventilsitzringen aus Motoren mit hoher Lau�eistung

kann dieser Beanspruchung zugeordnet werden. Weiterhin erfolgt durch den partiellen

Erstkontakt eine Anregung des Ventilkörpers. Dadurch entsteht eine schwingungsüber-

lagerte Bewegung bis zum Erreichen der Ruhelage. Bei erhöhten Auftre�geschwindig-

keiten entsteht durch diese Anregung eine mehrfache Kontaktierung vorwiegend an zwei

gegenüberliegenden Stellen mit zwischenzeitlichem Kontaktkraftverlust. Ein vollständi-

ges Aufspringen des Ventils konnte vereinzelt bei Überschreitung der Auslegungsdreh-

zahl festgestellt werden.

Die Möglichkeit zur Kontaktkraftmessung im Kontaktbereich: Die im Zusammenhang

mit der Ausarbeitung entwickelten piezoelektrischen Kraftmesssensoren konnten zur

Erfassung der Kontaktkräfte im untersuchten System eingesetzt werden. Die Funkti-

onsfähigkeit wurde durch die unabhängige Kalibrierung nachgewiesen. Es wurde die

Möglichkeit gescha�en, die unmittelbaren Ein�üsse konstruktiver Veränderungen voll-

motorisch zu erfassen.

Das Verformungsverhalten des Ventils durch den Verbrennungsdruck: Erstmals konn-

te experimentell das Beulverhalten des Ventils und dessen Bedeutung auf die spezi�-

schen Belastungen im Kontaktbereich erfasst werden. Es wurde aufgezeigt, dass unter

Ein�uss des Verbrennungsdruckes ungleichmäÿige Verformungen mit entsprechenden

Auswirkungen auftreten.

Die auf den Ventiltrieb angewendete Mehrkörperkontaktsimulation: Das Simulationsmo-

dell bildet zutre�end die Bedingungen im untersuchten System ab und eignet sich für

die Variation von Komponenten der Baugruppe. Insbesondere die Simulation der dyna-

mischen Vorgänge korrespondiert plausibel mit den theoretischen und experimentellen

Erkenntnissen.

Das Hochtemperaturtribometer als Werkzeug zur Materialauswahl: Für die Entwicklung

neuer Materialzusammensetzungen und die Abschätzung der grundsätzlichen Eignung

von Werksto�kombinationen können Versuche mit dem Hochtemperaturtribometer an-

gewendet werden. Durch die geeignete Bestimmung der Versuchsparameter kann mit
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geringem Zeitaufwand eine erste Abschätzung der Tauglichkeit getätigt werden. Die

Versuche in inerter Umgebung bieten aufschluÿreiche Erkenntnisse zu Verschleiÿmecha-

nismen und Werksto�verhalten.

Die Modellbildung als Anwendung der tribologischen Erkenntnisse: Das vorgestellte

Modell zur Abschätzung des Verschleiÿrisikos des betrachteten Systems bietet im der-

zeitigen Entwicklungsstand weitreichende Optimierungsmöglichkeiten und die Basis zur

Berücksichtigung veränderter Bedingungen. Es erfolgt eine spezi�sche Berücksichtigung

der im Kurzzeitbereich wirksamen Ereignisse und eine Prognose für die Verschleiÿin-

tensität.

Im Folgenden werden einige noch o�ene Punkte als Anregung für zukünftige Projekte

aufgeführt.

Das Verformungsverhalten des Ventils unter Ein�uss des Verbrennungsdruckes kann intensi-

ver durch die Neuentwicklung eines Komponentenprüfstandes erfasst werden. Dabei sollte die

konsequente Trennung der beschriebenen Ereignisse und die Ähnlichkeit der Beanspruchung

im Mittelpunkt stehen. Die bekannten Umsetzungen gewähren dies noch nicht.

Im Rahmen der optischen Untersuchungen wurde der Zugang zu wesentlichen tribologi-

schen Phänomenen im Kontaktbereich Nocken � Flachstöÿel gescha�en. Mit der Weiterent-

wicklung des Verfahrens und der Entwicklung einer geeigneten Kalibriermöglichkeit entstünde

die Möglichkeit, quantitative Aussagen zur Schmier�lmdicke zu tätigen.

Die Möglichkeit zur vollmotorischen Kraftmessung im Kontaktbereich kann zukünftig für

breit angelegte Untersuchungen angewendet werden. Dabei können sowohl geänderte Geo-

metrien und variierte Antriebskonzepte als auch der Ein�uss des Ladungswechsels oder des

Verbrennungsverfahrens im Mittelpunkt stehen. Ebenso kann untersucht werden, inwieweit

der Ö�nungsvorgang den Verschleiÿ beein�usst. Der entwickelte Sensor eignet sich auch für

ähnlich räumlich begrenzte dynamische Messanforderungen.

Eine den Beanspruchungsbedingungen angepasste Kontur, wie zum Beispiel eine konkave

Formgebung der Ventilsitz�äche und eine konvexe Ausbildung der Sitzringober�äche bietet

das Potential zu einer erheblich verminderten Stoÿbeanspruchung.

Mit einer entsprechenden Übergabe in die vorgestellten Simulationsmodelle kann eine ent-

wurfsbegleitende Erfassung der dynamischen E�ekte und eine Bewertung der grundsätzlichen

Anwendbarkeit erfolgen. Zu diesem Zweck bietet es sich auch an, die Schmier�lmmodelle und

die Netzgenerierung zu optimieren.

Für das gebildete tribologische System bietet es sich an, eine weiterführende Berücksich-

tigung von Störgröÿen und statistischen Ereignissen vorzunehmen. Diese sollte durch die

detaillierte Auswertung von langfristigen Versuchsreihen oder Motordauerläufen und die Be-

trachtung von Schadensfällen und deren Ursachen gestützt werden.
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